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Die pra¨zise Kontrolle von tribologischen Eigenschaften auf der atomaren Ebene ist
von besonderem Interesse fu¨r das Forschungsfeld der Tribologie. Dabei klaffen bisher
noch Lu¨cken im Versta¨ndnis der grundlegenden Ursachen von Reibung und deren
quantitativer Beschreibung, wobei diese Arbeit einen Beitrag dazu liefern soll, um
diese Lu¨cken zu schließen. Ein Schlu¨sselkonzept der Tribologie ist die Beschreibung
der Dynamik der Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Ko¨rpern, wodurch so-
wohl Gleitreibung als auch Haftreibung gleichermaßen beschrieben werden ko¨nnen.
In Bezug auf diese Dynamik wird auch von Kontaktalterung gesprochen.
Fu¨r die Beschreibung der Kontaktalterung wird zuna¨chst eine treffende Definition
derselben thematisiert, mit dem Ergebnis, dass diese sich ideal u¨ber die Steifigkeit des
Kontaktes messen la¨sst. Zur Untersuchung wurden gezielte Messungen zur Tempera-
turabha¨ngigkeit der Kontaktalterung mit einem Ultrahochvakuum-Rasterkraftmikro-
skop mit verschiedenen Materialkombinationen durchgefu¨hrt, wobei der Fokus dieser
Arbeit auf der detaillierten Beschreibung von SiO2-SiO2-Kontakten liegt. Es wird
dabei das sogenannte Slide-Hold-Slide-Protokoll fu¨r die Messungen eingesetzt.
Anhand von Simulationen wird die Dynamik dieser Kontakte beschrieben, wobei
sich insbesondere die Temperaturabha¨ngigkeit als wesentlich fu¨r die U¨berpru¨fung
bestehender Modelle herauskristallisiert. Dabei wurden chemische Interaktionen in
der Grenzfla¨che als Triebfeder der Kontaktalterung identifiziert, wa¨hrend die mecha-
nischen Eigenschaften nur eine untergeordnete Rolle spielen. Es wird folglich eine
Zunahme der Kontaktqualita¨t anstelle der Kontaktquantita¨t als Ursache fu¨r Kon-
taktalterung der verwendeten Proben ermittelt. Mit den gewonnenen Erkenntnissen
fu¨r SiO2-SiO2-Kontakte ko¨nnen dann Ansa¨tze fu¨r die Beschreibung weiterer Materi-
alkombinationen erstellt werden.
Anhand der Ergebnisse wird ein direkter Zusammenhang zwischen dem Versta¨ndnis
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1 Einleitung
Reibung ist ein Pha¨nomen, welches omnipra¨sent bei Alltagserfahrungen ist. Im Allge-
meinen ist Reibung immer dann zu finden, wenn zwei Ko¨rper im Kontakt miteinander
sind. Reibung kann dabei einmal in Form von Gleitreibung auftreten, also sobald sich
diese Ko¨rper in relativer Bewegung zueinander befinden, und dann zu einer Ener-
giedissipation in der Grenzfla¨che fu¨hren. Ferner gibt es noch die Haftreibung, welche
auftritt, wenn eine wirkende Kraft zu gering ist um eine relative Bewegung zu initi-
ieren.
Es handelt sich dabei um einen Prozess, bei dem im Allgemeinen je nach Situati-
on unterschiedlichste Eigenschaften als optimal betrachtet werden ko¨nnen, abha¨ngig
davon, inwiefern Reibung fu¨r den Prozess notwendig ist. Daher ist es zum Erreichen
maßgeschneiderter Reibungseigenschaften von elementarer Bedeutung, die zu Grun-
de liegenden Prozesse zu verstehen. Fu¨r das Versta¨ndnis und die Optimierung die-
ser Prozesse existiert ein eigener Wirtschafts- und Wissenschaftszweig, die Tribologie
(griech.: tribein = reiben, logos = Lehre). Insbesondere durch die Miniaturisierung vie-
ler Komponenten nimmt die Bedeutung von tribologischen Eigenschaften besta¨ndig
zu, da mit abnehmender ra¨umlicher Ausdehnung die Oberfla¨cheneigenschaften im
Vergleich zu Bulkeigenschaften an Bedeutung gewinnen. Dies trifft beispielsweise auf
die Herstellung von Komponenten fu¨r elektronische [Martin, 2005], optische [Pita
et al., 2008] und medizinische Gera¨te [Wagner et al., 2006] zu.
Das große Potential der Forschung bei Reibungsprozessen wurde schon fru¨h er-
kannt, so gibt es erste Zeugnisse von gezielter tribologischer Einflussnahme bereits
bei den A¨gyptern ca. 1880 v. Chr. [Bartz, 1988]. Dort wurde durch den Einsatz von
Flu¨ssigkeiten - vermutlich Wasser - die Rollreibung beim Transport von Steinblo¨cken
u¨ber Holzsta¨mme reduziert. Erste systematische Untersuchungen zu Reibung sowie
die Einfu¨hrung des Reibungskoeffizienten µ als Maßeinheit fu¨r das Verha¨ltnis von
Reibungskraft zu Gewichtskraft sind von Leonardo da Vinci u¨berliefert. Nach seinen
Studien ist Reibung proportional zur Normalkraft und unabha¨ngig von der Gro¨ße
der Kontaktfla¨che. Seine Manuskripte gerieten jedoch in Vergessenheit, sodass im
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Jahre 1699 der franzo¨sische Physiker Guillaume Amontons a¨hnliche Untersuchun-
gen anstellte [Wisniak, 2005] und zusa¨tzlich eine Unabha¨ngigkeit von der Relativge-
schwindigkeit fand. Zusammen mit weiteren Untersuchungen von Charles Augustin de
Coulomb im Jahre 1785 wurden grundlegende pha¨nomenologische Gesetzma¨ßigkeiten
gefunden, welche bis ins 20. Jahrhundert den Wissenskern der Grundlagenforschung
zu (trockener) Reibung darstellen. Eine Grundannahme war, dass Reibung durch die
Rauheit der Kontaktfla¨chen hervorgerufen wird - eine Annahme, die sich nicht mit
makroskopischen Experimenten validieren la¨sst.
Die Entwicklung des Rasterkraftmikroskops (engl. atomic force microscope, AFM)
von Binnig im Jahre 1986 markiert den Beginn detaillierter Studien zu tribologischen
Prozessen [Binnig et al., 1986]. Mit dem AFM ist es erstmals mo¨glich gewesen, die
untersuchte Grenzfla¨che auf eine einzelne Asperita¨t zu limitieren und diese unter kon-
trollierten Bedingungen in einen wohldefinierten mechanischen Kontakt zu bringen.
Seither hat eine Vielzahl an theoretischen und experimentellen Studien das Wissen
u¨ber Reibungseffekte massiv erweitert. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Kon-
taktgeometrie [Baumberger and Caroli, 2006, Charrault et al., 2008], die Reaktivita¨t
der Oberfla¨chen [Petzold et al., 2018], der Abrieb [Kato, 2000] und Umgebungsbe-
dingungen wie die Atmospha¨re [Sasaki, 1989] und die Temperatur [Spijker et al.,
2013] die beobachteten Reibungsprozesse dramatisch beeinflussen ko¨nnen. Gema¨ß
verschiedener Modelle, welche in Kapitel 2 noch na¨her erla¨utert werden, spielt die
Temperatur eine wichtige Rolle fu¨r das tribologische Verhalten. Dennoch ist dieser
Faktor in experimentellen Arbeiten ha¨ufig nicht systematisch untersucht.
Aktuell existiert noch kein universelles Modell fu¨r die Beschreibung von Reibungs-
prozessen, sondern lediglich fu¨r jeweils einzelne Aspekte spezialisierte Modelle. Das
Modell von Dieterich and Kilgore [1994] ist dabei ein sehr erfolgreiches Modell,
insbesonder auf der Makroskala, und wird auch als Geschwindigkeits-und-Zustands-
Reibungsgesetz (engl. rate-and-state friction law) bezeichnet. In diesem Modell wird
den Einfluss von Geschwindigkeit und die zeitabha¨ngige Sta¨rke von Kontakten be-
schreiben. Dieses Modell beschreibt die Reibungsprozesse pha¨nomenologisch und da-
her kann aus diesem Modell nicht direkt abgeleitet werden, welche physikalischen
Prozesse fu¨r die Beschreibung von Reibung relevant sind.
Auf der Nanoskala ist das Prandtl-Tomlinson-Modell etabliert fu¨r die Beschreibung
der Bewegung eines einzelnen Atoms in einer periodischen Oberfla¨che, wobei sich diese
Bewegung aus alternierenden Haft- und Gleitphasen (engl. stick-slip) zusammensetzt
[Prandtl, 1928, Tomlinson, 1929]. Zu dem Prandtl-Tomlinson-Modell gibt es eine
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Reihe an Erweiterungen, welche weitere Aspekte in die Betrachtung einbeziehen, wie
beispielsweise den Einfluss von Temperatur [Gnecco et al., 2000, Krylov et al., 2005,
Sang et al., 2001]. Damit eignet sich das Prandtl-Tomlinson-(PT-)Modell fu¨r ein
grundlegendes Versta¨ndnis, setzt jedoch ideale Bedingungen voraus und kann daher
nicht direkt auf makroskopische Objekte u¨bertragen werden.
Auch zwischen diesen Extremen fu¨r die Skala der Kontaktgro¨ße existieren Mo-
delle, wie beispielsweise das Mechano-Kinetik-Modell [Barel et al., 2010, Filippov
et al., 2004, Persson, 1995]. Hier wird ein Kontakt durch die Ausbildung und das
Aufbrechen einer einer Vielzahl individueller Verbindungen modelliert. Dieses Mo-
dell geho¨rt zu den Multikontakt-Modellen, es wird also die Wechselwirkung in der
Grenzfla¨che durch eine Vielzahl individueller Kontakte beschrieben. Dadurch schla¨gt
diese Kategorie von Modellen eine Bru¨cke schla¨gt dem Modellen nanoskaliger und
makroskaliger Reibung. Zusa¨tzlich eignen sich diese Multikontakt-Modelle ideal fu¨r
die Beschreibung von Reibungsprozessen in einem AFM. Es wird zwar idealisiert an-
genommen, dass in einem AFM nur einzelne Atome den Kontakt zwischen Spitze und
Probe herstellen, realistische Beschreibungen des Kontakts in einem AFM stellen dies
jedoch infrage [Mo et al., 2009]. Fu¨r einen akkuraten Vergleich zwischen den Vorher-
sagen von Multikontakt-Modellen und experimentellen Beobachten mu¨ssen jedoch
auch die ra¨umliche und zeitliche Verteilung der Kontakte beru¨cksichtigt werden[Liu
and Szlufarska, 2012].
Dabei enthalten das Mechano-Kinetik-Modell sowie das Geschwindigkeits-und-
Zustands-Reibungsgesetz eine spannende Komponente, welche ideal fu¨r Untersuchun-
gen von Reibungsprozessen geeignet ist: die Kontaktalterung. Kontaktalterung bedeu-
tet, dass abha¨ngig von der Ruhezeit die no¨tige Kraft zum Aufbrechen des Kontaktes
ansteigt, woraus letztlich auch der Unterschied zwischen Haft- und Gleitreibung her-
vorgerufen wird. Einschla¨gige Untersuchungen zu diesem Effekt sind fu¨r lange Zeit
auf die Makroskala beschra¨nkt gewesen, insbesondere ist hier die Seismologie zu nen-
nen [Brace and Byerlee, 1966, Nakatani, 2001]. Auf der Nanoskala ist dieser Effekt
erst wesentlich spa¨ter eindeutig nachgewiesen worden [Li et al., 2011]. Bei Betrach-
tung der Kontaktalterung werden die zeitlich vera¨nderlichen Interaktionen zwischen
den Ko¨rpern in den Vordergrund gestellt. Die Kontaktalterung eignet sich daher fu¨r
die Untersuchung sowohl statischer als auch dynamischer Reibungseffekte, da bei-
de Aspekte gleichzeitig durch Alterung beschrieben werden ko¨nnen. Dennoch wird
dieses Vorgehen bisher selten eingesetzt gegenu¨ber einer direkten Messung von Haft-
beziehungsweise Gleitreibung. Zusa¨tzlich ko¨nnen anhand des genauen Verlaufs der Al-
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terung Ru¨ckschlu¨sse auf die physikalischen Ursachen fu¨r Reibung gefunden werden,
was beispielsweise anhand der Alterungsrate untersucht werden kann.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Kontaktalterung bei nanoskaligen Kontakten zu
verstehen und damit einen Grundstein zu legen, um die physikalischen Ursachen von
Reibung zu verstehen. Wesentlich hierfu¨r ist auch der Zugang zur Kontaktsteifigkeit
als eine neue Messgro¨ße im Kontext dieser Reibungspha¨nomene. Weiterhin wird ein
neues Modell fu¨r die Beschreibung von Kontaktalterung entwickelt, welches unmit-
telbar den Einfluss verschiedener Materialparameter und experimentellen Konfigura-
tionen auf die erwarteten Alterungseffekte aufzeigen kann.
Zur Erreichung dieses Ziels werden mit einem AFM gezielt die Reibungseigenschaf-
ten von Diamant- und Siliziumspitzen auf einem Siliziumwafer untersucht. Silizium
eignet sich zum einen, da es das ha¨ufigste Element in der Erdkruste ist und damit eine
ausgezeichnete Referenz zu seismologischen Untersuchungen darstellt [Taylor, 1964].
Zum anderen ist Silizium fu¨r moderne Anwendungen auf der Nanoskala relevant als
zentrales Material der Halbleiterfertigung fu¨r Nanosystemtechnik (engl. nano elec-
tromechanical systems, NEMS). Experimentell wurden die Untersuchungen mit dem
Slide-Hold-Slide-Protokoll (SHS-Protokoll) durchgefu¨hrt, wobei durch Variation der
Haltezeit gezielte Alterung des Kontaktes erreicht werden kann. Sa¨mtliche Experimen-
te wurden im Ultrahochvakuum (UHV) durchgefu¨hrt, um Grenzfla¨chenkontamination
gering zu halten. Bei den Messungen ist ein Schwerpunkt die Untersuchung der Kon-
taktalterung und insbesondere deren Temperaturabha¨ngigkeit. Dazu werden weitere
Dynamiken der Grenzfla¨chen untersucht, beispielsweise der Verschleiß an Spitze und
Probe sowie der Aufbruchprozess der Kontakte. Durch Betrachtung dieser Eigen-
schaften soll auch der Gu¨ltigkeitsbereich bestehender Theorien und Modelle ero¨rtert
werden. An diesem Punkt knu¨pft ein selbst entworfenes Modell an, welches auf Grund-
lage von chemischen Bindungen und Scherkra¨ften Alterungsprozesse abbilden kann.
In Kapitel 2 wird eine kurze historische Einordnung von Modellen zur Nanotribo-
logie gegeben. Es werden dann in Kapitel 3 die bisherigen Erkenntnisse in Bezug auf
die Kontaktalterung zusammengefasst und in diesem Kontext werden auch Modelle
zu Verschleiß vorgestellt Die grundlegende Funktionsweise des Rasterkraftmikroskops
sowie die relevanten Wechselwirkungskra¨fte werden in Kapitel 4 vorgestellt. Die De-
tails der UHV-Kammer, des verwendeten AFM sowie der eingesetzten Proben und
Spitzen werden in Kapitel 5 erla¨utert. Fu¨r die Messungen ist ein einheitliches Mes-
sprotokoll notwendig, welches in Kapitel 6 vorgestellt wird. Es werden dabei außerdem
weitere U¨berlegungen u¨ber mo¨gliche Fehlerquellen dieses Messprotokolls angestellt.
4
Mit diesen U¨berlegungen ko¨nnen dann die eigentlichen Messungen diskutiert werden
(vgl. Kap. 7). Um die Ergebnisse mit bestehenden Theorien zu vergleichen, wurden
zwei verschiedene numerische Modelle fu¨r die Modellierung von Kontaktalterung ver-
wendet (vgl. Kap. 8). Anschließend werden die Ergebnisse der Messungen und der
Modelle verglichen und zusammengefasst (vgl. Kap. 9).
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2 Grundkonzepte und Modelle der
Tribologie
Der Begriff Tribologie stammt von dem griechischen Wort τρι´βω (tribo), zu deutsch
reiben oder abnutzen, sowie λo´γoς (logos), also der Lehre. Unter dem Begriff der Rei-
bungslehre sind alle Bereiche aus Wissenschaft und Technologie subsumiert, welche
sich mit wechselwirkenden Grenzfla¨chen in relativer Bewegung zueinander bescha¨fti-
gen. Ein wesentliches Thema in der Tribologie ist die Reibung, beziehungsweise ge-
nauer Reibungskraft, welche der relativen Bewegung zweier Ko¨rper zueinander ent-
gegenwirkt. Ebenfalls in den Feld der Tribologie fallen auch Untersuchungen zu Ver-
schleißerscheinungen durch Reibung sowie die Eigenschaften von Schmierstoffen zur
Optimierung von Reibung und Verschleiß.
Es gibt drei Gesetzma¨ßigkeiten zur Beschreibung von Reibung, welche fu¨r lange
Zeit das Fundament aller Beschreibungen von Reibung bildeten [Persson, 2000]:
1. Die Reibungskraft Ffric ist proportional zur Normalkraft Fload: Ffric = µ · Fload
2. Ffric ist unabha¨ngig von der scheinbaren Kontaktfla¨che: Ffric(A) = Ffric
3. Ffric ist unabha¨ngig von der Relativgeschwindigkeit: Ffric(v) = Ffric
Obwohl die ersten systematischen Untersuchungen von Leonardo da Vinci (1452-
1519) stammen, wird ihm die Entdeckung dieser Gesetzma¨ßigkeiten nicht zugeschrie-
ben, da seine Manuskripte zu diesen Untersuchungen unvero¨ffentlicht blieben. Die
ersten beiden dieser Gesetze wurden unabha¨ngig von den Arbeiten da Vincis von
Guillaume Amontons (1663-1705) entdeckt und daher auch als Amontons Gesetze
bezeichnet.
Das erste Gesetz entha¨lt den Reibungskoeffizienten µ, fu¨r welchen 0 < µ < ∞
gilt [Bartlett, 1944]. Dieser Koeffizient ha¨ngt von den beteiligten Materialien ab und
dient als erste Einscha¨tzung fu¨r die makroskopischen Reibungseigenschaften dieser
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Materialien. Der Koeffizient kann bisher nur empirisch bestimmt und nicht theore-
tisch berechnet werden. Das dritte der oben genannten Reibungsgesetz wird Charles
Augustin de Coulomb (1736-1806) zugeschrieben.
Insgesamt lassen sich mit diesen drei Zusammenha¨ngen eine Vielzahl makroskopi-
scher Reibungspha¨nomene beschreiben, sowohl fu¨r geschmierte als auch fu¨r trockene
Kontakte, und haben sich als vielseitig einsetzbar erwiesen. Die Reibungsgesetze
ko¨nnen auf der Makroskala zwar als brauchbare Abscha¨tzung verwendet werden, es
zeigt sich jedoch insbesondere auf der Nanoskala, dass diese Gesetzte die auf der Na-
noskala ablaufenden Prozesse im Detail nicht mehr angemessen modellieren. Beispiels-
weise haben Untersuchungen von Reibungseffekten gezeigt, dass bei der Modellierung
der auftretenden Reibungskra¨fte die Temperatur [Jansen et al., 2010, Schirmeisen
et al., 2006], die Scangeschwindigkeit [Barel et al., 2011, Feldmann et al., 2014],
die Normalkraft [Evstigneev et al., 2006] sowie die Rauheit [Marchetto et al., 2008]
beru¨cksichtigt werden mu¨ssen. In den klassischen makroskopischen Beschreibungen
kommen diese Variablen jedoch nicht vor. Weiterhin sind diese drei Gesetzma¨ßigkeiten
eine rein pha¨nomenologische Beschreibung von Reibungsprozessen, weswegen sich aus
diesen Gesetzen kein tiefgreifendes Versta¨ndnis von Reibungsprozessen ableiten la¨sst.
Ein Weg, um der Ursache von Reibung auf die Spur zu kommen, setzt eine detail-
lierte Betrachtung der Oberfla¨che voraus. Beispielsweise haben Bowden and Tabor
[1942] starke Hinweise darauf gefunden, wieso die Oberfla¨chenrauheit einen großen
Einfluss haben ko¨nnte. Bei na¨herer Betrachtung besitzt jede makroskopisch glatte
Oberfla¨che eine endliche Rauheit, es gibt also Erho¨hungen, auch Asperita¨ten genannt,
und Vertiefungen in ihrer Struktur. Bringt man zwei solche Oberfla¨chen in Kontakt
miteinander, treffen hauptsa¨chlich die Asperita¨ten auf die gegenu¨berliegende Kon-
taktfla¨che (vgl. Abb. 2.1). Dabei verbleibt ein großer Teil der scheinbaren makrosko-
pischen Kontaktfla¨che AM mit einem endlichen Abstand zueinander [Greenwood and
Williamson, 1966]. Daraus folgt, dass die Kontaktfla¨che AN auf nanoskaliger Ebene
zwischen den zwei Oberfla¨chen deutlich kleiner ist als die scheinbare Kontaktfla¨che
auf makroskopischer Ebene, also AM  AN =
∑n
i=0AN,i. Noch komplexer wird die
Definition einer tatsa¨chlichen Kontaktfla¨che, wenn beru¨cksichtigt wird, dass auch in-
nerhalb der einzelnen Asperita¨ten nicht alle mo¨glichen Bindungen ausgebildet sein
mu¨ssen. So kann man als atomare Kontaktfla¨che einer Asperita¨t AA,j definieren u¨ber
die tatsa¨chlich ausgebildeten Bindungen in der Asperita¨t in Verha¨ltnis zu der Gesamt-
zahl der theoretisch mo¨glichen Bindungen (vgl. Abb. 2.1d). Dann ist diese atomare




j=0AA,j ≤ AN,i. Die mikroskopischen Asperita¨ten und deren Eigenschaften
bestimmen maßgeblich die Reibungseigenschaften des Kontaktes, wie unter anderem
die Rauheit der Oberfla¨che sowie die Adha¨sion in dem Kontakt [Persson et al., 2004].
AM AN,i
{ AA,j{
AN,ia) b) c) d)
Abbildung 2.1: Darstellung des Einflusses der Oberfla¨chenrauigkeit auf die Kon-
taktfla¨che. a) Eine auf der Makroskala glatte Oberfla¨che mit der scheinbaren
Kontaktfla¨che AM . b) Auf mikroskopischer Ebene ist davon auszugehen, dass
die reale Kontaktfla¨che aus n Einzelkontakten (Asperita¨ten) besteht. c) Die
Kontaktfla¨che Asperita¨ten ist zusammengenommen deutlich kleiner als die ma-
kroskopische Kontaktfla¨che. d) Jede Asperita¨t besteht wiederum aus Bindun-
gen zwischen den Grenzfla¨chen, wobei typischerweise nicht alle grundsa¨tzlich
mo¨glichen Bindungen ausgebildet sind [Mo et al., 2009]. Weist man jeder Bin-
dung eine Kontaktfla¨che zu, gibt es zusa¨tzlich einen Unterschied zwischen na-
noskaliger AN,i und atomarer AA,j Kontaktfla¨che innerhalb einer Asperita¨t.
Unter der Annahme, dass die mikroskopische Struktur der Oberfla¨che maßgeblich
die Reibungseigenschaften mitbestimmt, kann als na¨chster sinnvoller Schritt zur Un-
tersuchung der Ursachen von Reibung die Betrachtung von wenigen oder gar einzelnen
Asperita¨ten und deren Eigenschaften vorgenommen werden. Gelingt eine angemessene
Beschreibung einzelner Asperita¨ten, so ist anzunehmen, dass sich daraus auch Hin-
weise auf mikroskopische Eigenschaften als Mittel u¨ber eine Vielzahl einzelner Aspe-
rita¨ten ableiten lassen. Die Reduktion der Kontaktgro¨ße bietet somit die Mo¨glichkeit,
direkte Einblicke in die der Reibung zugrundeliegenden Wechselwirkungen zu bekom-
men. Um einzelne Asperita¨ten untersuchen zu ko¨nnen, darf die Kontaktfla¨che nicht
gro¨ßer als wenige Nanometer sein, deshalb eignet sich hierfu¨r beispielsweise die Spitze
eines Rasterkraftmikroskops. Der betreffende Wissenschaftszweig, welcher die Unter-
suchung von solchen nanoskaligen Reibungseffekten untersucht, wird daher auch als
Nanotribologie bezeichnet.
Zusammenfassend la¨sst sich festhalten, dass die detaillierte Betrachtung von Kon-
takten, insbesondere einzelner Asperita¨ten, fu¨r das Versta¨ndnis der Reibungseigen-
schaften vielversprechend ist. Fu¨r die Beschreibung eines ausgedehnten Kontaktes
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wird vorausgesetzt, dass die Kontaktgeometrie durch elastisches und plastisches Ver-
halten der Asperita¨ten ada¨quat beru¨cksichtigt wird. Hierfu¨r ist eine treffende Be-
schreibung der Kontaktmechanik notwendig. Es werden daher zuna¨chst die Kontakt-
mechanik-Modelle von Hertz, Johnson-Kendall-Roberts (JKR) und Derjaguin-Mu¨ller-
Toporov (DMT) in Kapitel 2.1 vorgestellt. Mit einer bekannten Kontaktgeometrie
kann dann fu¨r diese Geometrie die Reibung modelliert werden. Ein etabliertes und
schlichtes Modell zur Beschreibung von Grenzfla¨chenreibung ist das Prandtl-Tomlin-
son-Modell, wobei dieses Modell auf die Beschreibung von periodischen Oberfla¨chen
limitiert ist (vgl. Kapitel 2.2). Dieses Modell kann außerdem je nach Anwendungsfall
um verschiedene Eigenschaften erweitert werden, wie beispielsweise den Einfluss einer
endlichen Temperatur (vgl. Kapitel 2.3) oder zur die Beschreibung von ausgedehnten
Kontaktfla¨chen (vgl. Kapitel 2.4). Die vorhergesagte Temperaturabha¨ngigkeit deckt
sich mit experimentellen Befunden bei periodischen Oberfla¨chen [Jansen et al., 2010].
Das Prandtl-Tomlinson-Modell und dessen Erweiterungen eignen sich am besten um
idealisierte Kontakte zu beschreiben, fu¨r reale Kontakte sind ha¨ufig Na¨herungen not-
wendig. Das mechano-kinetische Modell setzt genau dort an und vereinfacht die Mo-
dellierung der beteiligten Ko¨rper und kann dadurch insbesondere chemische Wech-
selwirkungen und die Reibung bei amorphen Oberfla¨chen modellieren. Damit bietet
es die Mo¨glichkeit, auch komplexere Zusammenha¨nge wie nichtmonotone Tempera-
turabha¨ngigkeiten zu erkla¨ren (vgl. Kapitel 2.5), wie es bei amorphen Oberfla¨chen
auch beobachtet werden kann [Schirmeisen et al., 2006]. Fu¨r die Beschreibung der in
dieser Arbeit verwendeten, meistens amorphen, Oberfla¨chen ist daher das mechano-
kinetische Modell in idealer Weise geeignet. Auf Basis dieses Modells wird spa¨ter ein
eigenes Modell fu¨r die Beschreibung der Kontaktalterung entwickelt (vgl. Kap. 8.1).
2.1 Kontaktmechanik-Modelle
Erste wegweisende U¨berlegungen zur Beschreibung der Kontaktfla¨che verschiedener
geometrischer Ko¨rper stammen von Hertz [Hertz, 1881]. Mit dem Modell von Hertz
kann die Kontaktfla¨che in Abha¨ngigkeit der Normalkraft sowie der in dem Kontakt
herrschende Druck beschrieben werden. Das Hertz’sche Modell kann an verschiedene
Kontaktgeometrien angepasst werden. Es wird hier das Modell fu¨r eine Kugel auf
einer ebenen Fla¨che verwendet (vgl. Abb. 2.2). U¨bertra¨gt man dieses Modell auf
die Situation in einem AFM, so entspricht die Kugel der AFM-Spitze und die ebene
Fla¨che der Probe. Damit das Modell brauchbare Beschreibungen liefert, mu¨ssen einige
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Annahmen u¨ber die beteiligten Ko¨rper getroffen werden [Schwarz, 2003]:
• Die Deformationen von Probe und Spitze werden als rein elastisch betrachtet,
sodass das Hooke’sche Gesetz gilt
• Das Elastizita¨tsmodul E beider Ko¨rper ist isotrop
• Das Elastizita¨tsmodul E sowie das Poisson-Verha¨ltnis ν ist fu¨r beide Ko¨rper
unabha¨ngig von der Normalkraft
• Die Materialien werden als Kontinuum ohne atomare Struktur betrachtet






Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des Herzt’schen Modell fu¨r eine Ku-
gel mit Radius R auf einer ebenen Fla¨che. Die Kugel wird mit einer Normal-
kraft FN die Probe indentiert. Dadurch werden Spitze und Probe verformt
(fu¨r Spitze nicht dargestellt), entsprechend der jeweiligen Elastizita¨tsmodule.
Die geometrische Kontaktfla¨che kann dann u¨ber den Kontaktradius a ermittelt
werden. Die innere Struktur von Spitze und Probe werden in diesem Modell
vernachla¨ssigt.
Im Hertz’schen Kontaktmodell wird weiterhin Adha¨sion zwischen den Oberfla¨chen







mit dem Radius der Spha¨re R und dem effektiven Elastizita¨tsmodul K = 4/3[(1 −
ν2t )/Et + (1 − ν2s )/Es]−1, in welchem die Elastizita¨tsmoduli Et,s und Poisson-Zahlen
11
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νt,s von Spitze respektive Probe vorkommen. Fu¨r die resultierende kreisfo¨rmige Kon-
taktfla¨che A ergibt sich:






Weiterhin la¨sst sich noch eine Formel fu¨r die Berechnung der Druckverteilung p(r)
innerhalb des Kontaktes herleiten:
p(r) =
3 ·K · a







Erweitert man dieses Modell um Adha¨sion, lassen sich verschiedene Fa¨lle unterschei-
den, abha¨ngig von der Form des Adha¨sionspotentials. Die Form dieses Adha¨sions-
potentials kann einen erheblichen Einfluss auf die Kra¨fte im Kontaktbereich haben. Im
Falle des Johnson-Kendall-Roberts-Modells (JKR-Modell) wird fu¨r die Adha¨sion eine
Deltafunktion mit Fla¨che γ im Punkt des Kontaktes (Spitze-Probe-Abstand z = 0)





mit dem Gleichgewichtabstand z0 und der Oberfla¨chenspannung σ(z). γ entspricht
also der Adha¨sionsenergie pro Kontaktfla¨che. Nach diesem Modell wirkt die Adha¨sion
nur innerhalb des Kontaktbereiches. Um aus diesem modifizierten Interaktionspoten-
tial einen effektiven Kontaktradius zu erhalten, kann, analog zu dem Hertz’schen Mo-
dell, eine effektive Normalkraft unter Beru¨cksichtigung der JKR-Adha¨sion berechnet
werden [Schwarz, 2003]
F JKRN = FN + 3piRγ +
√
6piRγFN + (3piRγ)2 (2.5)
Die no¨tige Kraft, um den Kontakt von Spitze und Probe zu trennen, auch als kritische
Kraft Fc bezeichnet, ergibt sich mit diesem Ansatz zu
F JKRc = −1.5piRγ (2.6)
Ein anderer Ansatz, um Adha¨sion in einem Kontaktmodell zu beru¨cksichtigen ist
im Derjaguin-Mu¨ller-Toporov-Modell (DMT-Modell) umgesetzt. Ziel ist es hier, auch
in Bereichen ohne direkten physischen Kontakt eine attraktive Wechselwirkung zu
realisieren [Derjaguin et al., 1975]. Hierbei wird eine langreichweitige Wechselwir-
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kung a¨hnlich den van-der-Waals-Kra¨ften angenommen. Als analytische Lo¨sung fu¨r
die effektive Normalkraft ergibt sich [Maugis, 1992]:
FDMTN = FN + 2piRγ (2.7)
Effektiv wirkt sich die zusa¨tzliche Wechselwirkungskomponente im DMT-Modell also
wie ein einfacher Offset in der Normalkraft aus. Die kritische Kraft Fc ist im DMT-
Modell gegeben durch
FDMTc = −2piRγ (2.8)
Die Kontaktradien erha¨lt man durch einsetzen der effektiv wirkenden Normalkra¨fte
des Modells in Gleichung 2.1.
model applies, and if l , 0.1, the DMT model applies. Values
between 0.1 and 5 correspond to the “transition regime” be-
tween JKR and DMT. A summary of different conventions
used for defining this “transition parameter” is provided by
Greenwood (11). The Hertz model applies when there are no
attractive surface forces (g 5 0).
2. DEPENDENCE OF CONTACT AREA UPON LOAD
FOR THE JKR AND DMT REGIMES
The variation of contact area with load for various values of l,
and for the Hertz model, is plotted in Fig. 3. In the non-zero
adhesion cases, there is a well-defined “pull-off force” or negative
“critical load” at which the surfaces separate when being pulled
apart. This applies for the case of “fixed loads” where one of the
spheres is attached to a compliant spring (as in the case of an AFM
cantilever). We shall refer to this negative critical load as Lc, and




Lc(DMT) 5 22pgR. [3b]
The models also predict particular values for the contact radius
at zero load a0, given by
a0(JKR) 5 S6pgR2K D
1/3
[4a]
a0(DMT) 5 S2pgR2K D
1/3
. [4b]
The variation of contact radius a with load L for the JKR









5 ~1 2 L/Lc(DMT)!1/3. [5b]
Since the tip is axially symmetric, the contact area A is simply
given by
A 5 pa2. [6]
It is apparent that Eqs. [5a] and [5b] can be generalized to




5 Sa 1 Î1 2 L/Lc(a)1 1 a D
2/3
, [7]
FIG. 1. Interaction forces (per unit area) for the Hertz, JKR, and DMT
models, compared to a realistic interaction. There is no attractive force in the
Hertz model, only hard wall repulsion at contact. The JKR model includes
short range adhesion which is essentially a delta function with strength g and
thus acts only within the contact zone. The DMT curve shown represents a
long-range surface force. A volume integrated force, like the van der Waal’s
force, can also lead to a DMT dependence, where the contact profile remains
Hertzian and the attractive forces act like an additional external load. For an
actual interaction force, the integral of the force–distance attractive well
corresponds to the work of adhesion, g.
FIG. 2. The force–distance relation for the Dugdale model used by
Maugis. A constant adhesive stress (force per unit area) s0 acts between the
surfaces over a range dt. At greater separations, the attractive force is zero. The
work of adhesion is thus g 5 s0dt.
FIG. 3. The Hertz area–load curve, and the JKR–DMT transition, plotted in
Maugis’ units (Eq. [9]). Area–load curves for the JKR limit, the DMT limit, and
an intermediate case are shown. These approach the Hertz curve in the limit g3
0 (no adhesion). Adhesion increases the contact area from the Hertz case for a
given load by an amount dependent upon the range of attractive forces.
396 CARPICK, OGLETREE, AND SALMERON
Abbildung 2.3: Ko taktradien in Abha¨ngigkeit d r Normalkraft nach den
unterschiedlichen Modellen. Das JKR-Modell sowie das DMT-Modell stel-
len Grenzfa¨lle fu¨r die Kontaktfla¨che dar, fu¨r weiche Materialien mit ho-
her Adha¨sion respektive harte Materialien mit niedriger Adha¨sion. Mit einer
U¨bergangsfunktion (engl. intermediate) kann die Kontaktfla¨che auch zwischen
diesen Grenzfa¨llen bestimmt werden. Fu¨r verschwindende Adha¨sion γ → 0
folgt in diesen Modellen die Kurve nach Hertz. Nachdruck mit Genehmigung
von Carpick et al. [1999].
Sowohl das JKR-Modell als auch das DMT-Modell ko¨nnen als Grenzfa¨lle fu¨r den
Einfluss von Adha¨sion auf die Kontaktmechanik betrachtet werden (vgl. Abb. 2.3).
Das JKR-Modell ist eine gute Repra¨sentation bei weichen Materialien und ausge-
pra¨gter Adha¨sion. Fu¨r hart Materialien mit ni driger Adha¨sion kann das DMT-
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Modell verwendet werden. Der Bereich dazwischen kann mit einer U¨bergangsfunktion
in Abha¨ngigkeit von den Materialparametern dargestellt werden [Carpick et al., 1999].
2.2 Das Prandtl-Tomlinson-Modell
Neben der im Wesentlichen statischen Beschreibung der Kontaktgeometrie u¨ber Kon-
taktmodelle spielt auch die Kinetik des Kontaktes eine wichtige Rolle, insbesondere
bei der Betrachtung von Reibungspha¨nomenen. Ein sehr erfolgreiches und zugleich mi-
nimalistisches Modell hierfu¨r ist das Prandtl-Tomlinson-(PT-)Modell [Prandtl, 1928].
Anders als die Benennung des Modells zuna¨chst vermuten la¨sst, wurde das Modell
lediglich von Prandtl entwickelt. Aus historischen Gru¨nden wird jedoch auch der Ent-
wurf von Tomlinson damit assoziiert [Tomlinson, 1929]. Es eignet sich insbesondere
fu¨r eine grundlegende Beschreibung der Reibungsprozesse in einem AFM und liefert
qualitative Erkenntnisse, welche sich ha¨ufig auch in weitaus komplexeren Modellen
wiederfinden [Popov and Gray, 2012].
Im PT-Modell wird die Bewegung einer Punktmasse in einem eindimensionalen
sinusfo¨rmigen Potential beschrieben (vgl. Abb. 2.4). Die Punktmasse ist u¨ber eine
elastische Feder an eine bewegliche Halterung gekoppelt. Bei konstanter Bewegung
der Halterung ko¨nnen aus den auf die Punktmasse wirkenden Kra¨ften Ru¨ckschlu¨sse
auf die Reibungskraft dieser Punktmasse gezogen werden.
Das Potential VPT, in welchem sich die Punktmasse bewegt, setzt sich zusammen
auf dem Potential der Oberfla¨che Vsurface sowie dem Federpotential Vspring








mit der Amplitude V0 des sinusfo¨rmigen Potentials und dessen Wellenla¨nge a, der la-
teralen Position der Punktmasse x, der Federkonstante k sowie der Geschwindigkeit
v der Halterung. U¨bertra¨gt man dieses Modell auf ein AFM, so entspricht die Punkt-
masse einer idealisierten Spitze, das periodische Potential der Probenoberfla¨che und
die Feder dem Cantilever. Bei der Federkonstante handelt es sich um die torsionale Fe-
derkonstante, es mu¨ssen also die Erla¨uterungen aus Kapitel 4.2.5 fu¨r eine Anwendung
des Modells beru¨cksichtigt werden.








Abbildung 2.4: Darstellung des Prandtl-Tomlinson-Modells. Fu¨r die Oberfla¨che
wird ein periodisches Potential angenommen, in welchem sich als Spitze eine
Punktmasse bewegen kann. Die Punktmasse ist u¨ber eine Feder mit einer be-
weglichen Halterung verbunden. Durch die Bewegung wird die Kraft der Feder
solange erho¨ht, bis es zu einem Sprung der Spitze in das na¨chste Potenzialmi-
nimum mo¨glich wird.
ein Mechanismus zur Dissipation der Energie der Spitze beno¨tigt. Fu¨r eine detail-
getreue Wiedergabe der Realita¨t mu¨sste dabei die Joul’sche Wa¨rme beru¨cksichtigt
werden, in diesem simplifizierten Modell soll ein einfacher Da¨mpfungsterm der Form
−γxx˙ mit dem Da¨mpfungskoeffizienten γx genu¨gen, wodurch eine kritische Da¨mpfung
realisiert wird [Vanossi et al., 2013]:





cos(2pix/a)− k(x− vt) (2.12)
Das PT-Modell ermo¨glicht zwei unterschiedliche Bewegungsmodi. Diese werden un-
terschieden anhand des dimensionslosen Parameters σ, welcher die Potentialho¨he des





Fu¨r σ < 1 ergibt sich eine kontinuierliche Bewegung, da es zu jeder Zeit in VPT
nur ein einziges Minimum gibt. Bei σ > 1 ko¨nnen im Potential mehrere Minima
koexistieren, wodurch eine charakteristische Bewegung aus Phasen der Ruhe (Spitze
befindet sich im Potentialminimum) und rapiden Spru¨ngen (U¨bergang zwischen zwei
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vt = 4.7 a
Abbildung 2.5: Ursache der Stick-Slip-Bewegung im Prandtl-Tomlinson-Modell.
Eine Punktmasse (grau) bewegt sich in dem kombinierten Potenzial (lila) aus
periodischer Oberfla¨che (rot, gepunktet) und Hebelarm (blau, gestrichelt). Die
Position der Halterung wird durch die vertikale gestrichelte schwarze Linie
dargestellt. a) Die Spitze verbleibt an ihrer Position, solange dort ein lokales
Minimum im kombinierten Potenzial darstellt, dies entspricht in Messungen ei-
ner sog. Stick -Phase. b) Sobald durch die Bewegung der Halterung das lokale
Minimum verschwindet ist eine sprunghafte Bewegung in das na¨chste Mini-
mum oder auch weiter entfernte Minima mo¨glich. Dies wird als Slip-Phase
bezeichnet.
Minima) entsteht (vgl. Abb. 2.5). Ha¨ufig wird der letztgenannte Bewegungstypus auch
als Stick-Slip-Bewegung bezeichnet. Bei der Stick-Slip-Bewegung befindet sich die
Spitze bis zum Einsetzen der Slip-Phase in einem lokalen Potentialminimum, welches
zeitgleich zum Einsetzen der Bewegung verschwindet. Daher kann der Beginn der





Die dabei erreichte kritische laterale Kraft zum U¨berwinden der Potentialbarriere bei
T = 0 K wird angegeben als FL,c. Abha¨ngig von der Sta¨rke des Da¨mpfungsterms η,
der Korrugation des Oberfla¨chenpotentials V0 und der Federkonstante k kommt es
nun zu einer Bewegung in das na¨chste lokale Potentialminimum oder auch in weiter
entfernte Minima [Medyanik et al., 2006].
Dissipation von Energie findet in diesem Modell in erster Linie wa¨hrend der Be-
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wegung, also wa¨hrend des Slips statt (vgl. Abb. 2.6). Daher ist grundsa¨tzlich die
mittlere Reibung unabha¨ngig von der Geschwindigkeit v der Halterung. Dies a¨ndert
sich jedoch, sobald v ≈ vslip ist, mit der Geschwindigkeit vslip der Spitze wa¨hrend
des Slips [Zwo¨rner et al., 1998]. Fu¨r Geschwindigkeiten von v > 10 µm/s kann es
daher auch alleine durch die hohe Geschwindigkeit ebenfalls zu einer kontinuierlichen
Bewegung kommen, wobei in diesem Fall eine geschwindigkeitsabha¨ngige Reibung
beobachtet wird. Fu¨r solche hohen Geschwindigkeiten nimmt die Reibung linear mit
der Geschwindigkeit zu und wird dominiert von dem linearen Da¨mpfungsterm aus
Gleichung 2.12. Dieser Bereich der Reibung wird auch als viskose Reibung bezeichnet
in Anlehnung an die Fluiddynamik.
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effective mass, the system has a resonance frequency of
1=.2/
p
cx=mx  50 kHz, which is typical for SFM experi-
ments [20]], and γx D 2pcxmx (critical damping is assumed).
With this set of parameters, we calculate the numerical so-
lutions of (1) and determine the lateral forces Fx and the
frictional force Ffric for different sliding velocities.
2.3 Results and discussions
In Fig. 3, the calculated lateral force Fx is displayed for differ-
ent sliding velocities vM. It is obvious that the results obtained
change only little within the wide range of sliding velocities
vM D 10 nm=s to 10 µm=s. For higher sliding velocities (see
Fx for 100 µm=s in Fig. 3), the lateral force increases sig-
nificantly since the solution of (1) is now dominated by the
velocity-dependent damping term, as already mentioned in
Sect. 2.1 for vM 0. Consequently, since the frictional force
is the average of the lateral force over time, Ffric is approxi-
mately independent of the sliding velocity in a wide range, as
shown in Fig. 4.
What is now the reason for the relative independence
of the lateral forces from the sliding velocities at moderate
values of vM? This issue is illustrated in Fig. 2b. We have
seen above that the tip usually slides with a “stick-slip”-type
movement over the sample surface. With this typ of move-
ment, the tip stays for most of the time in the minima of the
interaction potential where it slides very slowly or “sticks”.
Therefore, almost no energy is dissipated in this “stick” state
si ce we assumed t at th damping is proportional to the slid-
ing velocity. In the “slip” state, however, the tip “jumps” from
one minimum to another. During this “jump”, the tip reaches
very high peak velocities and d ssipates significant amounts
of energy because of the assumed velocity-dependent damp-
ing mechanism.
The consequence of the issues discussed above is that
the total amount of energy dissipated during sliding does not




















Fig. 4. The frictional force Ffric D hFx i as a function of the sliding veloc-
ity vM. For low sliding speeds, the frictional force is determined by the
energy dissipation occurring during the slip. Therefore, Ffric is nearly con-
stant in this range. With increasing sliding velocity, the frictional force is
just proportional to vM owing to the viscous damping Ffric  γxvM which
is indicated by the dashed line
change significantly as long as the sliding velocity vM is much
smaller than the slip velocity of the tip. From Fig. 3, we ob-
tain a slip velocity of about 60 µm=s for sliding speeds up to
10 µm=s. For larger sliding velocities, the mechanism of en-
ergy dissipation through the “stick-slip” effect breaks down,
as can be seen for vM D 100 µm=s, and Ffric is proportional to
γxvM (cf. Fig. 4).
It is important to mention that the numerical value of the
slip velocity obtained within this simple mechanical model
(60 µm=s) is determined by the mathematical forms of the
used velocity-dependent damping and the one-dimensional
interaction potential, and finally by the numerical values of
the chosen parameters. Qualitatively similar results will be
obtained with other choices. Consequently, the resulting slip
velocity is not a prediction for an experimental measurement
and could actually be much higher without contradicting the
general mechanism proposed in the present model.
3 Summary
We have presented a study on the velocity dependence of
point-contact friction. It was found that frictional forces are
independent of the sliding velocity even on the nanometer
scale for all experimentally realised sliding velocities. Conse-
quently, friction law (iii) holds within a wide range of sliding
velocities although the macroscopic friction laws (i) and (ii)
are no longer valid on the nanometer scale. This behavior can
be illustrated by a simple mechanical model, which shows
that the frictional forces are independent of the sliding veloc-
ity as long as the slip movement of the tip is faster than the
sliding velocity.
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niedrige Geschwindigkeiten ist die Reibung konstant, da Energiedissipation
nur wa¨hrend des Slips stattfindet. Bei hohen G schwi digk iten nimmt die
Reibung linear mit der Geschwindigkeit zu Ffric ∝ γxvM , dies wird auch als
viskose Reibung bezeichnet. Nachdruck mit Genehmigung von Zwo¨rner et al.
[1998].
2.3 Das thermisch aktivierte PT-Modell
In der bisher dargestellten Form ist das PT-Modell nur gu¨ltig fu¨r T = 0 K. Eine Erwei-
terung des Modells, welche auch thermische Effekte einbezieht, wird im thermisch ak-
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tivierten Prandtl-Tomlinson-Modell realisiert [Gnecco et al., 2000, Sang et al., 2001].
Hier wird der Spitze eine thermische Energie zugewiesen, sodass ein Sprung in das
na¨chste Potentialminimum schon bei einer endlichen Energiebarriere mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit p(t) mo¨glich ist (Abb. 2.7). Das Wechselwirkungspotential









Position x / a.u.
p(t)
ΔEB
Abbildung 2.7: Thermisch aktivierter Sprung im PT-Modell. Auch wenn die
Spitze sich noch in einem lokalen Minimum des kombinierten Potenzials (lila)
befindet, kann die thermische Energie schon zu einem Sprung u¨ber die Potenzi-
albarriere ∆EB fu¨hren. Sobald sich die Spitze bei einer endlichen Temperatur
befindet, gibt es auch eine endliche Sprungwahrscheinlichkeit p(t) trotz ver-
bleibender Energiebarriere.
In Folge der thermischen Aktivierung der Spitze a¨ndert sich die Wahrscheinlich-
keit, dass die Spitze im lokalen Minimum bleibt, mit der Zeit entsprechend folgender









mit einer intrinsischen Frequenz f0 (engl. attempt frequency), der verbleibenden Ener-
giebarriere EB(t) zum Zeitpunkt t, der Boltzmann-Konstante kB und der Temperatur
T . Wichtig ist bei dieser Sprungwahrscheinlichkeit, dass Spru¨nge entgegen der mittle-
ren Fortbewegungsrichtung als Folge einer deutlich ho¨heren Energiebarriere in dieser
Richtung vernachla¨ssigt werden. Zur Bestimmung der lateralen Kraft FL, bei der die
Spitze u¨ber die Energiebarriere springt, kann eine Variablensubstitution durchgefu¨hrt
werden [Gnecco et al., 2000]:
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= kx · v (2.17)
Plausibel erscheint diese mathematische Umformung dadurch, dass in experimentel-
len Untersuchungen eine linear zunehmenden Kraft in den Haltephasen der Stick-
Slip-Bewegung beobachtet werden kann [Craciun et al., 2016, Jansen et al., 2010].
Weiterhin muss der Verlauf von EB(FL) kurz vor dem Sprung parametrisiert werden.
Es wird eine mit zunehmender Lateralkraft linear abnehmende Energiebarriere der
Form
∆EB(FL) = λ(FL,c − FL) (2.18)
angenommen, wobei λ die Geschwindigkeitsabha¨ngigkeit bestimmt [Gnecco et al.,
2000]. Die kritische Lateralkraft, bei der es auch ohne thermische Aktivierung zur
U¨berwindung der Potentialbarriere kommt, ist FL,c. Daraus la¨sst sich analog zu dem
Vorgehen fu¨r T = 0 K u¨ber den Wendepunkt der Wahrscheinlichkeitsfunktion p(FL)
die fu¨r das U¨berwinden der Barriere no¨tige Lateralkraft ableiten [Gnecco et al., 2000]:















FL,c, λ und f0 sind in diesem Modell unabha¨ngig von Temperatur und Geschwindig-
keit. Aus dieser Gleichung folgt eine lineare Abha¨ngigkeit der Lateralkraft von der
Temperatur sowie eine logarithmische Abha¨ngigkeit von der Geschwindigkeit. Eine
genauere Betrachtung von ∆EB unter Beru¨cksichtigung eines nichtlinearen Verlaufs
liefert ein leicht abgewandeltes Resultat [Sang et al., 2001]:
FF (T ) ≈ F 0F + F 1F (T log(γT ))2/3 (2.20)
mit den angepassten Parametern F 0F , F
1
F und γ. Zusa¨tzlich ist durch diese genaue-
ren Betrachtung des Potentialverlaufs die Geschwindigkeitsabha¨ngigkeit auch fu¨r Ge-
schwindigkeiten v < v0 gu¨ltig [Sang et al., 2001]. Fu¨r v < v0 ist auch eine Reibungsab-
nahme trotz steigender Temperatur mo¨glich, wie es auch in Experimenten beobachtet
werden kann [Barel et al., 2010].
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2.4 Das Frenkel-Kontorova-Modell
Fu¨r das PT-Modell wird der idealisierte Fall angenommen, dass die Spitze aus ei-
ner einzelnen Punktmasse besteht. Im Falle von ausgedehnten Oberfla¨chen, welche in
Wechselwirkung miteinander treten, ist es notwendig, auch die Wechselwirkung un-
ter den beteiligten Atomen innerhalb beider Ko¨rper zu betrachten. Selbst fu¨r scharfe
Spitzen (Spitzenradius < 10 nm) und Proben mit geringer Rauheit ist davon auszuge-
hen, dass mehrere Spitzenatome zum Kontaktverhalten beitragen [Mo et al., 2009].
Als Erweiterung des PT-Modells auf mehrere untereinander gekoppelte Punktmassen
in einem periodischen Potential hat sich das Frenkel-Kontorova-(FK-)Modell etabliert
(vgl. Abb. 2.8) [Braun and Kivshar, 1998]. Hauptsa¨chliches Einsatzgebiet des Mo-
dells ist die Beschreibung von adsorbierten Monolayern und allgemein adsorbierten
Partikeln, sowie die Beschreibung von Gitterfehlstellen.
Fu¨r die Probe wird analog zum PT-Modell ein sinusfo¨rmiges Potential angenom-
men. In diesem Potential befinden sich n Atome oder Punktmassen der Masse m,





besitzen, mit dem dazugeho¨rigen Impuls pn. Die Wechselwirkung zwischen den Punkt-
massen wird durch eine harmonische Na¨chste-Nachbar-Wechselwirkung mit einer ela-







(xn+1 − xn − a0)2 (2.22)
mit dem Gleichgewichtsabstand a0 zwischen zwei benachbarten Atomen an den Po-













mit der Periodizita¨t der Probe aProbe. Die Probenoberfla¨che wird als starr angenom-
men. Durch anlegen einer externen graduell zunehmenden Kraft an die bewegliche
Halterung kann mit diesem Modell beispielsweise die Reibungskraft einer ausgedehn-
ten Spitze bestimmt werden.









Abbildung 2.8: Bewegung im Frenkel-Kontorova-Modell. Eine u¨ber Federn
gekoppelte Kette von Atomen bewegt sich durch ein periodisches Ober-
fla¨chenpotenzial. Das vorderste Atom ist an einer beweglichen Halterung u¨ber
eine Feder fixiert. Neben der Bewegung als Einheit ko¨nnen die Atome auch
individuelle Bewegungen ausfu¨hren, wenn der Gleichgewichtsabstand a0 nicht
mit der Wellenla¨nge des Oberfla¨chenpotenzials aProbe u¨bereinstimmt.
eine ausgedehnte Spitze: Knickstellen (engl. kinks). Wa¨hlt man den Gleichgewich-
tabstand der Atome a0 identisch zu der Periodizita¨t des Potentials aProbe, also einer
perfekt kommensurablen Konfiguration, und fu¨gt dann der Spitze ein weiteres Atom
hinzu ohne dabei die Ausdehnung zu vera¨ndern, entsteht ein kink [Vanossi et al.,
2013]. Nach der Relaxation der Kette von Atomen kommt es an einer Stelle auf
Grund des hinzugefu¨gten Atoms zu einer Stauchung der Kette. An dieser Position ist
die Aktivierungsenergie fu¨r die Bewegung deutlich niedriger, weswegen sich ein kink
deutlich einfacher bewegen la¨sst als die u¨brigen Atome der Kette. Analog gilt dies
auch fu¨r das Entfernen eines Atoms aus der Spitze, dort ist die Bezeichnung anti-kink
gebra¨uchlich.
Der massive Einfluss von topologische Defekten bei Reibungseffekten hat sich be-
reits in fru¨hen Arbeiten von Frenkel gezeigt [Frenkel, 1926]. Unter der Annahme, dass
zum Erreichen der Dehngrenze (engl. yield strength) eine Ebene eines Kristallgitter
im Ganzen gegen eine andere Ebene verschoben werden muss, wurden von Frenkel fu¨r
diese Materialeigenschaft wesentlich zu große Werte errechnet. Damit standen seine
Berechnungen im Konflikt mit den experimentell gefundenen Werten. Als Ursache
fu¨r die Diskrepanz sind die in realen Materialien ha¨ufig vorkommenden Fehlstellen
zu nennen [Vanossi et al., 2013]. Erst fu¨r ein perfekt kristallines Material ergibt sich
die von Frenkel berechnete Dehngrenze. In der Realita¨t dominiert die Beweglichkeit
von kinks die Dehngrenze und sogar noch weitere Eigenschaften wie die elektrische
Leitfa¨higkeit.
Insgesamt ist festzuhalten, dass sowohl das PT-Modell als auch das FK-Modell ei-
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ne Beschreibung von nanoskaligen Kontakten ermo¨glichen. Die Modelle setzen dabei
kristalline Materialien voraus, wodurch der Anwendungsbereich dieser Modelle limi-
tiert ist. Der Formalismus ist grundsa¨tzlich auch fu¨r amorphe Materialien anwendbar,
dafu¨r ist jedoch eine Anpassung des periodischen Oberfla¨chenpotentials notwendig.
2.5 Das mechano-kinetische Modell
Ein Modell, welches keine spezifischen Anforderungen an die Ordnung der beteiligten
Materialien stellt und zusa¨tzlich eine explizite Zeitabha¨ngigkeit beinhaltet, ist das
mechano-kinetische (MK) Modell [Filippov et al., 2004, Persson, 1995]. Weiterhin ist
das MK-Modell auch auf Multikontakte anwendbar, welche selbst bei scharfen Spitzen
in einem AFM anzutreffen und dementsprechend auch fu¨r sa¨mtliche makroskopischen
Experimente relevant sind [Mo et al., 2009]. Ein zusa¨tzlich zu beru¨cksichtigender Fak-
tor sind langreichweitige Wechselwirkungskra¨fte zwischen den Ko¨rpern gema¨ß des
Lennard-Jones-Potentials, welche in dem PT-Modell und dem FK-Modell nicht ein-
bezogen werden (Kapitel 4.1.3).
Im MK-Modell werden beide beteiligten Ko¨rper als Kontinuum betrachtet, zwi-
schen denen sich Bindungen ausbilden ko¨nnen (vgl. Abb. 2.9). Die Art der Bindung
ist dabei zuna¨chst unbestimmt. Als Bindungstypen kommen beispielsweise molekulare
Bindungen, die Ausbildung von (Flu¨ssigkeits-)Menisken, Kontakte von Asperita¨ten
rauer Oberfla¨chen oder in geschmierten Kontakten auch Verbindungen durch Mo-
leku¨le oder erstarrtes Schmiermittel in Frage. Jede individuelle Bindung wird als ein
elastischer Kontakt zwischen den beiden Ko¨rpern repra¨sentiert. Bis zum Bruch eines
Kontaktes wird dieser gestreckt und u¨bt eine messbare Ru¨ckstellkraft auf die Spitze
aus. Diese Ru¨ckstellkraft kann dazu genutzt werden, die beobachtbare Reibung zu
beschreiben. Sowohl der Prozess der Kontaktbindung als auch das Aufbrechen wer-
den mit einer separaten Energiebarriere und damit auch Reaktionsrate betrachtet.
Abha¨ngig von der Art der betrachteten oder vermuteten Bindung, mu¨ssen die Re-
aktionsraten, die elastische Konstante einer einzelnen Bindung sowie die mo¨gliche
Gesamtzahl der Bindungen entsprechend gewa¨hlt werden. Gerade bei atomaren Kon-
takten spielen Menisken und molekulare Bindungen eine wichtige Rolle und fu¨r beide
Kontaktarten ist eine ausgepra¨gte Abha¨ngigkeit von der Temperatur zu erwarten.
Da hier eine endliche Reaktionsrate fu¨r die Bindungsformation in das Modell ein-
fließt, ko¨nnen mit dem Modell auch komplexere Reibungspha¨nomene beschrieben wer-
den, wie beispielsweise die Haftreibung. Zudem eignet sich dieses Modell auch, um
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Abbildung 2.9: Darstellung des mechano-kinetischen Modells nach Vanossi
et al. [2013]. a) Ein ausgedehnter Kontakt zwischen Spitze (grau) und Pro-
be (blau) besitzt eine komplexe Wechselwirkung. b) Sowohl Probe als auch
Spitze werden vereinfacht durch ein Kontinuum repra¨sentiert, welche Bindun-
gen c) ausbilden und d) aufbrechen ko¨nnen. Diesen Prozessen wird dabei eine
entsprechende Reaktionsrate zugewiesen. Die Spitze fu¨hrt eine kontinuierliche
Bewegung durch und die Bindungen werden durch Federn abgebildet.
experimentelle Befunde zu der Abnahme der Reibung bei zunehmender Geschwin-
digkeit und Beobachtungen zu nichtlinearer Temperaturabha¨ngigkeit zu modellieren
[Barel et al., 2010, Schirmeisen et al., 2006].
Im MK-Modell werden die Reaktionsraten auf der Nanoskala fu¨r die Formation RF
und fu¨r das Aufbrechen RR der Bindungen dargestellt mit Arrheniusgleichungen der
Form:
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mit den Anregungsfrequenzen ωF und ωR, den Energiebarrieren EF und ER jeweils
respektive fu¨r Bindung und Aufbrechen. Die mit zunehmender Streckung schwinden-
de Energiebarriere zum Aufbrechen wird u¨ber den Term (1 − fi/fc)3/2 dargestellt,
wobei fi die momentan ausgeu¨bte Kraft auf die i-te Bindung ist und fc die kritische
Kraft zum Aufbrechen der Bindung darstellt [Filippov et al., 2004]. Explizit ist in
den Formeln noch keine maximale Gesamtzahl der Bindungen enthalten, notwendig
wird die Betrachtung hiervon erst, wenn die Sa¨ttigung der Konzentration anna¨hernd
erreicht wird.
Die Bewegungsart kann auch nach diesem Modell in eine gleichfo¨rmige und eine
Stick-Slip-Bewegung unterteilt werden. Eine gleichfo¨rmige Bewegung ergibt sich fu¨r
hohe Temperaturen und niedrige Geschwindigkeit, da die thermische Energie dann
eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, den Kontakt fru¨hzeitig aufzubrechen. Dieses ther-
mische Aufbrechen eines Kontakts ist unkorreliert zu dem Aufbrechen der u¨brigen
Kontakte, wodurch insgesamt eine gleichfo¨rmige Bewegung entsteht. Auch bei hohen
Geschwindigkeiten und niedrigen Temperaturen stellt sich eine kontinuierliche Bewe-
gung ein, da die Formation der Bindungen unterbunden wird. Im Bereich dazwischen,
fu¨r mittlere Temperaturen und Geschwindigkeiten, ergibt sich eine kollektive Bewe-
gung entsprechend der Stick-Slip-Bewegung aus dem PT-Modell.
Das Aufbrechen von einer Bindung erho¨ht die wirkende Kraft auf die verbleibenden
Bindungen, woraus eine Kettenreaktion entstehen kann. Damit ist auch bei amorphen,
makroskopischen Ko¨rpern eine Stick-Slip-Bewegung mo¨glich, wie es auch in Experi-
menten mit einem Surface Force Apparatus beobachtet wurde [Drummond et al.,
2003].
Bisher werden beide Oberfla¨chen noch als vollsta¨ndig rigide angenommen und es
wird von festen Energiebarrieren ausgegangen. A¨hnlich wie bei dem Konzept der kinks
im Rahmen des FK-Modells zeigt sich in Molekulardynamik-Simulationen, dass die
Formation einer Bindung einen Einfluss auf die Struktur der benachbarten Atome hat.
Dadurch wird wiederum die Energiebarriere fu¨r eben jene Atome vera¨ndert und es ent-
steht eine komplexe Verteilung der Energiebarriere [Liu and Szlufarska, 2012]. Durch
Erweiterung des Modells um eine Verteilungsfunktion fu¨r die Bindungsenergien ∆EF
wird also gleichzeitig auch implizit eine gewisse Mobilita¨t der Atome beru¨cksichtigt.
Diese Modifikation des MK-Modells wird auch kapillares MK-Modell bezeichnet, da
sich eine Verteilung von ∆EB auch ergibt, wenn man kapillare Bru¨cken zwischen den
Oberfla¨chen als zusa¨tzlichen Effekt im Modell beru¨cksichtigt [Barel et al., 2012]. Das
MK-Modell wird in dieser Arbeit fu¨r die Simulation der beobachteten Kontaktalte-
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rung verwendet. Insbesondere durch die Erweiterung einer Verteilungsfunktion fu¨r die
Bindungsenergien sowie weiterer, spezifisch fu¨r den verwendeten Aufbau beno¨tigten,
Erweiterungen eignet sich dieses Modell fu¨r eine Modellierung vieler Details aus den
experimentellen Daten (vgl. Kap. 8.1).
2.6 Molekulardynamik-Simulationen
Die bisherigen Modelle zur Beschreibung der Kontaktkinetik sind eine drastische Ver-
einfachung der Realita¨t und treffen damit bereits Annahmen u¨ber die zu erwarteten
Effekte. So wird etwa sowohl im PT-Modell als auch dem FK-Modell die Annahme
getroffen, dass die Probe durch ein rigides Potential dargestellt werden kann. Ein
flexibles Verhalten der Oberfla¨che wird kategorisch ausgeschlossen und kann damit
systematisch zu einer Fehlinterpretation der Reibungseigenschaften fu¨hren.
Um den Einfluss solcher mo¨glicher systematischer Fehler in den Modellen zu mini-
mieren, wird daher noch ein wesentlich aufwendigerer Ansatz verfolgt: die Molekular-
dynamik-Simulationen (MD-Simulationen). In MD-Simulationen wird in einer ge-
wissen Umgebung um den Kontakt herum jedes Atom individuell mit seinem In-
teraktionspotential zu allen benachbarten Atomen abgebildet. Dann wird fu¨r einen
Zeitschritt, welcher typischerweise in der Gro¨ßenordnung von Femtosekunden liegt,
anhand der Wechselwirkungspotentiale und den Newtonschen Bewegungsgleichun-
gen die Startposition jedes Atoms fu¨r den na¨chsten Zeitschritt numerisch berechnet.
Durch geeignete Wahl der Randbedingungen ko¨nnen Reibung, Adha¨sion und Ver-
schleiß untersucht werden [Gnecco and Meyer, 2015, S. 191 ff].
In den Anfa¨ngen wurde die Methode zur Simulation von harten Kugeln verwen-
det [Alder and Wainwright, 1959]. Im Wesentlichen ist der limitierende Faktor dieser
Simulationen die Rechenkapazita¨t der verfu¨gbaren Computer. Mit den schnell vor-
anschreitenden Rechenkapazita¨ten der Computer hat sich somit im Laufe der Zeit
der Detailgrad der verwendeten Interaktionspotentiale, die Anzahl der berechneten
Atome sowie die Zeitskala der Interaktion drastisch vergro¨ßert und umfasst mitt-
lerweile Gro¨ßenordnungen, die fu¨r eine angemessene Simulation eines AFM geeignet
erscheinen [Mo et al., 2009].
Fu¨r ausgedehnte Objekte, wie im Falle des AFMs die laterale Ausdehnung der
Probe, kann ein kleiner Ausschnitt mit periodischen Randbedingungen zum Einsatz
kommen. In normaler Richtung der Probe ko¨nnen periodische Randbedingungen nicht
verwendet werden, da in dieser Richtung kein Kontinuum vorliegt. In dieser Richtung
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werden daher die a¨ußersten Atomlagen der Probe und der Spitze fixiert. In diesen
fixierten Schichten sind keine direkten Bewegungen der Atome mo¨glich, durch die
direkte Anbindung an die simulierten Atomlagen tragen diese Schichten dennoch zu
dem Verhalten des Ensembles bei. Um die Bewegung der Spitze abzubilden, kann eine
Kraft direkt auf die fixierten Lagen der Spitze simuliert werden.
Aufgrund der numerischen Berechnung entstehen in jedem Zeitschritt kumulierende
Fehler, welche nicht vollsta¨ndig kompensiert werden ko¨nnen. Daher la¨sst, insbesonde-
re bei la¨ngeren Simulationen, die Zuverla¨ssigkeit dieser Methode nach. Außerdem ist
die Wahl der Kraftfelder kritisch fu¨r eine akkurate Abbildung der jeweiligen Struktur.
Es haben sich eine Vielzahl an mo¨glichen Kraftfelder im Laufe der Zeit mit unter-
schiedlichen Vor- und Nachteilen etabliert [Cowen and El-Genk, 2015].
Als Ergebnis ko¨nnen Parameter wie die momentane und die mittlere Reibungskraft,
die Geschwindigkeit der Atome und der Wa¨rmefluss analysiert werden. Die Interpre-
tation der Ergebnisse kann jedoch durchaus schwierig sein. So kommt es allgemein bei
MD-Simulationen atomarer Reibung bei einer Geschwindigkeit in der Gro¨ßenordnung
von 1 m/s zu einem U¨bergang von einer gleichfo¨rmigen zu einer Stick-Slip-Bewegung,
wa¨hrend experimentelle Messungen zeigen, dass dieser U¨bergang bereits bei 1 µm/s
stattfindet [Braun et al., 2005]. Selbst dieser gut zuga¨ngliche Aspekt hat eine langwie-
rige Diskussion hervorgerufen und zeigt damit auch die Grenzen der MD-Simulationen
auf [Vanossi et al., 2013].
Im Rahmen dieser Arbeit wurden in enger Zusammenarbeit mit J. G. Vilhena
aus der Gruppe von Rube´n Pe´rez an der Universidad Auto´noma de Madrid MD-
Simulationen durchgefu¨hrt. Bei diesen wurden realistische Dimensionen eines AFM
abgebildet und dabei die Kontaktalterung fu¨r verschiedene Temperaturen untersucht
(vgl. Kap. 8.2).
2.7 Haftreibung
Mit den bisher vorgestellten Modellen wird typischerweise vorrangig Gleitreibung be-
schrieben. Neben der Gleitreibung gibt es noch ein weiteres Konzept, welches eine
zentrale Rolle im Kontext der Reibung spielt: die Haftreibung. Unter Haftreibung
versteht man die Kraft, welche no¨tig ist um, ein ruhendes Objekt in Bewegung zu
versetzen. Die Haftreibungskraft ist gro¨ßer als die minimale Kraft um diese Bewe-
gung aufrecht zu erhalten [Gerthsen, 2006]. Zusa¨tzlich ist bei genauer Betrachtung
die Haftreibung ein komplexes Pha¨nomen, welche nicht durch einen statischen Rei-
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bungswert beschrieben werden kann, sondern unter anderem auch von der Dauer der
Haltephase vor dem Lo¨sen des Kontaktes abha¨ngig [Feldmann et al., 2016]. Durch
diese dynamischen Eigenschaften der Haftreibung ist es von Vorteil, Haftreibung nicht
als eigensta¨ndiges Pha¨nomen zu beschreiben, sondern Haftreibung als das Ergebnis
einer dynamischen Wechselwirkung innerhalb der Grenzfla¨che zu verstehen. Der zu-
grundeliegende dynamische Prozess wird als Kontaktalterung bezeichnet und wird im





Die bisher vorgestellten Modelle beschra¨nken sich auf die grundlegende Beschreibung
von Reibung und damit im Wesentlichen auf Gleitreibung. Fu¨r die hier vorliegen-
de Arbeit sind jedoch daru¨ber hinausgehende Aspekte von Reibung von essentieller
Bedeutung, insbesondere die Dynamik der Wechselwirkungen in der Kontaktfla¨che,
welche als Kontaktalterung beschrieben werden kann. Weiterhin beschreiben die Mo-
delle der Nanoskala hauptsa¨chlich wohldefinierte Kontakte in perfekt kontrollierten
Bedingungen ohne sto¨rende Einflu¨sse durch beispielsweise Umgebungsluft oder Kon-
tamination der Kontaktfla¨chen. Als Kontrast dazu werden hier weitere Modelle vor-
gestellt, welche auf der Makroskala gu¨ltig sind und damit eine pha¨nomenologische
Beschreibung der Realita¨t liefern. Letztendlich sollten die Modelle zur Beschreibung
von Reibungseffekten auf der Nanoskala in Kapitel 2 es ermo¨glichen, die Pha¨nomene
der Makroskala abzubilden. Fu¨r die Makroskala ist ein weit verbreitetes Modell das
Rate-and-State-Modell, welches daher als Referenz fu¨r die Validita¨t von hochskalier-
ten Modellen der Nanoskala herangezogen werden kann.
3.1 Kontaktalterung
Beim Stoppen einer Bewegung findet ein gradueller U¨bergang zwischen Gleit- und
Haftreibung statt, dieser U¨bergang la¨uft also nicht instantan ab [Baumberger and
Caroli, 2006]. Dieser graduelle Prozess wird als Kontaktalterung bezeichnet. Auf der
Makroskala ist dieser Effekt universell anzutreffen und wird zum Beispiel als ein
Kernaspekt bei der Dynamik von Erdbeben betrachtet [Brace and Byerlee, 1966,
Scholz, 1998].
Um diesen Effekt zu messen, wird zuna¨chst ein noch nicht gealterter Kontakt
beno¨tigt. Dies ist zu erreichen, indem entweder die sich beru¨hrenden Ko¨rper in rela-
tive Bewegung zueinander gebracht werden oder durch Lo¨sen und erneutes Wieder-
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herstellen des Kontaktes. Anschließend verbleibt der Kontakt fu¨r eine definierte Hal-
tezeit thold in Ruhe, woraufhin die Bewegung fortgesetzt werden kann oder der Kon-
takt durch Entfernung der beiden Ko¨rper erneut voneinander getrennt wird. Ha¨ufig
wird die Messung durch vorherige und anschließende relative Bewegung zweier sich
beru¨hrender Ko¨rper durchgefu¨hrt. Durch gezielte Variation der Haltezeit kann dann
die Haftreibung als Funktion der Haltezeit FSt(thold) gemessen werden, Ergebnisse
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Abbildung 3.1: Messungen der Kontaktalterung bei Gesteinen als Granulat (of-
fene Symbole) und Gesteinsblo¨cken (ausgefu¨llte Symbole). Die Werte sind zur
Vergleichbarkeit auf µs = 0.6 bei 1 s festgelegt und stellen damit nur relative
A¨nderungen korrekt dar. Nachdruck mit Genehmigung von Marone [1998].
Diese Form der Kontaktalterung ist beispielsweise fu¨r Gesteine vielfa¨ltig untersucht
worden [Marone, 1998, Ruina, 1983, Scholz, 1998]. Dabei hat sich das pha¨nomenologi-
sche Rate-and-State-Modell fu¨r eine treffende Beschreibung der beobachteten Vorga¨nge
etabliert [Dieterich and Kilgore, 1994, Rice and Ruina, 1983, Ruina, 1983]. Grund-
annahme in diesem Modell ist, dass der Reibungskoeffizient µ abha¨ngig ist von der
relativen Geschwindigkeit (engl. rate) sowie dem momentanen Zustand der Grenz-

















mit der Scherspannung τ , der Zugspannung σ, der relativen Geschwindigkeit V und
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einer Zustandsvariablen θ. Weiterhin sind µ0, A sowie B experimentell zu bestimmen-
de Parameter, V0 und θ0 stellen Normalisierungskonstanten dar. Die Zustandsvariable
θ kann folgende Differentialgleichung gelo¨st werden [Rice and Ruina, 1983]:
θ˙ = 1− x˙θ
Dc
(3.2)
mit einer charakteristischen La¨nge Dc. Von dem Modell wird eine logarithmische Ge-
schwindigkeitsabha¨ngigkeit passend beschrieben - wie sie auch im thermisch aktivier-
ten PT-Modell und FK-Modell enthalten ist. Bei dem U¨bergang zwischen zwei kon-
stanten Geschwindigkeiten kommt es durch langsame A¨nderungen in der Zustandsva-
riablen zuna¨chst zu einer drastischen Vera¨nderung des Reibungskoeffizienten, welcher
sich graduell dem neuen Gleitreibungswert anna¨hert. Ein charakteristischer Verlauf
fu¨r den Wechsel zwischen zwei Geschwindigkeiten ist in Abb. 3.2 dargestellt.
μ
x
v1 v2 (v2<v1) v1
Abbildung 3.2: Schematische Darstellung eines Geschwindigkeitswechsels im
Rate-and-State-Modell. Zuna¨chst ist die relative Geschwindigkeit der Ko¨rper
v1 konstant und es stellt sich ein konstanter Reibungskoeffizient µ ein. Nach-
dem ein Gleichgewichtszustand erreicht ist, wird die Geschwindigkeit auf v2
reduziert. Der Zeitpunkt des Geschwindigkeitswechsels ist durch die erste ver-
tikale gepunktete Linie gekennzeichnet. Daraufhin kommt es zu einer sprung-
haften Vera¨nderung von µ, gefolgt von einer graudellen Anpassung an ein
neues Gleitreibungsniveau. Wird dann die Geschwindigkeit wieder auf die ur-
spru¨ngliche Geschwindigkeit v1 erho¨ht (zweite vertikale gepunktete Liniea),
findet erneut eine sprunghafte A¨nderung von µ gefolgt von einer langsamen
Anpassung an das urspru¨ngliche Gleitreibungsniveau statt.
Als Spezialfall kann dieses Modell auch Kontaktalterung beschreiben, wie sie in
dieser Arbeit untersucht wird, wenn eine der Geschwindigkeiten bei einem Geschwin-
digkeitswechsel auf Null gesetzt wird. Es wird dann mit zunehmender Haltezeit thold
eine logarithmische Zunahme von µ(thold), oder a¨quivalent auch FSt(thold), erwartet:
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mit den Fitparametern F0 und F1 sowie einer charakteristischen Zeitkonstante tc.
Sogar fu¨r die Beschreibung von Stick-Slip-Bewegung ist die Beru¨cksichtigung der
Alterung wa¨hrend der Stick -Phasen relevant [Baumberger and Caroli, 2006, Feldmann
et al., 2016].
Eine zentrale Frage fu¨r die Beschreibung von Kontaktalterung ist die konkrete
Ursache derselben. So existieren beispielsweise Belege dafu¨r, dass die logarithmische
Alterung aus einer Vergro¨ßerung der tatsa¨chlichen Kontaktfla¨che AR herru¨hrt, wobei
die daraus resultierende Reibung direkt proportional zur Kontaktfla¨che ist FSt ∝ AR
[Baumberger and Caroli, 2006, Dieterich and Kilgore, 1994, Persson, 1995]. Dies
wird auch als Erho¨hung der Kontaktquantita¨t bezeichnet. In dieser Beschreibung wird
davon ausgegangen, dass fu¨r die Reibung Materialeigenschaften wie Elastizita¨tsmodul
und Rauheit relevant sind.
Ein alternativer Vorschlag dazu ist eine Vera¨nderung der Kontaktqualita¨t, also
das bei gleichbleibender tatsa¨chlicher Kontaktfla¨che die Wechselwirkungskra¨fte zu-
nehmen. Dies kann durch langsam ablaufende chemische Prozesse in der Grenzfla¨che
erkla¨rt werden, insbesondere wenn der Einfluss durch plastische Verformung ausge-
schlossen werden kann [Hrma et al., 1988, Li et al., 2011]. Bei diesem Konzept wird
die Formierung chemischer Bindungen zwischen den Grenzfla¨chen als zentrale Ursache
fu¨r Alterung angefu¨hrt [Gotsmann and Lantz, 2012, Liu and Szlufarska, 2012]. Durch
den direkten Bezug auf eine chemische Wechselwirkung ist hierbei auch eine erwar-
tete Temperaturabha¨ngigkeit erkla¨rbar. Das MK-Modell kann als direkte Adaption
dieser Vorstellung herangezogen werden, wenn die einzelnen ‘Federn‘ als chemische
Bindungen interpretiert werden.
Die experimentelle Beobachtung auf der Nanoskala von ausgepra¨gter Haftreibung
und insbesondere von Kontaktalterung ist erst vor wenigen Jahren gelungen [Li
et al., 2011]. Hierbei hat sich analog zu den Befunden auf der Makroskala gezeigt,
dass die Kontaktalterung logarithmisch mit der Zeit zunimmt (vgl. Abb. 3.3). Das
Messprotokoll ist dabei identisch mit dem in dieser Arbeit verwendeten Slide-Hold-
Slide-Protokoll. Dabei wird die Spitze zuna¨chst u¨ber die Probenoberfla¨che bewegt,
anschließend wird die Bewegung fu¨r eine vorgegebene Zeit unterbrochen und dann
wird die Bewegung wieder fortgesetzt. Anhand des Lateralkraftverlaufs der zweiten





Frictional ageing from interfacial bonding and the
origins of rate and state friction
Qunyang Li1{, Terry E. Tullis2, David Goldsby2 & Robert W. Carpick1
Earthquakes have long been recognized as being the result of stick–
slip frictional instabilities1,2. Over the past few decades, laboratory
studies of rock friction have elucidated many aspects of tectonic
fault zone processes and earthquake phenomena3–5. Typically, the
static friction of rocks grows logarithmically with time when they
are held in stationary contact6, but the mechanism responsible for
this strengthening is not understood. This time-dependent
increase of frictional strength, or frictional ageing, is one mani-
festation of the ‘evolution effect’ in rate and state friction theory5.
A prevailing view is that the time dependence of rock friction
results from increases in contact area caused by creep of contacting
asperities7,8. Here we present the results of atomic forcemicroscopy
experiments that instead show that frictional ageing arises from
the formation of interfacial chemical bonds, and the large mag-
nitude of ageing at the nanometre scale is quantitatively consistent
with what is required to explain observations in macroscopic rock
friction experiments. The relative magnitude of the evolution
effect compared with that of the ‘direct effect’—the dependence
of friction on instantaneous changes in slip velocity—determine
whether unstable slip, leading to earthquakes, is possible9,10.
Understanding the mechanism underlying the evolution effect
would enable us to formulate physically based frictional constitu-
tive laws, rather than the current empirically based ‘laws’11,12,
allowing more confident extrapolation to natural faults.
Frictional ageing has been attributed to increases in contact area
caused by asperity creep (contact ‘quantity’) as well as to time-dependent
strengthening of bonding at asperity contacts (contact ‘quality’).
Evidence exists to support both interpretations. By measuring the
amount of light transmitted across rough Lucite plastic surfaces in con-
tact, and rough soda-limeglass surfaces in contact,Dieterich andKilgore8
observed gradual increases in the sizes of illuminated microscopic con-
tacts over time. Experiments on a silicate rock (quartzite) have demon-
strated that frictional ageing is suppressed by drying the samples and
conducting friction experiments in a water-free environment7. Because
creep is inhibited in experiments on silicate minerals like quartz at high
temperature in the absence of water (that is, in the absence of hydrolytic
weakening13), these observations are consistent with the hypothesis that
static friction increases with changes in contact area caused by asperity
creep14. However, frictional ageingmay also result from strengthening of
chemical bonding at the interface over time. Chemical bonding could be
enhanced by time-dependent desorption of contamination films15 that
may include water, or through chemically assisted mechanisms (such
as hydrogen bonding or siloxane bridging)16–18 that can be aided by
water and also affected by the contact stresses.
Devising experiments to understand the contribution of eachmech-
anism to ageing is exceedingly difficult, because the buried frictional
interface is not readily accessible and involves myriad microscopic
asperity contacts with a range of sizes down to the nanoscale19,20.
Here, we investigate the ageing behaviour of a single nanoscale contact
to isolate the physical origins of the ageing process and provide new
perspectives on the empirical rate- and state-dependent friction laws.
We conducted single-asperity slide–hold–slide (SA-SHS) friction
experiments between nanoscopically sharp oxidized silicon tips and
oxidized siliconwafers using an atomic forcemicroscope (AFM); these
tests are analogous to similar slide–hold–slide tests on rocks3,6. The use
of amorphous SiO2 (silica) to investigate the behaviour of rocks com-
posed of silicate minerals is reasonable, because silica glass and rocks
behave similarly in friction experiments on rough surfaces21.
Figure 1 shows an example of SA-SHS measurements performed at
60% relative humidity (RH). Similar to slide–hold–slide experiments
on rocks3,6, the static friction force is larger than the steady-state sliding
friction force by an amount DF, called the friction drop, that grows
linearly with the logarithm of the hold time (inset to Fig. 1). Similar
trends are obtained at other humidities. The linear dependence of DF
on the logarithm of hold time is consistent with observations from
friction experiments onmacroscopic rocks and other materials6,16, but
the magnitude observed here is far larger. The ratio between DF and
the steady-state friction Fss (DF/Fss), which we call the ‘relative friction
drop’, ranges from 0.5 to 5 over the range of humidity studied for 100-s
hold times, compared to less than 0.05 for a 100-s hold time observed
for macroscopic quartz rock samples16. This unusually large ageing
effect is reproducible for all the SA-SHS experiments, with more than
five distinct silica–silica pairs tested.
Themuch larger ageing of the relative friction drop at the nanoscale
than at the macroscale suggests that frictional ageing may be a length-
scale-dependent phenomenon influenced by the multi-asperity
1Department of Mechanical Engineering and Applied Mechanics, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 19104, USA. 2Department of Geological Sciences, Brown University, Providence,
Rhode Island 02912, USA. {Present address: School of Aerospace, Tsinghua University, Beijing 100084, China.
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Figure 1 | Lateral force versus nominal lateral displacement data for typical
SA-SHS tests after stationary holds at 60% RH. Upon lateral displacement,
the tip sticks to the substrate, resulting in linear, elastic lateral loading of the
AFM cantilever (Supplementary Figs 1 and 2). When the lateral force exceeds
static friction, the tip slips forward, indicated by abrupt drops in lateral force
(DF), followed by subsequent sliding at the steady-state friction force (Fss). In
the inset DF varies linearly with the logarithm of hold time. The dotted line is a
linear fit of the averaged values.
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Abbildung 3.3: Gemessene Kontaktalterung einer Slide-Hold-Slide-Messung mit
e nem Luft-AFM fu¨r einen SiO2-SiO2-Kontakt bei 60% Luftfeuchtigkeit. Die
Lateralkraft aus d r zweiten Bewegungsphase ist darg stellt. Mit zunehmender
Haltezeit nimmt auch die gemessene Haftreibung zu. Die Differenz ∆F von
Haftreibung zu Gleitreibung nimmt logarithmisch mit der Haltezeit zu (siehe
Inset). Nachdruck mit Genehmigung von Li et al. [2011].
Insbesondere fu¨r die Materialkombination SiO2-SiO2 wurden seither auf der Na-
noskala theoretische und experimentelle Studien vero¨ffentlicht [Feldmann, 2013, Li
and Szlufarska, 2018, Liu and Szlufarska, 2012, Tian et al., 2017]. Eine ga¨ngige Er-
kla¨rung fu¨r die beobachtete Kontaktalterung in diesem Fall ist die Formation von
Siloxanbru¨cken (Si–O–Si). In den experimentellen Studien werden die Messungen da-
bei ha¨ufig an Luft durchgefu¨hrt mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von > 50%. Da-
bei ist davon auszugehen, dass Ablagerungen aus der Luft, insbesondere Wasser, den
Kontakt der eigentlich untersuchten SiO2-Oberfla¨chen modifizieren und zusa¨tzlich die
Reaktivita¨t der Oberfla¨chen vera¨ndern ko¨nnen [Vigil et al., 1994]. In einer wasser-
haltigen Umgebung kann die Oberfla¨che mit Wasserstoff passiviert werden, so dass
Silanol-Gruppen (Si–O–H) an der Grenzfla¨che gebildet werden. Mit zunehmender
Silanol-Konzentration an den Oberfla¨chen ergeben Simulationen, dass Reibung, Ver-
schleiß und Reaktivita¨t in der Grenzfla¨che abnehmen [Wang et al., 2019, Wang and
Duan, 2017]. Es existieren bereits erste experimentelle Studien, bei denen die Kon-
taktalterung in einer Vakuumkammer untersucht wurden, um eine kontrolliert was-
serfreie Umgebung zu erhalten [Feldmann, 2013]. An diesem Punkt setzen die Unter-
suchungen dieser Arbeit an, um die Kontaktalterung weiter zu untersuchen.
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3.2 Verschleiß
Reibung kann beschrieben werden als der Verlust an mechanischer Energie, sobald
zwei sich beru¨hrende Ko¨rper relativ zueinander bewegen. Es wird dabei zuna¨chst
keine Aussage daru¨ber getroffen, durch welchen Prozess es zu einer Energiedissipa-
tion kommt. Neben verschleißfreien Prozessen, wie beispielsweise der Umwandlung
in Wa¨rme oder in elastische Verformungen, ist auch Verschleiß eine mo¨gliche Form
der Energiedissipation. Verschleiß bezeichnet dabei allgemein den Materialverlust aus
der Oberfla¨che von mindestens einem der Ko¨rper. Daher ha¨ngen Reibung und Ver-
schleiß nicht direkt zusammen, wobei Reibung als eine notwendige Voraussetzung fu¨r
Verschleiß angesehen werden kann.
3.2.1 Verschleißtheorien auf der Makroskala
Auf der Makroskala wird Verschleiß anhand der verschiedenen Mechanismen bei der
Entstehung des Verschleißes unterteilt. Die Mechanismen charakterisieren dabei die
Wechselwirkungen in der Grenzfla¨che. Allgemein werden dabei vier verschiedene Ver-
schleißmechanismen unterschieden: Adha¨sion, Abrasion, Oberfla¨chenzerru¨ttung und
tribochemische Reaktionen, [Gahr, 1985].
Der adha¨sive Verschleiß erfolgt durch Adha¨sionskra¨fte zwischen den beiden Ober-
fla¨chen. Durch die Adha¨sionskra¨fte bleibt zuna¨chst ein Teil des Materials der einer
Oberfla¨che an der anderen Oberfla¨che haften und wird dann aus der Ersteren entfernt.
Im weiteren Verlauf der Bewegung kann sich das entfernte Material erneut lo¨sen und
als Abrieb zuru¨ckbleiben.
Abrasion tritt vor allem dann auf, wenn die beteiligten Materialien eine unter-
schiedliche Ha¨rte haben. Das ha¨rtere Material dringt dann in das Weichere ein und
furcht dieses dann bei einer Relativbewegung.
Als Oberfla¨chenzerru¨ttung wird ein Verschleißmechanismus bezeichnet, wenn sich
zuna¨chst Mikrorisse in dem Material bilden, welche sich dann zu Bru¨chen ausweiten.
Kommt es zu einer chemischen Reaktion in der Grenzfla¨che zwischen den beiden
Oberfla¨chen, so wird von tribochemischen Reaktionen gesprochen. Zu den tribochemi-
schen Reaktionen za¨hlt beispielsweise der oxidative Verschleiß, wenn sich eine Oxid-
schicht auf einer Oberfla¨che als Folge der Interaktion der Grenzfla¨chen bildet.
Sowohl fu¨r den adha¨siven als auch den abrasiven Verschleiß gibt es Modelle, wel-
che die Verschleißrate W quantifizieren. Diese Modelle sind das Archard-Modell re-
spektive das Rabinowicz-Modell [Gnecco and Meyer, 2015, Kap 23.3]. Beide Modelle
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sollen hier ausgefu¨hrt werden, damit es bei auftretendem Verschleiß in den hier durch-
gefu¨hrten Reibungsmessungen ein Vergleich zu den Modellen hergestellt werden kann.









mit dem abgeriebenen Volumen VAd, der zuru¨ckgelegten Strecke L der beiden Ober-
fla¨chen relativ zueinander, dem Verschleißkoeffizient kAd, der Kontaktfla¨che AK , der
Normalkraft FN , der Ha¨rte H und einem Faktor γ, welcher die Plastizita¨t des Kon-
taktes beschreibt. Der Verschleißkoeffizient ist ein Maß fu¨r die Wahrscheinlichkeit,
dass zwei Asperita¨ten aneinander haften bleiben und es zu einem Materialtransfer
zwischen den beiden Reibungspartnern kommt. Trotz dieser relativ einfachen Re-
pra¨sentation des adha¨siven Verschleißes in dem Archard-Modell, ist dieses Modell
sehr erfolgreich fu¨r die Beschreibung von beobachtetem Verschleiß. Eine dabei ha¨ufig
getroffene Annahme ist, dass an den Beru¨hrungspunkten der Kontakt vollsta¨ndig pla-
stisch ist. In diesem Fall ist γ = 1 zu wa¨hlen. Sind die Kontakte jedoch zumindest
teilweise in einem elastischen Regime, so gilt 0,6 ≤ γ ≤ 1 [Gnecco and Meyer, 2015].
Adha¨siver Verschleiß ist insbesondere dann relevant, wenn die beiden Reibungspart-
ner vergleichbare chemische und mechanische Eigenschaften haben. Fu¨r eine grobe
Abscha¨tzung, ob es zu adha¨siven Verschleiß kommt, kann die Ha¨rte der beiden Ma-
terialien verglichen werden. Ist der relative Unterschied in der Ha¨rte > 20%, so ist
stattdessen mit abrasivem Verschleiß zu rechnen.
Abrasiver Verschleiß kann mit dem Modell von Rabinowicz beschrieben werden. Fu¨r
die Modellierung der Verschleißrate wird in diesem Modell das ha¨rtere Material durch
eine unendlich steife, konische Spitze mit einem O¨ffnungswinkel Θ beschrieben und
das weichere Material als ebene Fla¨che, welche ausschließlich plastisch verformt wird.
Es ergibt sich dann fu¨r die abrasive Verschleißrate WAb folgender Zusammenhang:
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Sowohl adha¨siver als auch abrasiver Verschleiß lassen sich also u¨ber formal iden-
tische Gleichungen beschreiben, der Unterschied besteht lediglich in der Bedeutung
des Verschleißkoeffizienten, obwohl die beschriebenen Verschleißmechanismen deut-
lich unterschiedlich sind.
3.2.2 Verschleißtheorien auf der Nanoskala
Anhand der Modelle fu¨r Verschleiß auf der Makroskala ko¨nnte man davon ausge-
hen, dass diese Modelle in a¨hnlicher Form auch fu¨r nanoskalige gelten sollten, da
keine Abha¨ngigkeit von der Gro¨ße des Systems besteht. Es unterscheiden sich jedoch
die zugrundeliegenden Mechanismen auf der Nanoskala deutlich von denen auf der
Makroskala. So kann davon ausgegangen werden, dass bei dem U¨bergang zu ato-
maren La¨ngenskalen der Kontakte Abriebsmechanismen auf Grundlage von erhebli-
cher plastischer Verformung, wie Furchung und Delamination, nicht die dominanten
Prozesse sein ko¨nnen, wenn nur wenige Atomlagen in dem Kontakt involviert sind.
Molekulardynamik-Simulationen von Kontakten, welche nur aus wenigen Atomen be-
stehen, deuten darauf hin, dass Verschleiß auf der Nanoskala im Wesentlichen aus dem
Herausreißen einzelner Atome aus den Reibungspartnern resultiert [Harrison et al.,
1993, Landman et al., 1992]. Basierend auf unter anderem diesen Ergebnissen wur-
de ein theoretisches Modell entwickelt, welches zur Beschreibung von Verschleiß in
nanoskaligen Kontakten eingesetzt werden kann [Bassani and D’Acunto, 2000]. In
diesem Modell befinden sich die Atome beider Reibungspartner in einem gemein-
samen Potential, welches je ein Minimum fu¨r beide Reibungspartner hat und eine
endliche Energiebarriere dazwischen. Aus diesem Modell la¨sst sich als Maß fu¨r den
Verschleiß ableiten, wie viele Atome N(t) pro Zeiteinheit von der Probe auf die Spitze
u¨bergehen:
N(t) = n · ω · Vat (3.6)
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mit der anfa¨nglichen Atomanzahl in der Probe n, einer U¨bergangsrate ω und dem
Volumen der Atome Vat. Die U¨bergangsrate folgt dabei einem Arrhenius-Gesetz:






mit der Energiebarriere zwischen den beiden Minima ∆E und einer charakteristischen
Frequenz ω0.
Die Verschleißrate N(t) aus dem Verschleißmodell fu¨r die Nanoskala bezieht sich
auf die Zeit des Kontaktes. Fu¨r eine direkte Vergleichbarkeit mit den makroskopischen
Verschleißraten ist eine Abha¨ngigkeit von der zuru¨ckgelegten Strecke notwendig. Diese
Umformung ist mit der Relativgeschwindigkeit der Spitze vt mo¨glich. Es ergibt sich











wobei die Atomanzahl n = AK/AK/n u¨ber die Kontaktfla¨che AK und die Quer-
schnittsfla¨che der Atome AK/n ausgedru¨ckt werden kann. Auf der Nanoskala kann
Verschleiß also durch den gleichen Formalismus erkla¨rt werden, wie es auch gema¨ß
Gleichung 3.4 fu¨r die Makroskala mo¨glich ist. Ein wesentlicher Unterschied ist dabei,
dass auf der Nanoskala der Verschleißkoeffizient kN Abha¨ngig von der Geschwindig-
keit und der Temperatur ist:
kN =
ω · VAt
AK/n · vt (3.9)
wobei diese explizite Abha¨ngigkeit von der Geschwindigkeit und der Temperatur einen
deutlichen Unterschied zu den Modellen der Makroskala darstellt.
Diese eher allgemeinen U¨berlegungen zu Veschleiß auf der Nanoskala ko¨nnen auch
noch weiter konkretisiert werden. Zu den jeweiligen Potentialminima der beiden Ko¨rper
mit einer Energiebarriere dazwischen kommt es auch, wenn man die beteiligten Bin-
dungen betrachtet [Gotsmann and Lantz, 2008, Shao et al., 2017]. So sind die Atome
an der Grenzfla¨che der Ko¨rper typischerweise mit mehreren Bindungen an das Bulk-
material gebunden und ko¨nnen Bindungen zu der anderen Grenzfla¨che ausbilden. Es
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kann zum Bindungsbruch kommen, wenn beispielsweise einer der Ko¨rper mit konstan-
ter Geschwindigkeit bewegt wird und so eine Scherkraft die Bindung aufbricht. Dabei
ist jedoch zuna¨chst offen, ob entweder die Bindungen in der Grenzfla¨che aufbrechen,
wobei es zu verschleißfreier Reibung kommt, oder die Bindungen eines Atoms der
Grenzfla¨che zum Bulkmaterial, wobei es zu Reibung mit Verschleiß kommt.
Mit dieser Art der Modellierung ko¨nnen verschiedene beobachtete Verhaltenswei-
sen erkla¨rt werden. Bei niedriger Normalkraft und Adha¨sion bilden sich nur wenige
Bindungen in der Grenzfla¨che aus, wodurch nur minimaler Verschleiß auftritt und die
Reibung geschwindigkeitsabha¨ngig ist. Wenn Normalkraft oder Adha¨sion groß sind,
ist der Verschleiß von der zuru¨ckgelegten Strecke dominiert, statt von der Geschwin-
digkeit, wie auch in dem Archard-Modell. Dieses Multibond-Modell einget sich daher
gut fu¨r eine Beschreibung von Verschleiß auf der Nanoskala fu¨r unterschiedliche Kon-
takte. Ein konzeptionell nah verwandtes Modell wird auch im Rahmen dieser Arbeit
eingesetzt, um die Reibung auf der Nanoskala zu modellieren. In beiden Fa¨llen, der
hier betrachteten Reibung und beim Verschleiß, spielen Scherkra¨fte außerdem eine
wichtige Rolle fu¨r die Kinematik der Vorga¨nge [Gotsmann and Lantz, 2008].
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Das Rasterkraftmikroskop geho¨rt zu den Rastersondentechniken, bei denen eine schar-
fe Spitze eine Probe abrastert, um Informationen u¨ber die Topographie und Spitze-
Probe-Interaktionen aufzunehmen. Es stellt damit eine Erweiterung des Rastertun-
nelmikroskops (engl. scanning tunneling microscope, STM) dar, welches von Binnig
et al. [1982] entwickelt wurde und einen Tunnelstrom zwischen Spitze und Probe als
Regelgro¨ße verwendet. Das AFM wurde zuerst von Binnig et al. [1986] beschrieben
und hat sich seither als vielfa¨ltiges Werkzeug zur Untersuchung fundamentaler Kraft-
wechselwirkungen herausgestellt. Es bietet die Mo¨glichkeit der direkten Abbildung
von Strukturen atomarer Gro¨ßenordnungen ohne eine Limitierung auf (halb-)leitende
Proben, wie es beim STM der Fall ist. Mit dem AFM kann daher anstelle von Zu-
standsdichten mechanische Kra¨fte und dadurch beispielsweise auch Mechanismen zur
Energiedissipation untersucht werden. Eine Weiterentwicklung des AFM, das Rei-
bungskraftmikroskop (engl. friction force microscope, FFM), ermo¨glicht zusa¨tzlich
die Untersuchung von Reibungskra¨ften [Mate et al., 1987]. Der Begriff AFM wird
in dieser Arbeit auch als Synonym fu¨r FFM verwendet. Im Folgenden werden daher
zuna¨chst die typischerweise relevanten Wechselwirkungen in einem AFM erkla¨rt. An-
schließend wird die Funktionsweise des AFM dargestellt, mit den mo¨glichen Scanmodi
und den notwendigen Schritten fu¨r eine Kalibrierung der Sensoren.
4.1 Wechselwirkungskra¨fte zwischen Spitze und Probe
In der Rasterkraftmikroskopie gibt es viele mo¨gliche Wechselwirkungen zwischen Spit-
ze und Probe. Diese sind dabei im Wesentlichen abha¨ngig von der Gestaltung von
Spitze und Probe. Die typischerweise wirkenden Kra¨fte unterscheiden sich deutlich
in ihrer Sta¨rke und ihrem Vorzeichen, es gibt also attraktive und repulsive Kra¨fte.
Gemessene Wechselwirkungskra¨fte sind typischerweise eine U¨berlagerung mehrerer
Kra¨fte, deren einzelne Kraftkomponenten nur bedingt separiert werden ko¨nnen. Im
Folgenden werden einige ha¨ufig relevante Kraftwechselwirkungen beschrieben. Fu¨r ei-
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ne ausfu¨hrliche Betrachtung siehe beispielsweise [Foster and Hofer, 2006] und [Hunklin-
ger and Kittel, 2005].
4.1.1 Elektrostatische Kra¨fte
Eine relevante Wechselwirkung entsteht durch statische Aufladung von Spitze und
Probe. Neben dem gezielten Anlegen einer Spannung an leitende Proben und Spitzen
kann es, insbesondere bei Isolatoren, auch durch bestimmte Pra¨parationsmethoden
zu einer statischen Aufladung kommen. Zu diesen Pra¨parationsmethoden za¨hlen das
Sputtern mit Ionenstrahlen sowie das Spalten bei Ionenkristallen. Ebenfalls kann
ein Ionentransfer zwischen Spitze und Probe stattfinden und so zu einer Aufladung
beitragen, was auch als tribologische Aufladung (engl. tribocharging) bezeichnet wird
[Terris et al., 1990]. Die hierdurch eingebrachten Ladungen ko¨nnen tagelang erhalten
bleiben, zur Neutralisierung eigenet sich in diesen Fa¨llen ein Tempern der Probe.
Ebenfalls zu den elektrostatischen Wechselwirkungen za¨hlen geladene Defekte in
Kristallgittern, welche Dipole hervorrufen. Im Gegensatz zu den Dipolen zu der van-
der-Waals-Wechselwirkung, ko¨nnen Gitterdefekte zu einer permanenten Verschiebung
von Atomen aus dem regula¨ren Gitter fu¨hren und dabei einen statischen Dipol her-
vorrufen. Diese Dipole ko¨nnen mit anderen Dipolen oder einem statisch aufgeladenen
Ko¨rper zu langreichweitigen Kra¨ften fu¨hren [Burnham et al., 1993]. Unabha¨ngig von
der Ursache der elektrostatischen Wechselwirkung lassen sich deren Sta¨rke und Reich-
weite u¨ber das Coulomb-Gesetz beschreiben.
4.1.2 Van-der-Waals-Kra¨fte und Pauli-Repulsion
Die van-der-Waals-(vdW-)Kra¨fte beschreiben elektromagnetische Wechselwirkungen
zwischen fluktuierenden Dipolen [Margenau, 1939]. Die dadurch hervorgerufene Kra¨-
fte sind im Vergleich zu Kernkra¨ften gering. Je nach Atom beziehungsweise Moleku¨l
ko¨nnen drei Ursachen fu¨r die Wechselwirkung unterschieden werden.
Erstens ko¨nnen permanente Dipole in polaren Moleku¨len in anderen Atomen Di-
pole induzieren und dadurch eine Wechselwirkung hervorrufen. Die so entstehenden
Kra¨fte werden als Induktions-Kra¨fte bezeichnet. Zweitens kann es allgemein auch
in neutralen Atomen und Moleku¨len zu einer spontanen Entstehung von Dipolen
durch Fluktuationen der Elektronendichte kommen. Dadurch werden in weiteren Ato-
men Dipole hervorgerufen, wodurch die typischerweise dominante Komponente der
vdW-Kra¨fte entsteht: die Dispersions-Kra¨fte. Drittens fu¨hren ebenfalls die Interakti-
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on permanenter Dipole in polaren Moleku¨len zu einer attraktiven Wechselwirkung in
Abha¨ngigkeit der relativen Orientierung der Dipole zueinander. Diese Anteile werden
auch als Orientierungs-Kra¨fte bezeichnet.
Insgesamt fu¨hren diese Wechselwirkungen zwischen zwei Atomen in einem Abstand
r zu einem Potential der Form [Foster and Hofer, 2006]
VvdW (r) = −A
r6
(4.1)
mit einer atomspezifischen WechselwirkungskonstanteA. Fu¨r die resultierenden Kra¨fte
muss dieser Term fu¨r alle Wechselwirkungspaare berechnet werden. Sollen die vdW-
Kra¨fte zwischen zwei makroskopischen Ko¨rpern berechnet werden, sind deshalb Ver-
einfachungen erforderlich [Hamaker, 1937]. Zu dieser Vereinfachung geho¨rt, dass ein
homogenes, kontinuierliches Medium fu¨r beide Ko¨rper angenommen wird. Weiterhin
wird nur die Wechselwirkung von jeweils zwei Atomen aufeinander beru¨cksichtigt und
dies fu¨r sa¨mtliche Kombinationen aus zwei Atomen der beteiligten Ko¨rper berechnet.
Bei Beru¨cksichtigung des Einflusses weiterer, benachbarter Atome kann die Polarisier-
barkeit dieser Atome modifiziert werden und eine Schlussfolgerung der Additivita¨t der
Wechselwirkung kann nicht mehr allgemein getroffen werden. Damit ergibt sich fu¨r
die vdW-Kra¨fte einer pyramidenfo¨rmigen Spitze und einer flachen Probe im Abstand
D zueinander:




mit der Hamaker-Konstante H = pi2C6ρT ipρSample, welche die Dichte der Spitze ρT ip
und der Probe ρSample sowie den O¨ffnungswinkel der Pyramidenspitze θ entha¨lt.
Die vdW-Kra¨fte fu¨hren ha¨ufig zu einer attraktiven Wechselwirkung, wodurch sich
die Wechselwirkung aller Atome in der Spitze und der Probe in einem AFM auf-
summieren. Durch die hohe Reichweite dieser Kra¨fte dominieren diese ha¨ufig die
Wechselwirkung fu¨r große Absta¨nde (D > 1 nm).
Bei deutlich geringeren Absta¨nden zweier Atome zueinander, also etwa D < 1 A˚,
wirkt eine repulsive Kraft aufgrund des Pauli-Prinzips. Nach diesem Prinzip ist es ver-
boten, dass sich die Wellenfunktionen zweier Teilchen mit identischen Quantenzahlen
u¨berlagern. Daraus folgend mu¨ssen bei hinreichender Anna¨herung zweier Atome ein
Teil der Elektronen in einen energetisch ungu¨nstigeren Zustand u¨bergehen. Weiter-
hin kann es durch den Orbitalu¨berlapp zu einer Verringerung der Elektronendichte
zwischen den Atomru¨mpfen kommen, wodurch eine zusa¨tzliche abstoßende Kraftkom-
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ponente wirkt. Das Pauli-Prinzip bewirkt, dass sich Atome effektiv wie harte Kugeln
verhalten, also nicht auf beliebige Absta¨nde aneinander angena¨hert werden ko¨nnen.
Als empirische Beschreibung dieses Effekts wird ha¨ufig die Formel
VP (r) = − B
r12
(4.3)
verwendet, wobei B hier eine positive Konstante darstellt. Der Exponent 12 wird
ha¨ufig gewa¨hlt, da dann VP (r) ∝ V 2vdW (r) gilt und sich dies numerisch relativ einfach
berechnen la¨sst. Fu¨r die Abstandsabha¨ngigkeit kann auch eine Exponentialfunktion
verwendet werden.
Als Kombination aus den vdW-Kra¨ften und des Pauli-Prinzips wird das Lennard-
Jones-Potential gebildet [Lennard-Jones, 1931]. Dieses Potential beschreibt also die
Wechselwirkungen zwischen zwei neutralen Atomen im Abstand r zueinander und










mit der Bindungsenergie ε im Gleichgewichtsabstand r. Dieses Potential eignet sich
weiterhin um na¨herungsweise den Potentialverlauf zwischen Spitze und Probe abzu-
bilden, solange keine chemischen Bindungen ausgebildet werden wie sie im na¨chsten
Abschnitt erla¨utert werden.
4.1.3 Chemische Kra¨fte
Chemische Kra¨fte ko¨nnen sowohl attraktiv als auch repulsiv wirken, abha¨ngig von
den beteiligten Elementen, deren Bindungskonfiguration und Orientierung. Attraktive
Wechselwirkungen, also Bindungen, ko¨nnen in verschiedene Typen eingeteilt werden.
In Metallen tritt die metallische Bindung auf, bei der quasi-statische Atomru¨mpfe
und delokalisierte Elektronenwolken zu einer guten elektrischen Leitfa¨higkeit sowie
Wa¨rmeleitfa¨higkeit beitragen. Bei Ionenkristallen, also Salzen, ist die ionische Bin-
dung anzutreffen. Die beteiligten Atome versuchen jeweils eine Elektronenkonfigu-
ration zu erreichen, welche dem Edelgas dieser oder der vorangehenden Periode im
Periodensystem der Elemente entspricht. Beispielsweise in Natriumchlorid gibt dafu¨r
Natrium ein Elektron an Chlor ab, wodurch beide Atome die energetisch gu¨nstige
Edelgaskonfiguration erreichen und eine elektrostatische Wechselwirkung zwischen
den Atomen hervorgerufen wird. Eine weitere wichtige Bindungsart, welche in Halb-
leitern, Isolatoren und Moleku¨len vorkommt, ist die kovalente Bindung, welche auch
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Elektronenpaarbindung genannt wird. Dabei teilen sich die Bindungspartner ein Elek-
tronenpaar, um eine Edelgaskonfiguration zu erreichen. Die Reichweite dieser chemi-
schen Bindungstypen betra¨gt nur wenige A˚ngstro¨m und ist damit kurzreichweitig im
Vergleich zu den vorgenannten vdW-Kra¨ften.
4.2 Rasterkraftmikroskopie
4.2.1 Die grundlegende Funktionsweise eines
Rasterkraftmikroskops
In einem AFM oder FFM ist eine kraftsensitive Sonde an einem langen Hebelarm
(engl. cantilever) befestigt (Abb. 4.1). Die Sonde endet in einer scharfen Spitze, um
eine hohe Ortsauflo¨sung zu erreichen, der typische Radius einer neuen Spitze liegt bei
< 5 nm. Um das Rastern zu ermo¨glichen, ist entweder die Spitze oder die Probe auf
einem Piezo-Scanner befestigt. Dabei wird in Abha¨ngigkeit vom Anwendungsfall ent-
schieden welches Element bewegt wird. Fu¨r optimale Auflo¨sung, insbesondere wenn
Spitze und Probe nicht im direkten Kontakt sind, wird die Probe bewegt, da es sonst
zur Einkopplung von Schwingungen in die Spitze kommen kann. Um große Scan-
bereiche erreichen zu ko¨nnen sowie fu¨r den Kontaktmodus, wird typischerweise die
Spitze bewegt. Der Piezo-Scanner ermo¨glicht Positionierung und Bewegung bis in den
sub-A˚ngstro¨m-Bereich in horizontaler und vertikaler Richtung durch Ausnutzung des
piezoelektrischen Effekts: Bei piezoelektrischen Materialien fu¨hrt das Anlegen einer
Gleichspannung zu einer mechanischen Verformung und vice versa.
Sobald Kra¨fte zwischen Spitze und Probe wirken, fu¨hrt dies zu einer mechanischen
Verformung des Cantilevers. Die Detektion der Verbiegung kann auf verschiedene
Arten durchgefu¨hrt werden, beispielsweise piezoresistiv [Stahl et al., 1994], kapazitiv
[Go¨ddenhenrich et al., 1990], interferometrisch [Jarvis et al., 1993, Mate et al., 1987],
optisch durch das Lichtzeiger-Prinzip [Alexander et al., 1989] oder mittels Polarisati-
onseffekten [Scho¨nenberger and Alvarado, 1989]. Die beiden mo¨glichen Verformungen
des Cantilevers durch die Einwirkung von Kra¨ften in Normalrichtung und laterale
Richtung sind in Abb. 4.2 dargestellt.
Das heutzutage am weitesten verbreitete Detektionsverfahren ist das sogenannte
Lichtzeiger-Prinzip, welches auch in dem hier verwendeten AFM eingesetzt wird. Da-
bei wird ein Laserstrahl an der Ru¨ckseite des Cantilevers reflektiert und gelangt von














Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des verwendeten AFM und dessen
Komponenten. Die Messspitze ist an einem langen, flexiblen Hebelarm befe-
stigt und wechselwirkt mit der Probe. Ein Piezoelement steuert die relative
Positionierung von Spitze und Probe zueinander. Zur Kraftdetektion wird ein
Laserstrahl an der Ru¨ckseite des Hebelarm reflektiert und fa¨llt von dort auf
eine positionssensitive Photodiode. Das ausgelesene Kraftsignal wird ausge-
wertet und zur Regelung der Piezoposition verwendet.
zelnen Quadranten werden anhand ihrer Position u¨ber Indizes beschrieben, U steht
fu¨r unten, O fu¨r oben, L fu¨r links und R fu¨r rechts. Durch diese Anordnung ko¨nnen
simultan Normal- sowie Lateralkra¨fte durch Verrechnung der Intensita¨ten der einzel-
nen Quadranten gemessen werden. Als Spannungssignal der Normalkraft UN wird die
Differenz aus den oberen und unteren Quadranten gebildet und auf die Gesamtinten-
sita¨t UPSD normalisiert. Analog dazu kann auch das Signal der Lateralkraft UL aus
der Differenz der linken und rechten Quadranten gebildet werden (vgl. Abb. 4.1)
UN =









Solange die Verschiebung des Mittelpunktes klein im Verha¨ltnis zur Gro¨ße des Leucht-
flecks ist, kann als gute Na¨herung angenommen werden, dass die tatsa¨chlich wirkende
Kraft direkt proportional zu dem gemessenen Signal ist. Dazu muss nur ein passender
Kalibrierfaktor αz bzw. αx bestimmt und die Nulllage UN,0 bzw. UL,0 korrigiert wer-
den, jeweils respektive fu¨r die Normalkraft und die Lateralkraft. Die Kra¨fte ergeben
sich dann als
FN = αz · (UN − UN,0) (4.7)
FL = αx · (UL − UL,0) (4.8)
Die Bestimmung der Kalibrierfaktoren αz und αx wird in Kapitel 4.2.5 erla¨utert.
Zur Offset-Korrektur fu¨r die Normalkraft wird das Signal auf der Photodiode auf
Null justiert, wa¨hrend die Spitze sich nicht im Kontakt mit der Probe befindet. Die
Bestimmung des Referenzniveaus der Lateralkraft ist etwas komplizierter und wird
in Kapitel 4.2.3 erla¨utert.
Durch die Verwendung dieses Aufbaus wird es in dieser Arbeit mo¨glich, bei einer
konstanten Normalkraft die Reibung zu messen. Insbesondere durch Kombination







Abbildung 4.2: U¨ber den Hebelarm ko¨nnen sowohl Kra¨fte in Normalrichtung
(a,b) als auch in Lateralrichtung (c,d) detektiert werden. Dies geschieht u¨ber
die Winkel zwischen einfallendem und reflektiertem Strahl an der Ru¨ckseite
des Hebelarmes. Ein Vergleich zwischen den Winkeln ohne Wechselwirkung




4.2.2 Kraft-Abstands-Kurven und Normalkraft
Mit dem AFM ist es mo¨glich, eine Vielzahl von verschiedenen Kraftwechselwirkun-
gen zwischen Spitze und Probe zu untersuchen, wie beispielsweise van-der-Waals-,
Adha¨sions- und Reibungskra¨fte sowie elektrostatische und magnetische Kra¨fte oder
auch die Pauli-Repulsion [Bhushan, 2008, S. 113]. Typischerweise sind die attrakti-
ven langreichweitigen van-der-Waals-Kra¨fte und die kurzreichweitige Pauli-Repulsion
dominierend. Aus diesen beiden Wechselwirkungen ergibt sich das Lennard-Jones-
Potential (siehe Gleichung 4.4).
Anhand einer Kraft-Abstands-Kurve (KA-Kurve) ko¨nnen einige Aspekte dieses
Potentials erkannt werden, welche beispielsweise auch fu¨r die Kalibrierung und ei-
ne Abscha¨tzung des Spitzenradius relevant sind. Bei einer solchen KA-Kurve ist die
Spitze zuna¨chst nicht im Kontakt mit der Probe, wird dann mit konstanter Geschwin-
digkeit an die Probe angena¨hert bis eine repulsive Kraft gemessen wird, und wird an-
schließend wieder bis zum Kontaktverlust zuru¨ckgezogen. Als Wechselwirkungskraft
zwischen Spitze und Probe FSP ergibt sich fu¨r diese Bewegung aus dem Lennard-
Jones-Potential FSP (z) = −dVLJ(z)/dz, schematisch dargestellt in Abb. 4.3a. Re-
sultierend aus der Wechselwirkungskraft in vertikaler Richtung Fz auf die Spitze,
verbiegt sich der Cantilever entsprechend dem hookeschen Gesetz
Fz = κz ·∆z (4.9)
mit der Federkonstante des Cantilevers in Normalrichtung κz und der Verschiebung
der Spitze ∆z.
Zu Beginn der KA-Kurve ist der Spitze-Probe-Abstand noch groß, sodass eine ver-
nachla¨ssigbar kleine Kraft auf den Cantilever ausgeu¨bt wird. Dieser Punkt wird daher
als Referenz fu¨r einen unausgelenkten Cantilever FN = α · UN,0 verwendet. Wa¨hrend
der Anna¨herung der Spitze an die Probe erreicht das Potential einen Punkt, an wel-
chem die Spitze in den mechanischen Kontakt mit der Probe springt (siehe Abb. 4.3
i → ii, engl. snap to contact). Wird die Spitze weiter angena¨hert, so wird eine li-
near zunehmende Auslenkung der Spitze gemessen, nach Gleichung 4.7 wirkt somit
eine linear zunehmende Kraft auf die Spitze. Wird die Kraft zu weit erho¨ht, kann es
neben elastischen Deformationen auch zu plastischen Deformationen und sogar zur
Zersto¨rung des Cantilevers kommen. Nach Umkehr der Bewegungsrichtung nimmt die
gemessene Kraft ab, bis es bei −FAdh zu einem plo¨tzlichen Sprung aus dem Kontakt









































Abbildung 4.3: a) Darstellung des Lennard-Jones-Potenzials VLJ und der dar-
aus resultierenden Wechselwirkungskraft FSP . Als Referenz fu¨r die Kra¨fte ist
die Federkonstante des Hebelarmes (grau) eingezeichnet. b) Bei einer Kraft-
Abstands-Kurve gemessene Normalkraft in Abha¨ngigkeit der z-Position des
Piezos zP . Fu¨r zP > i wirkt eine vernachla¨ssigbar kleine Kraft auf die Spitze.
Von i nach ii springt die Spitze in den Kontakt mit der Probe, dabei wirkt
durch das Potential eine gro¨ßere Kraft auf die Spitze als die Ru¨ckstellkraft des
Hebelarmes. Bei zP < ii wird eine linear zunehmende repulsive Kraft gemes-
sen. Nach der Bewegungsumkehr ist fu¨r zP < iii nimmt die Kraft linear ab,
wobei eine deutliche Adha¨sion bis −Foff aufgrund des Potentialverlaufs beob-
achtet werden kann. Von iii nach iv springt die Spitze dann aus dem Kontakt
in die na¨herungsweise kraftfreie Ruhelage zuru¨ck.
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gibt sich aus dem Potentialverlauf. Erst wenn die Ru¨ckstellkraft des Cantilevers kz · z
gro¨ßer wird als die Kraft des Lennard-Jones-Potenzials FLJ kommt es zu einem Kon-
taktverlust. Dadurch ergibt sich eine mechanische Hysterese in der Kraft-Abstands-
Kurve.
Der resultierende Kraftverlauf ist in Abb. 4.3b dargestellt. Die Steigung ist fu¨r bei-
de Bewegungsrichtungen im Bereich des mechanischen Kontaktes anna¨hernd linear.
Um dies zu verstehen, ist ein na¨herer Blick auf die beteiligten Federkonstanten not-
wendig. Allgemein kann der Kontakt als eine Reihenschaltung verschiedener Federn
















mit den Federkonstanten in z-Richtung des Cantilevers kz, der an dem Cantilever
befestigten Spitze kS,z, des Kontaktes kK,z sowie der Probe kP,z. Bei AFM-Spitzen,
welche an einem Silizium-Cantilever angebracht sind, insbesondere jedoch bei Spitzen
fu¨r den Kontaktmodus, ist der Cantilever sehr elastisch im Vergleich zu der elastischen
Verformbarkeit der Spitze selbst, also kz  kS,z und kann daher in der Betrachtung
vernachla¨ssigt werden. Dies ist jedoch beispielsweise bei qPlus-Sensoren nicht der Fall,
welche auf einer Quarz-Stimmgabel basieren. Diese sind jedoch grundsa¨tzlich nicht
fu¨r den Kontaktmodus geeignet und daher fu¨r diese Arbeit nicht relevant.
Weiterhin spielt das Kontaktpotential eine Rolle, also das Lennard-Jones-Potential.
Die Federkonstante, welche aus diesem Potential resultiert, ist im attraktiven Bereich
der Wechselwirkung sehr niedrig und beeinflusst daher die effektive Federkonstante
des Gesamtsystems. Im repulsiven Bereich, welcher hier fu¨r den Kontaktmodus ver-
wendet wird, gilt d2VLJ/dz
2  kz und somit kann auch dieser Term vernachla¨ssigt
werden. Bei den verwendeten Proben handelt es sich um Silizium-Wafer, weswegen
davon ausgegangen werden kann, dass das Elastizita¨tsmodul der Probe weit gro¨ßer
ist als die des Cantilevers kP,z  kz.
Unter diesen Annahmen la¨sst sich Gleichung 4.10 auf folgende Form reduzieren:
κ ≈ kz (4.11)
Damit ist die gemessene Verbiegung gema¨ß dem hookeschen Gesetz aus Gleichung 4.9
linear von der Wechselwirkungssta¨rke zwischen Spitze und Probe sowie der Feder-
konstante des Cantilevers kz abha¨ngig. Folglich muss lediglich kz eindeutig bestimmt
werden, um die detektierten Auslenkungen in die wirkende Kraft auf die Spitze um-
48
4.2 Rasterkraftmikroskopie
rechnen zu ko¨nnen. Daher ist fu¨r diese Arbeit fu¨r die quantitative Bestimmung der
Normalkra¨fte nur eine Kalibrierung der Federkonstante des Cantilevers sowie der
Sensitivita¨t der Photodiode notwendig (siehe Kap. 4.2.5).
4.2.3 Der Kontaktmodus
Die in Kapitel 4.1, 4.2.1 und 4.2.2 dargestellten U¨berlegungen zu den in Normalrich-
tung zwischen Spitze und Probe wirkenden Kra¨ften zeigen, dass sich der Kontakt-
modus als ein mo¨glicher Betriebsmodus zur Untersuchung von Wechselwirkungen der
Ko¨rper eignet. Die Spitze ist in diesem Modus in physischem Kontakt mit der Pro-
be und es wird die Normalkraft FN sowie die z-Position des Piezos aufgezeichnet
(siehe Kap. 4.2.2). Ein Abbild der Topographie ergibt sich durch die Aufnahme der
z-Auslenkung des Piezos wa¨hrend des zeilenweise Scannens der Probe. Daraus erge-
ben sich auch die mo¨glichen Regelparameter fu¨r diesen Modus. Es kann entweder
die Normalkraft konstant gehalten werden (engl. constant force mode) und die In-
formationen u¨ber Topographie und Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe sind
in der z-Position des Piezos enthalten. Alternativ kann die z-Position konstant ge-
halten werden (engl. constant height mode) und die Normalkraft entha¨lt sa¨mtliche
Informationen. Im Kontaktmodus kommt der constant height mode nur selten zur
Anwendung da starke Topographiea¨nderungen zu einer Bescha¨digung der Spitze oder
Probe fu¨hren ko¨nnen. Daher wird typischerweise der constant force mode verwendet.
In diesem Modus erfolgt die Regelung u¨ber einen Proportional-Integral-Differential-
Regler (PID-Regler). Die Wahl der PID-Koeffizienten hat einen erheblichen Einfluss
auf die Qualita¨t der Ergebnisse: werden die Koeffizienten zu groß gewa¨hlt, fu¨hrt dies
zu einer zu schnellen Regelung, wodurch U¨berschwinger im Regelkreis hervorgerufen
werden. Dadurch u¨berlagern diese Messartefakte das eigentliche Topographiesignal.
Eine zu langsame Regelung kann Topographiea¨nderungen nur ungenu¨gend folgen,
wodurch die Normalkraft stark von dem Sollwert abweichen kann.
Bereits minimale repulsive Kra¨fte ko¨nnen bei einer scharfen Spitze zu einem ho-
hen Druck im Kontakt fu¨hren. Dadurch ist sowohl Verschleiß wahrscheinlich als auch
durch hervorgerufene Verspannungen eine Umordnung der Probenoberfla¨che. Insbe-
sondere bei instabilen Beschichtungen und einzelnen Moleku¨len ist dies kaum zu ver-
meiden. Daru¨ber hinaus treten im Kontakt elastische Deformationen auf, welche die
Kontaktfla¨che bei steigender Kraft vergro¨ßern und dadurch die erreichbare Auflo¨sung




Eine denkbare Lo¨sung dieser Problematik ist der Betrieb des AFM im attraktiven
Wechselwirkungsbereich. Hier gibt es jedoch aus der mechanischen Hysterese eine
Instabilita¨t im kombinierten Wechselwirkungspotential, das sich aus dem Lennard-
Jones-Potential und dem Federpotential des Cantilevers zusammensetzt (vgl. Kap.
4.1.2). Diese Instabilita¨t fu¨hrt dazu, dass sich anhand der z-Position des Piezos und
der Normalkraft FN nicht mehr eindeutig die Oberfla¨che rekonstruieren la¨sst. Die
Instabilita¨t des kombinierten Wechselwirkungspotentials la¨sst sich vermeiden, indem
ein Cantilever mit hinreichend hoher Federkonstante gewa¨hlt wird. Da jedoch das
detektierte Signal invers proportional zu der Federkonstante des Cantilevers ist, be-
deutet ein steifer Cantilever auch ein schlechtes Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis (engl.
signal-to-noise-ratio).
Zusa¨tzlich zu den Kra¨ften, die in Richtung der Oberfla¨chennormalen wirken, ist
es beim Betrieb des AFM im Kontaktmodus auch mo¨glich, Kraftwechselwirkungen
in der Ebene der Oberfla¨che, also parallel zur Scanrichtung, zu detektieren. Diese
Wechselwirkungen werden auch als Lateralkra¨fte oder Reibungskra¨fte bezeichnet. Da
die Beobachtung von Reibungskra¨ften der wesentliche Bestandteil dieser Arbeit sind,
wird folglich auch der Kontaktmodus fu¨r sa¨mtliche Messungen verwendet.
Lateralkraft-Messungen
Bereits kurz nach der Entwicklung des AFM von Binnig wurde die Mo¨glichkeit der
Messung von Reibungskra¨ften FL auf der Nanoskala von Mate et al. [1987] reali-
siert. In dem urspru¨nglichen Aufbau des AFM von Binnig et al. [1986] wurde die
Ho¨heninformation u¨ber ein STM ausgelesen, welches den Abstand zur Ru¨ckseite des
AFM-Cantilevers detektiert. Mit diesem Aufbau ko¨nnen also Lateralkra¨fte nicht de-
tektiert werden. Bei dem heutzutage weit verbreiteten Aufbau, welcher das Lichtzei-
gerprinzip und eine Vier-Quadranten-Photodiode verwendet, ist eine Detektion von
Lateralkra¨ften mo¨glich (vgl. Abb. 4.1).
Die Bewegung der Spitze folgt einem linienweise aufgebauten Raster in der Ebe-
ne. Eine Mo¨glichkeit ist es, die schnelle Scanrichtung orthogonal zur La¨ngsachse des
Cantilevers ausgerichtet ist (hier als x-Richtung bezeichnet). Dadurch wird bei Tor-
sion des Cantilevers durch Reibung das Lateralkraftsignal FL messbar, welches von
der Verbiegung des Cantilevers in Normalrichtung weitgehend unabha¨ngig ist. Dies
geschieht durch den Vergleich der Signalsta¨rken auf der rechten und linken Ha¨lfte der
Photodiode (Gleichung 4.6). Ein Einstreuen (engl. crosstalk) der Normalkraftkom-
ponente, insbesondere der Topographie, in die Reibungsmessungen la¨sst sich dabei
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jedoch nicht vollsta¨ndig ausschließen.
Eine weitere Mo¨glichkeit ist es, die schnelle Scanrichtung parallel zu der La¨ngsachse
des Cantilevers zu wa¨hlen, dabei kommt es jedoch zu einer U¨berlagerung von der Ver-
biegung des Cantilevers durch die Topographie und der Verbiegung durch Reibungs-
effekte. In der Folge ist eine eindeutige Trennung der beiden Signalkomponenten nicht
mehr mo¨glich, weswegen diese Betriebsweise nur in Spezialfa¨llen eingesetzt wird.
A¨hnlich wie bei der Messung der Normalkraft, ist es auch hier notwendig ein Refe-
renzniveau zu definieren, welches einem Zustand ohne auf die Spitze wirkende Lateral-
kra¨ften entspricht. Eine allgemeingu¨ltige Bestimmung wie bei der Normalkraft ist fu¨r
die Lateralkraft nicht mo¨glich. Eine Ursache dafu¨r ist, dass sich eine Verkippung der
Probenoberfla¨che relativ zu der z-Richtung des Scannerpiezos nicht vermeiden la¨sst
und dadurch bereits die Normalkraft zu einer Torsion des Cantilevers fu¨hrt. Analog
zu einer Verkippung der Probenoberfla¨che kann die Normalkraft auch dann zu einer
messbaren Torsion fu¨hren, wenn die Spitze nicht exakt in der Mitte der La¨ngsachse
des Cantilevers positioniert ist oder der Cantilever beim Fixieren auf dessen Halte-
rung eine Verkippung erfa¨hrt. Weiterhin a¨ndert sich auch der Referenzwert fu¨r die
Lateralkraft, wenn die Normalkraft nicht auf einem konstanten Niveau gehalten wer-
den kann. Zusa¨tzlich folgt die Bewegung des Piezos einer Kugeloberfla¨che und fu¨hrt
damit in Abha¨ngigkeit von der x- und y-Koordinate zu einer unterschiedlichen Verkip-
pung des Cantilevers gegenu¨ber der zentralen Lage. Die U¨berpru¨fung und Korrektur
dieser Fehlerquellen ist nur bedingt mo¨glich und mit erheblichem Zusatzaufwand ver-
bunden, sodass als pragmatische Lo¨sung eine rechnerische Kompensation des Fehlers
angestrebt wird.
Um diese Probleme bei der Bestimmung eines Referenzniveaus zu adressieren, kann
eine Messung in beide Richtungen entlang der schnellen Scanrichtung zu einer soge-
nannten Reibungsschleife (engl. friction loop) kombiniert werden (siehe Abb. 4.4).
Das gemessene Lateralkraftsignal FL einer solchen Messung ist aufgrund der vorge-
nannten Problematiken entlang der y-Achse verschoben, in der Kurve aus Abb. 4.4
etwa um 1 nN. Es zeigt sich außerdem, dass im Bereich der Gleitreibung einer Rei-
bungsschleife die Lateralkraft von der horizontalen Auslenkung abha¨ngen kann, was
dann eine Korrektur erfordert. Diese Verkippung ergibt sich, da die Spitze sich auf
einer Spha¨re bewegt wa¨hrend der Laser bei dieser Bewegung an einem Ort bleibt
und somit verschiedene Bereiche des Cantilevers trifft. Die eingeschlossene Fla¨che des
friction loops entspricht der dissipierten Energie Ediss. Bezogen auf die zuru¨ckgelegte
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Abbildung 4.4: Gemessene Lateralkraft wa¨hrend einer Reibungsschleife in
einem AFM. Es wird die Lateralkraft bei der Vorwa¨rts- (blau) und
Ru¨ckwa¨rtsbewegung (orange) entlang der x-Achse gemessen, wobei sich ei-
ne typische Hysterese zeigt. Die eingeschlossene Fla¨che entspricht der dabei
dissipierten Energie. An den Umkehrpunkten der Bewegung ist eine lineare
Kraftzunahme zu erkennen, wa¨hrend die Spitze an ihrer Position bleibt. Diese
Bereiche enthalten keine Information u¨ber die Reibung. Die mittlere Lateral-
kraft der Kurve entspricht dem Referenzniveau wenn keine Kraft auf die Spitze
wirkt. Es ergibt sich eine Verkippung der Reibungsschleife aus mehreren im
Text erla¨uterten Gru¨nden, welche nachtra¨glich korrigiert werden kann.
folgende Formel: [Gnecco and Meyer, 2015, S. 9]





mit den Lateralkra¨ften fu¨r den Hinweg FL,H und Ru¨ckweg FL,R. An den Wendepunk-
ten des Scanbereichs ist ein rapider Wechsel zwischen den beiden Gleitreibungsniveaus
zu beobachten. Die Spitze ist wa¨hrend dieser Phasen in einem weitgehend statischen
Kontakt mit der Probe und wird zuna¨chst soweit tordiert, bis die Kraft des Can-
tilevers die Haftreibung der Spitze u¨berschreitet. Diese Anteile sind daher bei der
Berechnung der Reibung zu vernachla¨ssigen.
Fu¨r die Lateralkraft kann eine Betrachtung der relevanten Federkonstanten analog
zu der Betrachtung der Normalkraft gemacht werden. Gleichung 4.10 gilt dann mit


















mit den torsionalen Federkonstanten des Cantilevers kx und der Spitze kS,x sowie den
Federkonstanten des Kontaktes kK,x und der Probe kP,x. Die schwa¨chsten Federn in
diesem System sind typischerweise das Kontaktpotenzial sowie die Spitze selbst. Fu¨r
die Federkonstante der Spitze kS,x wurde Anhand von Modellen ein typischer Wert
in der Gro¨ßenordnung von wenigen N/m bestimmt [Tshiprut et al., 2008, van Baarle
et al., 2018]. Bei kP,x handelt es sich um das Schermodul, welches zwar niedriger als
das Elastizita¨tsmodul, jedoch deutlich gro¨ßer als wenige N/m ausfa¨llt. Die Federkon-
stante des Cantilevers selbst ist bei Torsion, abha¨ngig von dem Aspektverha¨ltnis des
Cantilevers, um einen Faktor 100 (Cantilever vom Typ LFMR) bis 1000 (Typ ADC-
H-V0) ha¨rter als die Federkonstante fu¨r die Verbiegung in Normalrichtung, damit ist
auch kx  kS,x. Im Falle des Kontaktpotentials kK,x ist die Wechselwirkungssta¨rke
von den beteiligten Materialien abha¨ngig. In dem im Rahmen dieser Arbeit untersuch-
ten Fall der Bewegung einer SiO2-Spitze auf einer SiO2-Oberfla¨che ist ein vergleichs-
weise hoher Reibungskoeffizient von 0,2 zu erwarten [Deng and Ko, 1992]. Dennoch
liegen die gemessenen Federkonstanten des Kontakts um einen Faktor 10 unter kx fu¨r
den dazugeho¨rigen Cantilever. Zusa¨tzlich wird bei den Messungen eine Abha¨ngigkeit
der Kontaktsteifigkeit von der Dauer des Kontaktes gemessen - eine Beobachtung
die nicht durch eine Vera¨nderung der Materialeigenschaften von Cantilever, Spitze
oder Probe erkla¨rt werden kann. Da folglich A¨nderungen von kK,x beobachtet wer-
den, kann diese Federkonstante nicht deutlich gro¨ßer sein als kS,x. Insgesamt kann










Als Alternative zu dem Kontaktmodus, bei dem die Spitze mit einer konstanten Kraft
im direkten physischen Kontakt auf die Probe dru¨ckt, gibt es noch dynamische Be-
triebsmodi. Hierzu za¨hlen der Klopfmodus (engl. tapping mode) sowie der kontaktfreie
Modus (engl. non-contact mode). In diesen Modi wird die Spitze u¨ber den Piezo ge-
zielt zu Schwingungen angeregt, wobei im Klopfmodus die Spitze in ihrer Bewegung
auch die Probe beru¨hrt. Es existieren verschiedene Varianten dieses Betriebsmodus,
beispielsweise kann eine Amplituden- oder Frequenzmodulation des Signals zur Re-
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gelung des Signals genutzt werden.
Ausgenutzt wird bei allen Varianten, dass eine durch das Lennard-Jones-Potential
beschriebene Kraft zwischen der Spitze und der Probe wirkt, mit einer Abstand-
sabha¨ngigkeit nach Gleichung 4.4. Hierdurch vera¨ndert sich die Eigenfrequenz des
Cantilevers, wodurch Amplitude und Phase der Cantileverschwingung relativ zum
Anregungssignal verschoben werden. Diese A¨nderungen werden als Regelgro¨ße ver-
wendet.
Im kontaktfreien Modus kann das AFM grundsa¨tzlich vollsta¨ndig verschleißfrei
betrieben werden und ist somit auch fu¨r fragile Proben geeignet. Weiterhin ist es
auf diese Weise mo¨glich, die atomare [Giessibl, 1995] und sogar subatomare Struktur
[Giessibl, 2000] abzubilden. Die Nachteile des Kontaktmodus, Verschleiß und limitier-
tes Auflo¨sungsvermo¨gen, lassen sich durch den dynamischen Betrieb beheben, dafu¨r
ist jedoch die erreichbare Scangeschwindigkeit niedriger und eine Detektion von Rei-
bungskra¨ften effektiv ausgeschlossen.
Ein relativ neuer Betriebsmodus, bei welchem die Spitze a¨hnlich einem Pendel
u¨ber die Probe schwingt, ermo¨glicht auch eine Messung von Lateralkra¨ften [Gysin
et al., 2011]. Jedoch wird auch hier die Spitze nicht in direkten Kontakt mit der
Probe gebracht, sodass die fu¨r diese Arbeit relevante Kontaktreibung nicht messbar
ist. Daher ko¨nnen die dynamischen Betriebsmodi fu¨r Messungen, wie in dieser Arbeit
durchgefu¨hrt wurden, nicht verwendet werden.
4.2.5 Kraftkalibrierung
Um die wirkenden Kra¨fte bei Verwendung verschiedener Cantilever nicht nur qualita-
tiv, sondern auch quantitativ zu vergleichen, ist eine Kalibrierung des AFM und der
verwendeten Cantilever notwendig. Messungen mit dem AFM liefern u¨ber die pho-
tosensitive Diode Spannungssignale fu¨r FN und FL, welche fu¨r einen Vergleich der
relativen Kra¨fte, welche auf diesen Cantilever wirken, genutzt werden ko¨nnen. Um
aus diesen Spannungssignalen auf die tatsa¨chlichen Kra¨fte zu schließen, muss jeder
Cantilever zuna¨chst kalibriert werden, wobei fu¨r die Normal- und Lateralkraft jeweils
separate Kalibrierungsschritte erforderlich sind. Ziel dieser Kalibrierungen ist es, un-
ter Verwendung von den Gleichungen 4.7 und 4.8 die Kalibrierungsfaktoren αz sowie
αx zu bestimmen. Aus einem systemabha¨ngigen σ und dem cantileverspezifischen k
Kalibrierfaktor ergibt sich der endgu¨ltige Kalibrierfaktor α zu:
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αz = σz · kz (4.15)
αx = σx · kx (4.16)
In den folgenden Abschnitten wird die Bestimmung der Kalibrierfaktoren k und σ
erkla¨rt.
Kalibrierung der Federkonstanten
Aus den geometrischen Abmessungen von Cantilever und Spitze sowie dem Elasti-
zita¨ts- und Schermodul des Materials lassen sich die Federkonstanten kz und kx be-
stimmen. Fu¨r die Federkonstante in Normalrichtung kann eine Formel zur Berechnung





mit dem Elastizita¨tsmodul E sowie der Breite w, Ho¨he h und La¨nge L des Cantile-
vers. Die Federkonstante bei Torsion an der Spitze des Cantilevers ist gegeben durch





mit dem Schermodul G und der Ho¨he der Spitze hS, gemessen ab dem Cantilever.
Diese Formeln gelten nur fu¨r breite, du¨nne Cantilever (w  h) mit einer Spitze,
welche sich in der Mitte der La¨ngsachse befindet.
In dieser Arbeit wurden Cantilever vom Typ PPP-LFMR (Nanoworld AG,
Neuchaˆtel, Schweiz) mit Siliziumspitze sowie ADC-H-V0 (Adama Innovati-
ons Ltd., Dublin, Irland) mit Diamantspitze eingesetzt. Dabei ist zu beachten,
dass sowohl das Elastizita¨tsmodul E als auch das Schermodul G von der Kristallori-
entierung abha¨ngig sind [Hopcroft et al., 2010]. Gema¨ß den Angaben der Hersteller ist
die La¨ngsachse der Cantilever entlang der <110>-Richtung orientiert. Nach Hopcroft
et al. [2010] sind fu¨r diesen Fall E = 169 GPa und G = 50,9 GPa zu verwenden.
Bei beiden Cantilevertypen sind die Sensoren auf hohe Sensitivita¨t bei Lateral-
kraftmessungen ausgelegt, was durch eine mo¨glichst geringe Ho¨he h des Cantilevers
und damit auch geringe torsionale Federkonstante erzielt wird. Die Abmessungen ei-




La¨nge L / µm 225 ± 10 225 ± 10
Breite b / µm 48 ± 8 30 ± 2
Dicke h / µm 1.0 ± 0.9 1.0 + 1.0− 0.5
Spitzenho¨he hS / µm 12.5 ± 2.5 6.0 ± 0.2
Spitzenradius / nm <10 <10















Tabelle 4.1: Kenngro¨ßen der im AFM verwendeten PPP-LFMR-Cantilever
(Hersteller: NanoWorld AG, Neuchaˆtel, Schweiz) und ADC-H-V0-
Cantilever (Hersteller: Adama Innovations Ltd., Dublin, Irland), ent-
nommen aus den Datenbla¨ttern der Hersteller.
die spezifizierten Toleranzbereiche sind fu¨r beide Typen in Tabelle 4.1 aufgefu¨hrt.
Bei der Ho¨he h des Cantilevers fa¨llt die Unsicherheit relativ zum Nennwert be-
sonders groß aus und eine mo¨glichst pra¨zise Bestimmung ist wegen kx ∝ h3 von
erheblicher Bedeutung. Ebenfalls sind La¨nge und Breite des Cantilevers mit Ferti-
gungstoleranzen behaftet, welche beispielsweise durch Analyse in einem Rasterelek-
tronenmikroskop u¨berpru¨ft werden ko¨nnen. Dennoch werden fu¨r diese Abmessungen
die Nominalwerte verwendet, da die relativen Toleranzen hinreichend niedrig ausfal-
len. Eine einfache Mo¨glichkeit fu¨r die Bestimmung der Ho¨he bietet die Messung der












mit der Dichte ρ. Hier ist die Dichte von Silizium ρSi = 2330 kg/m
3 zu benutzen [Hall,
1967]. Die Resonanzfrequenz kann direkt mit dem verwendeten AFM bestimmt wer-
den. Es wird hierfu¨r der Cantilever zur Schwingung angeregt und die Schwingungs-
amplitude und -phase beobachtet. Wenn ausreichend viele Frequenzen - insbesondere
in der Na¨he der Resonanzfrequenz - aufgenommen wurden, la¨sst sich anhand der




Zur Bestimmung des systemabha¨ngigen Anteil der Kalibrierung σ ist eine Betrach-
tung des Strahlengangs notwendig. Das Licht eines Lasers oder einer Superlumines-
zenzdiode fa¨llt fokussiert auf den Cantilever und dessen Reflexion wird auf eine Vier-
Quadranten-Photodiode gefu¨hrt. Der Winkel zwischen einfallendem und reflektier-
ten Strahl ist proportional zu der auf die Spitze wirkenden Kraft, wodurch die am
Sensor detektierte Positionsverschiebung des Lichtstrahls proportional abha¨ngig von
der Strecke zwischen Cantilever und Photodiode ist. Weiterhin ist die Intensita¨t der
Lichtquelle, Verluste im Strahlengang und bei der Reflexion an der Ru¨ckseite des
Cantilevers sowie die Sensitivita¨t der Photodiode zu beru¨cksichtigen. Diese Faktoren
werden eliminiert durch Normierung der Signale auf die Summe der Spannungssi-
gnale aller Quadranten in Gleichung 4.5 und 4.6. In einem letzten Schritt kann das
Signal intern versta¨rkt werden, bevor es ausgelesen wird. Dieser Versta¨rkungsfaktor
stellt einen systemabha¨ngigen Anteil an der Kalibrierung σ dar und deren Kalibrie-
rung muss prinzipiell nur einmalig jeweils fu¨r FN und FL durchgefu¨hrt werden. Das
Vorgehen unterscheidet sich dabei fu¨r Normalkraft und Lateralkraft und wird daher
separat erkla¨rt.
Kalibrierung der Normalkraft
Mit der bekannten Normalkraftfederkonstante kN und Gleichung 4.11 muss fu¨r die
Kalibrierung der Normalkraft nur noch die Sensitivita¨t des Sensors fu¨r diese Kalibrie-
rung bestimmt werden. Hierfu¨r wird die inverse Steigung der Kraft-Abstands-Kurve





Mit Gleichung 4.15 ko¨nnen so die Spannungssignale der Photodiode in absolute Kra¨fte
umgerechnet werden.
Kalibrierung der Lateralkraft
Um die Sensitivita¨t der Lateralkraftkomponente zu bestimmen, haben sich eine Reihe
von verschiedenen Methoden etabliert [Bilas et al., 2004, Feiler et al., 2000, Schwarz
et al., 1996, Varenberg et al., 2003]. Die Methode von Feiler et al. [2000] erfordert das
Fixieren eines zusa¨tzlichen Balkens an der Cantileverspitze und ist daher in der ex-
perimentellen Umsetzung aufwendig. Eine alternative Kalibrierungsmethode, welche
57
4 Rasterkraftmikroskopie
mit einer friction loop auf einer ebenen Fla¨che arbeitet, ist die Methode von Schwarz
et al. [1996]. Daher kann die Methode von Varenberg et al. [2003] als Verbesserung der
Methode von Schwarz et al. [1996] angesehen werden, da eine friction loop u¨ber eine
ebene und eine geneigte Fla¨che verwendet wird. Dadurch stehen mehr Informationen
u¨ber die Verkippung des Cantilevers bei verschiedenen Lateralkra¨ften zur Verfu¨gung
und die Kalibrierung wird konzeptionell verbessert. Die Methode von Varenberg et al.
[2003] wurde daher zuna¨chst durchgefu¨hrt. Es ergaben sich jedoch ha¨ufig imagina¨re
oder extrem große beziehungsweise kleine Kalibrierungsfaktoren, weswegen diese in
der Theorie akkurate Methode sich in der Praxis als schwierig umzusetzen erwies.
Daher wurde fu¨r die hier verwendeten Cantilever die Methode von Bilas et al. [2004]
verwendet. Bei dieser Methode wird gezielt die Verbiegung des Piezos bei der An-
steuerung von Positionen weit außerhalb der Ruhelage genutzt. Die Spitze scannt
einen großen Bereich ohne Kontakt zur Probe ab, hier 3 µm (vgl. Abb. 4.5). Das re-
sultierende Normalkraftbild zeigt eine lineare Abha¨ngigkeit von der y-Position γN ,
in der Lateralkraft ist analog eine lineare Abha¨ngigkeit in x-Richtung γL zu beob-
achten. Aus diesen Steigungen kann bei bekannter Sensitivita¨t fu¨r Normalkra¨fte die











wobei VL/VN vergleichbar ist mit einem unkalibrierten Reibungskoeffizienten. Fu¨r
die Bestimmung von VL/VN werden bei einem Scan im Kontakt verschiedene Set-
points fu¨r die Normalkraft gewa¨hlt. Es wird dann jeweils das dazugeho¨rige Lateral-
kraftsignal VF (VN) detektiert, wobei sich ein linearer Zusammenhang ergibt, dessen
Steigung VL/VN entspricht. Gleichung 4.21 kombiniert die Kalibrierung von kx und
σx. Mit dieser Gleichung fu¨r die Kalibrierung der Lateralkraft ergibt sich dann mit
Gleichung 4.16 der Kalibrierungsfaktor αx, wobei eine vorherige Kalibrierung der
Normalkraft vorausgesetzt wird. Dadurch ko¨nnen im folgenden absolute Kra¨fte zwi-
schen den Cantilevern verglichen werden. Damit sind die allgemeinen Grundlagen


























Abbildung 4.5: a) Normalkraft FN und b) Lateralkraft FL eines 3 µm×3 µm
großen Scans, in welchem die Spitze weit von der Probe entfernt ist. c) Die
Steigung von FN in y-Richtung sowie die Steigung von FL in x-Richtung wer-





Das verwendete VT-AFM (engl. Variable Temperature AFM, Omicron Nanotech-
nology GmbH, Taunusstein, Deutschland) besteht aus einer Vielzahl an Kom-
ponenten. Im Wesentlichen ko¨nnen diese unterteilt werden in die UHV-Kammer
selbst, den AFM-Kopf sowie die verwendeten Proben und Spitzen. Die UHV-Kammer
ist prima¨r verantwortlich fu¨r den Druck, bei dem die Messungen stattfinden ko¨nnen,
und die Pra¨paration von Proben und Spitzen wird darin durchgefu¨hrt (vgl. Kap. 5.1).
In dem AFM Da¨mpfung und Temperatur bei denen die Messungen durchgefu¨hrt wer-
den und wird im folgenden Abschnitt erkla¨rt. Der AFM-Kopf kontrolliert die Probe
und die Spitze, entha¨lt die Sensorik, sorgt fu¨r Da¨mpfung eingekoppelter Schwingun-
gen und kann in der Temperatur variiert werden. Das AFM befindet sich in dieser
UHV-Kammer und wird in Kapitel 5.2 na¨her erla¨utert. Die verwendeten Proben und
Spitzen sowie deren Pra¨paration wird in Kapitel 5.3 na¨her beleuchtet, da diese Kom-
ponenten maßgeblich fu¨r die Messungen relevant sind.
5.1 UHV-Kammer
Als Ultrahochvakuum werden Dru¨cke von p < 10−7 mbar bezeichnet. Dieser Druckbe-
reich ist fu¨r die geplanten Messungen erforderlich, da bereits eine geringe Anzahl von
Verunreinigungen einen erheblichen Einfluss auf die tribologischen Eigenschaften der
Probe und der Spitze haben kann. Wenn alle auf die Oberfla¨che treffenden Moleku¨le
dort haften bleiben, betra¨gt die Zeit, bis die Probenoberfla¨che bei 10−9 mbar mit einer
Monolage an Adsorbaten bedeckt wird, ca. 100 min [Gatzen et al., 2015]. Wa¨hrend
den Experimenten herrscht in der Kammer ein Druck von p < 5 · 10−10 mbar, wodurch
ausreichend Zeit fu¨r die Durchfu¨hrung der Messungen bleibt.
Die Vakuumkammer besteht aus einem Edelstahlgeha¨use, welches an den Verbin-
dungsstu¨cken mit Kupferringen abgedichtet ist (CF-Flansch). Der Enddruck ist um
12 Gro¨ßenordnungen geringer als Raumdruck. Um diesen Druck zu erreichen, ist eine
Kombination verschiedener Vakuumpumpen notwendig. Die verwendeten Pumpenty-
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pen und das Vakuummeter werden hier kurz beschrieben, eine ausfu¨hrliche Erkla¨rung
der Funktionsweise dieser Komponenten sowie u¨ber Vakuumtechnik im Allgemeinen
siehe beispielsweise Jousten and Nakhosteen [2016].
Die erste Stufe wird aus einer Kombination aus einer Drehschieber- und einer Tur-
bomolekularpumpe gebildet. Diese mechanische Pumpen arbeiten mit einer Kombi-
nation aus Rotoren und Statoren, um den gro¨ßten Teil des Gases aus der Anlage
zu pumpen. Die Drehschieberpumpe sorgt zuna¨chst fu¨r ein Grobvakuum von etwa
10−3 mbar. Zwischen der Drehschieberpumpe und der Vakuumkammer ist die Tur-
bomolekularpumpe positioniert, welche das Restgas weiter verdichtet, so das es von
der Drehschieberpumpe aus der Kammer gefo¨rdert werden kann. Die Turbomoleku-
larpumpe erzeugt in der Kammer einen Druck von 10−8 mbar.
Fu¨r tiefere Dru¨cke werden Pumpen ohne bewegliche Teile eingesetzt, welche das
Restgas in der Kammer binden, statt es heraus zu fo¨rdern. In der folgenden Pumpstufe
- einer Ionengetterpumpe - werden Restgasatome ionisiert und in einem elektrischen
Feld auf ein Gettermaterial, ha¨ufig Titan, beschleunigt. In der verwendeten Anlage
ist damit ein Druck von 10−9 mbar zuverla¨ssig erreichbar.
Die letzte Pumpstufe ist eine Titansublimationspumpe. Wie auch bei der Ionen-
getterpumpte ist das Grundprinzip, dass das Restgas an einem Getter-Material ad-
sorbiert. Hierbei sind jedoch keine elektrischen und magnetischen Felder notwendig,
es wird hier Titan in regelma¨ßigen Absta¨nden thermisch verdampft und großfla¨chig
in der Vakuumkammer verteilt. Dadurch entsteht eine große reaktive Oberfla¨che und
es kann ein Enddruck von etwa 10−10 mbar erzielt werden.
Nach dem O¨ffnen der Kammer ist es fu¨r ein zu¨giges Erreichen von UHV unerla¨sslich,
die Kammer auszuheizen. Die Kammer wird dazu in ein thermisch isolierendes Zelt
gepackt, in dem fu¨r 48 h eine Temperatur von 140 ◦C aufrechterhalten wird. Dabei
desorbieren von den Kammerwa¨nden Adsorbate, insbesondere Wasser, welche sich
aus der Umgebungsluft dort abgelagert haben.
Eine Druckmessung in der Kammer erfolgt mit einem Bayard-Alpert-Vakuummeter.
Dieses Druckmessgera¨t besteht aus einer Glu¨hkathode, einer Anode und einem Gitter
welches die Anode umgibt und auch als Ionenfa¨nger bezeichnet wird. Die emittierten
Elektronen der Glu¨hkathode ionisieren Restgasatome in der Na¨he des Vakuummeters,
welche in Richtung des Ionenfa¨ngers beschleunigt werden. Dort aufgefangene Ionen
fu¨hren zu einem messbaren Strom, aus welchem der Druck in der Vakuumkammer
abgeleitet werden kann.


















Abbildung 5.1: a) Photographie des VT-AFM. Das System besteht aus einer
Schleuse, welche u¨ber ein Ventil von der Pra¨parationskammer getrennt ist. In
der Pra¨parationskammer ko¨nnen die no¨tigen Vorbereitungsschritte fu¨r Proben
und Spitzen auf dem Manipulator durchgefu¨hrt werden. In der Analysekammer
befindet sich das AFM mit der dazugeho¨rigen Messelektronik und einem Kryo-
staten. b) Photographie des AFM-Kopfes in der Analysekammer. Die Probe
ha¨ngt kopfu¨ber in einer Halterung und kann thermisch an den Kryostaten ge-
koppelt werden. In diesem Aufbau wird die Spitze bewegt wa¨hren die Probe
ruht, die Feinpositionierung wird u¨ber einen Piezo realisiert.
rationskammer und die Analysekammer (vgl. Abb. 5.1a). Die Schleuse dient dem
Transfer von Proben und Spitzen wa¨hrend sich die Kammer im Vakuumbetrieb be-
findet. Sie ist u¨ber ein Ventil von dem Rest der Anlage getrennt und besitzt einen
eigenen Anschluss an die mechanischen Pumpstufen. Pra¨parations- und Analysekam-
mer sind nur ra¨umlich voneinander getrennt, aber nicht durch ein Ventil isoliert. In
der Pra¨parationskammer ko¨nnen die Proben auf dem Manipulator getempert und
bedampft werden, wobei Letzteres im Rahmen dieser Arbeit nicht notwendig war.
Proben und Spitzen ko¨nnen u¨ber ein separates Heizelement erhitzt werden, wobei die
Probe auch zusa¨tzlich u¨ber einen direkten Stromfluss durch die Probe erhitzt werden
kann. Weiterhin sind sa¨mtliche Pumpen an die Pra¨parationskammer angeschlossen.
In der Analysekammer befindet sich der Messkopf des AFM (vgl. Abb. 5.1b), welcher
im folgenden Abschnitt na¨her erla¨utert wird.
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5.2 Aufbau des AFMs
Der Kopf des AFM ist an einer Halterung montiert, welche durch vier Federn wa¨hrend
des Messbetriebs frei in der Analysekammer ha¨ngt. Zusa¨tzlich werden Schwingungen
der Halterung durch eine Wirbelstrombremse geda¨mpft. Die Kombination aus Feder-
aufha¨ngung mit der Wirbelstrombremse stellt den wesentlichen Teil des Da¨mpfungs-
systems dar. Die Federn befinden sich in Ro¨hren, welche an der Bodenplatte der
Analysekammer befestigt sind.
Der Einbau der Spitzen erfolgt durch Platzierung einer Spitze in einer speziel-
len Halterung in der Probenaufnahme mithilfe des wobble sticks. Von dort kann der
Piezo die Spitze aufnehmen, wobei die Spitze hier nach oben zeigt und eine Probe
kopfu¨ber in der Probenaufnahme gehalten wird. Es ist mo¨glich, die Temperatur der
Probe gezielt einzustellen, wobei fu¨r ein Abku¨hlen und Aufheizen der Probe jeweils
unterschiedliche Probenhalter notwendig sind.
Fu¨r die Ku¨hlung der Probe im Messkopf kann eine thermische Ankopplung an
einen Durchflusskryostaten außerhalb der Analysekammer u¨ber vergoldete Kupfer-
dra¨hte hergestellt werden. Der Durchflusskryostat kann sowohl mit flu¨ssigem Helium
als auch mit flu¨ssigem Stickstoff betrieben werden. Die Temperaturregelung des Kryo-
staten erfolgt durch ein Heizelement, welches außerhalb der Kammer im Kryostaten
zusammen mit einem Thermoelement verbaut ist. Die Kupferlitzen der thermischen
Ankopplung enden in einem massiven Kupferblock, welcher auf die Probe gepresst
werden kann. In diesem Kupferblock befindet sich ein weiteres Thermoelement, dessen
gemessene Temperatur anna¨hernd der Probentemperatur entspricht. Mit Stickstoff ist
eine Probentemperatur von etwa 100 K erreichbar, bei Helium wurden im besten Fall
15 K am Thermoelement ausgelesen. Durch den Abstand zwischen Temperatursen-
sor und Probenoberfla¨che ist anzunehmen, dass es einen Messfehler gibt, welcher auf
Grund konstanter Wa¨rmestrahlung der Kammer na¨herungsweise linear mit dem Ab-
stand zur Raumtemperatur zunimmt. Eine separate Kalibrierung wurde nicht vorge-
nommen, die Werte des Thermoelements am Messkopf werden grundsa¨tzlich als Pro-
bentemperatur verwendet. Nach einem Temperaturwechsel wurde der Anlage 45 min
nach Erreichen der neuen Temperatur Zeit gegeben, um ein thermisches A¨quilibrium
zu erreichen.
Durch Befestigen der thermischen Ankopplung wird zusa¨tzlich die Beweglichkeit
der Probe innerhalb der Probenaufnahme vermindert. Cantilever und Spitze ko¨nnen
in diesem Aufbau nicht direkt geku¨hlt werden.
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Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des AFM. Die Probe befindet sich in
einem Probenhalter und wird kopfu¨ber im AFM fixiert. An der Ru¨ckseite der
Probenhalterung kann u¨ber Kupferdra¨hte ein thermischer Kontakt zum Kryo-
staten hergestellt und dadurch die Probe geku¨hlt werden. Von unten wird die
Probe mit einer AFM-Spitze abgerastert, wobei die Spitzenbewegungen u¨ber
einen Piezo durchgefu¨hrt werden. Fu¨r die Kraftdetektion wird ein Laserstahl
in die Kammer gefu¨hrt und dort u¨ber einen Spiegel auf die Ru¨ckseite des He-
belarms gelenkt. Von dort reflektiert gelangt der Strahl u¨ber einen weiteren
Spiegel auf eine positionsempfindliche Photodiode. Wirken Kra¨fte auf die Spit-
ze a¨ndert sich entsprechend die Position des Lasers auf der Photodiode und
kann so ausgelesen werden.
Der Laserstrahl fu¨r die Kraftdetektion wird wird außerhalb der Kammer erzeugt
und u¨ber ein System aus Glasfasern und Spiegeln auf die Spitze gefu¨hrt. Dabei ist
eine freie Positionierung des Laserstrahls in der Probenebene mo¨glich. Nach der Re-
flexion an dem Cantilever wird der Strahl u¨ber einen weiteren Spiegel auf die Vier-
Quadranten-Photodiode gefu¨hrt. In diesem Teilstu¨ck ist nur eine Korrektur des Licht-
weges in Richtung der Normalkraft mo¨glich, eine Korrektur der Lateralkraftkompo-
nente kann nicht erfolgen. Dies ist bereits bei dem Befestigen der Spitzen auf dem
Spitzenhalter entsprechend zu beru¨cksichtigen.
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5.3 Proben und Spitzen
Als Proben- und Spitzenhalterung wurden jeweils von Omicron kommerziell ver-
triebene Halterungen verwendet. Die Spitzenhalter bestehen aus einer runden Me-
tallplatte, welche im Piezoscanner des AFMs u¨ber ein Dreibein an der Unterseite
fixiert wird. Auf der Oberseite wird ein trapezoider MACOR1-Block befestigt, dessen
Oberseite etwa um 15◦ gegen die Ebene der Spitzenhalterung geneigt ist. Auf dieser
geneigten Fla¨che wird der Cantilever aufgeklebt, wobei auf eine akkurate Positionie-
rung zu achten ist. Die Platte der Spitzenhalterung besitzt eine Aussparung fu¨r die
Durchfu¨hrung des Laserstrahls.
Fu¨r die hier gezeigten Experimente wurden insgesamt drei verschiedene Spitzen
verwendet, davon zwei Siliziumspitzen vom Typ PPP-LFMR und eine Diamantspitze
vom Typ ADC-H-V0. Die genauen Kalibrierungswerte dieser Spitzen sind in Tabel-
le 5.1 zu finden.
Die Probenhalter von Omicron sind aus Molybda¨n gefertigt und haben eine gelbe,
isolierende Keramikscheibe als Deckplatte. Die Probe wird zwischen der Deckplat-
te und den darunterliegenden Elementen eingeklemmt, sodass die Probe gegenu¨ber
der Probenaufnahme isoliert ist. Eine gezielte elektrische Kontaktierung der Probe
ist mo¨glich durch Herstellen eines mechanischen Kontaktes zur thermischen Ankopp-
lung. Bei Probenhaltern, welche fu¨r die Direktstromheizung ausgelegt sind, wird u¨ber
seitliche Kontakte dauerhaft ein elektrischer Kontakt hergestellt.
Es wurden drei Arten von Proben verwendet. Einmal kommen Bruchstu¨cke ther-
misch oxidierte p-Typ <111>-Siliziumwafers mit einer 300 nm dicken Oxidschicht
zum Einsatz. Weiterhin wurden vorgeschnittene Stu¨cke aus einem p-Typ <111>-
Siliziumwafer mit nativer Oxidschicht verwendet. Letztere dienten auch zur Erzeu-
gung der Siliziumproben ohne Oxidschicht als dritte Probenvariante.
5.3.1 Pra¨paration der Spitzen
Vor der Verwendung einer Spitze wurden diese auf dem Manipulator zuna¨chst fu¨r
mindestens 2 h auf 250 ◦C erhitzt. Dies dient der Desorption von Restwasser sowie
der Entfernung von Ablagerungen aus der Umgebungsluft.
Weiterhin ist es fu¨r die die Vergleichbarkeit von aufeinander folgenden Reibungs-
messungen wichtig, dass der Verschleiß der Spitze gering ausfa¨llt. Es wurde daher mit
1Bei MACOR handelt es sich um eine Glaskeramik welche spanend und fra¨send bearbeitet werden
kann, der Name leitet sich von dem dafu¨r verwendeten englischen Begriff machinable ceramic ab
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Parameter LFMR-7 LFMR-24 ADC-H-V0-2
Dicke h / µm 0.8588 1.247 0.7399
Normalfederkonstante kN / N/m 0.1128 0.3452 0.0451
Torsionsfederkonstante kL / N/m 14.67 44.91 25.46
Resonanzfrequenz fres / kHz 23.31 33.84 20.01
Kalibrierfaktor lateral αx 2.149 7.975 2.784
Setpoint Normalkraft / nN 14.91 4.01 25.83
Adha¨sion / nN 25.2 66.7 1.82
Tabelle 5.1: Kalibrierte Parameter der drei verwendeten Spitzen. LFMR-7 wur-
de auf nativem Silizium verwendet, LFMR-24 kam auf thermisch oxidiertem
Silizium zum Einsatz. Beide Spitzen sind aus Silizium. ADC-H-V0-2 ist die
Diamantspitze und wurde sowohl auf thermisch oxidiertem Silizium als auch
auf Si(111) verwendet.
den Spitzen eine Strecke von 10–70 cm mit derselben Normalkraft wie fu¨r die Experi-
mente gescannt. Diese Strecke entspricht 200–1400 Scans bei 1µm Kantenla¨nge und
500 Linien pro Bild. Dadurch nimmt bei den Siliziumspitzen der Spitzenradius zu,
wodurch sowohl ein verbessertes Signal-zu-Rauschen-Verha¨ltnis fu¨r Reibungsmessun-
gen erzielt als auch die Rate der Spitzendegradation deutlich gesenkt wird. Da beide
Reibungspartner identisch sind, kann als grobe Abscha¨tzung das Archard-Modell fu¨r
adha¨siven Verschleiß herangezogen werden (vgl. Kap. 3.2.1). Bei genauerer Betrach-
tung kann bei konstanter Normalkraft der Spitzenradius r in Abha¨ngigkeit von der
gescannten Strecke s durch ein Potenzgesetz der Form r ∝ sγ, mit γ ≤ 1/3 be-
schrieben werden [Gotsmann and Lantz, 2008]. Dadurch ist nach einer anfa¨nglichen
rapiden Vera¨nderung der Spitzengeometrie im weiteren Verlauf mit relativ geringen
A¨nderungen zu rechnen. Bei den Diamantspitzen ist nicht von einer signifikanten
A¨nderung des Spitzenradius auszugehen, da Diamant ha¨rter ist als Silizium. Aus
Gru¨nden der Variablenkontrolle wurde jedoch auch hier identisch vorgegangen. Eine
Untersuchung der Diamantspitze nach den Experimenten mit einem Rasterelektro-
nenmikroskop (REM) schließt einen deutlichen Verschleiß der Diamantspitze aus (vgl.
Abb. 5.3).
5.3.2 Pra¨paration der Proben
Sa¨mtliche Proben wurden nach dem Einschleusen in die Vakuumkammer fu¨r minde-
stens 2 h bei 250 ◦C ausgeheizt. Dabei desorbiert insbesondere Restwasser aber auch




Abbildung 5.3: Aufnahmen zweier Spitzen nach den durchgefu¨hrten Messungen
mit einem Rasterelektronenmikroskop. a) Die Spitze des LFMR-7 ist erheb-
lich gro¨ßer als gema¨ß der Herstellerspezifikation zu erwarten. Das abgeflachte
Plateau hat einen Durchmesser von knapp 1µm, jedoch konnte eine erheblich
bessere Auflo¨sung mit der Spitze erreicht werden. b) Die Spitze des ADC-H-
V0-2 besteht aus einer normalen Siliziumspitze, an welcher eine zusa¨tzliche
monokristalline Diamantspitze aufgewachsen wird. Die Diamantspitze ist mit
einem roten Kreis hervorgehoben, im Rahmen des Auflo¨sungsvermo¨gens kann
kein Verschleiß dieser Spitze festgestellt werden.
sen Proben abgelagert haben. Die Sauberkeit der Probe wurde zusa¨tzlich vor jeder
Messung separat durch Topographiescans evaluiert.
Weitere Vorbereitungen sind bei der reinen Siliziumoberfla¨che ohne passivierende
Oxidschicht no¨tig. Dafu¨r wird die Si(111) Oberfla¨che durch flash annealing hergestellt
[Liebhaber et al., 2014]. Insbesondere ist bei der Handhabung der Proben auf nickel-
freie Werkzeuge zu achten, da Nickel eine sehr hohe Diffusivita¨t in Siliziumkristal-
len aufweist und so die Kristallstruktur modifiziert [Kuznetsov and Svensson, 1995].
Durch eine solche Kontamination wird ein Nachweis einer erfolgreichen Pra¨paration
u¨ber eine Si(111)7x7-Rekonstruktion erheblich erschwert [Chabal et al., 1981].
Als Probe wird ein schmaler Streifen eines Siliziumwafers von etwa 1 mm Breite
verwendet. Dieser wird auf einem Direktstrom-Heizhalter eingeschleust und bei 350 ◦C
u¨ber 3 h mit einem resistiven Heizelement im Manipulator dort ausgeheizt. In einem
na¨chsten Schritt wird auf Direkstromheizung gewechselt. Ab diesem Schritt erfolgt
die Bestimmung der Probentemperatur u¨ber die Farbe des glu¨henden Werkstoffs,
da keine zuverla¨ssigeren Temperaturmessverfahren wie Pyrometer in der Anlage bei
Verwendung der Direktstromheizung verfu¨gbar sind. Hierbei soll die Probe fu¨r 8 h
schwach glu¨hen, was einer Temperatur von ca. 600 ◦C entspricht. Diese Schritte dienen
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der Reinigung der Probe von Oberfla¨chenkontaminationen.
Anschließend wird die Oxidschicht durch schnelles Erhitzen der Probe fu¨r 3 s auf
1250 ◦C entfernt. Die Probe wird dann schnell auf 950 ◦C abgeku¨hlt und danach mit ei-
ner Rate von etwa 2 K/s auf Raumtemperatur abgeku¨hlt. Bei gelungener Durchfu¨hrung
kommt es bei dieser Prozedur zu einer 7x7-Rekonstruktion der reinen Siliziumober-
fla¨che, welche mit einem STM nachgewiesen werden kann [Ansari et al., 2006]. Als die
Rekonstruktion der Oberfla¨che nachgewiesen werden konnte, wurde die Pra¨paration
der Probe mit identischen Parametern wiederholt ohne dabei jedes mal erneut die






Abbildung 5.4: Mit einem STM gemessene 7×7-Rekonstruktion einer Si(111)-
Oberfla¨che. a) Rekonstruktion, gemessen bei Us = − 2,0 V, Nachdruck mit
Genehmigung von Ansari et al. [2006]. Eine Einheitszelle 7×7-Rekonstruktion
ist hervorgehoben (orange). Diese Einheitszelle besteht aus zwei Dreiecken
(durch gestrichelte Linie getrennt), wobei davon eines heller als das andere
ist. b) Rohdaten der eigenen Messung der Rekonstruktion. c) Nachdem mit
einer FFT-Filterung das Rauschen aus den Daten von b) entfernt wurde, ist
die Rekonstruktion deutlich zu erkennen. Ebenfalls sind alternierende helle
und dunkle Dreiecke in der Struktur zu erkennen.
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6 Das Slide-Hold-Slide-Protokoll und
U¨berlegungen zu dessen Eignung
Fu¨r die Durchfu¨hrung der Slide-Hold-Slide-Messungen wird ein immer gleiches Mes-
sprotokoll verwendet, welches hier zuna¨chst detailliert vorgestellt wird. Anschließend
werden noch die Plausibilita¨t der Ergebnisse des Messprotokolls sowie allgemeine
Sto¨rfaktoren bei den Messungen untersucht, bevor in Kapitel 7 die Auswertung der
Daten aus den Slide-Hold-Slide-Messungen diskutiert wird.
Anhand der Gleitreibung wird u¨berpru¨ft, ob die Art der Implementierung grund-
sa¨tzlich zuverla¨ssige Ergebnisse liefert. Da das zentrale Thema dieser Arbeit die Kon-
taktalterung ist, ist eine zuverla¨ssige Bestimmung des Alters des Kontaktes erforder-
lich. Dafu¨r werden Kriechbewegungen der Spitze wa¨hrend der Haltephase untersucht.
Ein weiterer Punkt, welcher grundsa¨tzlich bei Reibungsmessungen einen sto¨renden
Einfluss auf die Messungen haben kann, ist der Verschleiß. Es wird das Ausmaß des
Verschleißes auf verschiedenen Wegen bestimmt und daraus der Einfluss auf die Rei-
bungsmessungen abgeleitet.
6.1 Slide-Hold-Slide-Messungen
Zur Analyse der Kontaktalterung wurden Slide-Hold-Slide-(SHS-)Messungen durch-
gefu¨hrt, welches von Li et al. [2011] auf der Nanoskala eingefu¨hrt wurden. Das hier
verwendete Messprotokoll dazu kann als Erweiterung der weit verbreiteten Methodik
von alternierenden schnellen und langsamen Bewegungen angesehen werden, wobei
v = 0 bei der langsamen Bewegung verwendet wird [Dieterich and Kilgore, 1994,
Marone, 1998]. Im Wesentlichen wird die Spitze zuna¨chst mit einer konstanten Ge-
schwindigkeit u¨ber die Probe bewegt, hier 2,5 µm/s, bis ein stabiles Gleitreibungsni-
veau erreicht wird. Die Spitze wird dann fu¨r eine definiterte Haltezeit thold gestoppt.
Anschließend wird die Bewegung mit der urspru¨nglichen Geschwindigkeit fortgesetzt.
Aus diesen drei Phasen, einer Gleitphase (slide), einer Haltephase (hold) und einer
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Abbildung 6.1: Darstellung einer Slide-Hold-Slide-Messung, aufgenommen mit
LFMR-24 bei T = 200 K und thold = 2,1 s. a) Die Spitze bewegt sich zuna¨chst
mit konstanter Geschwindigkeit und wird dann fu¨r eine vordefinierte Haltezeit
gestoppt. Anschließend wird die Bewegung mit der urspru¨nglichen Geschwin-
digkeit fortgesetzt. b) Eine dabei registrierte Lateralkraftkurve. Zuna¨chst ist
ein konstantes Gleitreibungsniveau zu erkennen. Am Haltepunkt fa¨llt die Late-
ralkraft wa¨hrend der Haltezeit ab. Beim Wiedereinsetzen der Bewegung nimmt
die Lateralkraft bis zur Haftreibung na¨herungsweise linear zu. Anschließend
fa¨llt die Lateralkraft auf die Gleitreibung ab.
erneuten Gleitphase (slide), ist die Bezeichnung der Prozedur abgeleitet. Um abso-
lute Reibungswerte zuverla¨ssig bestimmen zu ko¨nnen ist ein geschlossener friction
loop notwendig, daher wird in beiden Bewegungsrichtungen der Bewegungsrhythmus
einer SHS-Messung durchgefu¨hrt. Der fu¨r die SHS-Messung charakteristische Aus-
schnitt einer friction loop ist in Abbildung 6.1 dargestellt.
Mit dem SHS-Protokoll wird die genaue Durchfu¨hrung der SHS-Messungen be-
schrieben (vgl. Abb. 6.2 mitte). Zur Charakterisierung der Kontaktalterung wer-
den SHS-Messungen an einer Stelle (= Scanlinie) mit verschiedenen Haltezeiten thold
durchgefu¨hrt. Als ku¨rzeste Haltezeit wurde 1 ms gewa¨hlt, die Haltezeit wird dann je-
weils um einen konstanten Faktor bis zur maximalen Haltezeit erho¨ht. Anschließend
wird die Haltezeit mit den gleichen Absta¨nden wieder auf 1 ms reduziert. Es werden
dabei Haltezeiten von bis zu 10 s realisiert mit 6–18 Haltezeiten pro Dekade. Dabei ist
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zu beachten, dass die Messelektronik eine Zeit von etwa 10 ms zwischen dem Beenden
einer Bewegung und dem Beginn der Na¨chsten beno¨tigt, sodass effektiv ein Offset












Abbildung 6.2: Vor (links) und nach (rechts) einer SHS-Messung wird ein To-
pographiescan mit einem Scanbereich von hier 375 nm x 1000 nm durchgefu¨hrt.
Zwischen diesen Aufnahmen werden nach dem SHS-Protokoll an verschiede-
nen Stellen, den Scanlinien, innerhalb des Scanbereichs SHS-Messungen durch-
gefu¨hrt.
Es werden weiterhin vor und nach den SHS-Messungen Topographiebilder aufge-
nommen (vgl. Abb. 6.2, links und rechts). Dies dient einmal vor den SHS-Messungen
der U¨berpru¨fung der Oberfla¨che auf Kontamination und zum Anderen nach den Mes-
sungen um dadurch hervorgerufene Topographiea¨nderungen festzustellen. Nach einer
SHS-Messung entlang einer Scanlinie wird die Spitze um 100 nm in y-Richtung ver-
schoben und die SHS-Messung erneut durchgefu¨hrt, bis der vorher bestimmte kon-
taminationsfreie Bereich vollsta¨ndig untersucht ist. Ha¨ufig wird in y-Richtung ein
Bereich von 1000 nm als Scanbereich gewa¨hlt. Bei den Tropographiemessungen wird
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ein Bereich mit einer Breite von 375 nm Breite gescannt, wobei eine Scanlinie eine
Breite von 300 nm hat. Auf dem verbleibenden Rand zu beiden Seiten ko¨nnen even-
tuelle Ablagerungen untersucht werden. Fu¨r die Topographieaufnahmen wurde eine
Geschwindigkeit von 2µm/s gewa¨hlt.
Bei Reibungsmessungen gibt es ein erhebliches intrinsisches Rauschen. Um den
Einfluss davon auf die Ergebnisse gering zu halten, wurden fu¨r jedes Tupel (thold, T )
ca. 50 SHS-Messungen durchgefu¨hrt und dementsprechend alle Parameter 100-fach
bestimmt. Fu¨r alle weiteren Berechnungen wird der Mittelwert dieser 100 Messungen
verwendet, sofern nicht explizit anders angegeben.
Der Haltepunkt eines friction loops liegt genau in der Mitte zwischen den Wende-
punkten der Bewegung. Die La¨nge des friction loops ist so gewa¨hlt, dass zuverla¨ssig
ein stabiles Gleitreibungsniveau vor Erreichen des Haltepunktes erzielt wird. Gele-
gentlich sind bei den Messungen Artefakte am Rand von bis zu 30 nm Ausdehnung
zu beobachten, daher wird dieser Bereich fu¨r die hier durchgefu¨hrten Messungen
grundsa¨tzlich nicht ausgewertet.
Aus diesem friction loop werden verschiedene Gro¨ßen fu¨r die weitere Verwendung
bestimmt. Die Gleitreibung FF wird durch Mittelwertbildung der Lateralkraft auf
den letzten 75 nm vor dem Stoppen sowie 45 nm nach dem Stopp u¨ber die na¨chsten
45 nm errechnet. Fu¨r die Haftreibung FSt wird das Maximum der Lateralkraft inner-
halb der ersten 15 nm nach der Haltephase verwendet. Der Erste Datenpunkt in der
zweiten Slide-Phase wird als Fmin bezeichnet. Als weiterer Parameter wird die effek-
tive laterale Federkonstante keff berechnet. Hierfu¨r wird zuna¨chst die Kraftdifferenz
∆F zwischen Fmin und der Haftreibung FSt bestimmt ∆F = FSt − Fmin. Dann wird
der erste Datenpunkt Fi gesucht, dessen Lateralkraft Fi ≥ Fmin+0.3 ·∆F erfu¨llt. keff
wird dann zwischen Fmin und Fi bestimmt.
Fu¨r die Bestimmung von FF wurde ein maximal großer Bereich gewa¨hlt, welcher
jedoch mo¨gliche Artefakte vor und nach den Wendepunkten der Bewegung ausschließt
sowie den Bereich der Haftreibung nach dem Stopp. Es kann bei der Haftreibung FSt
kann ein Fehler entstehen, wenn das Rauschen der Gleitreibung ∆FF gro¨ßer ist als
die Differenz von Haft- zu Gleitreibung ∆FF ≥ FSt − FF . Eine Auswertungsroutine,
welche dies beru¨cksichtigt wa¨re sehr komplex und fehleranfa¨llig und wu¨rde - gemessen
an der Gesamtzahl der Messungen - nur einen Bruchteil der Messungen verbessern.
Jedoch ist ein Fehler in der Bestimmung von FSt insbesondere fu¨r die Bestimmung
bei keff zu beru¨cksichtigen und ko¨nnte dort zu wesentlich zu niedrigen Werten fu¨hren.
Eine pragmatische Lo¨sung dieses Problems ist es, dass fu¨r die Berechnung von keff
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lediglich die ersten 30% von ∆F einbezogen werden. Weiterhin ist noch vor Erreichen
des Maximums der Haftreibung ein Abknicken der Steigung zu beobachten was einem
graduell aufbrechendem Kontakt entspricht was in gleicher Weise wie ein falsch be-
stimmtes FSt zu einer Verfa¨lschung von keff fu¨hren kann. Ausfu¨hlichere Erla¨uterungen
zu dem Verlauf der Kontaktsteifigkeit, welche zu der 30%-Regelung fu¨hrten, sind in
Kapitel 7.4 zu finden.
6.2 Gleitreibung
Zur U¨berpru¨fung des Messprotokolls lohnt sich zuna¨chst ein Blick auf die Gleitrei-
bung FF . Die Messwerte in Abb. 6.3a,b zeigen deutlich, dass die Gleitreibung mit
steigender Temperatur abnimmt. Dies passt zu den Vorhersagen von Modellen mit
expliziter Beru¨cksichtigung der Temperatur, wie beispielsweise dem thermisch akti-
viertem PT-Modell und dem MK-Modell [Persson et al., 2003, Sang et al., 2008].
In diesen Modellen wird angenommen, dass die vorhandene thermische Energie beim
U¨berwinden der Energiebarriere zum na¨chsten Potentialminimum hilft, wodurch die
beobachteten Ergebnisse erkla¨rt werden ko¨nnen. Teilweise kann in Experimenten
auch, insbesondere bei sehr niedrigeren Temperaturen, eine Umkehrung des Trends
beobachtet werden, dann nimmt also die Reibung mit der Temperatur zu, bis ein
Maximum erreicht wird [Barel et al., 2010, Feldmann et al., 2014, Mazo et al., 2017].
Jedoch zeigt sich in diesen Vero¨ffentlichungen auch, dass die Existenz eines solchen
Maximums der Gleitreibung stark von den gewa¨hlten Parametern, wie der Geschwin-
digkeit und der Normalkraft abha¨ngt, selbst bei gleichen Materialien. Daher kann
die Existenz oder Abwesenheit eines Maximums der Gleitreibung nicht als Indika-
tor fu¨r eine zuverla¨ssige Messungen herangezogen werden, eine generell abnehmende
Gleitreibung bei steigender Temperatur ist jedoch grundsa¨tzlich zu erwarten. Die
temperaturabha¨ngige Gleitreibung wurden mit Gleichung 2.20 angepasst, also:




F (T log(γT ))
2/3 (6.1)
mit den freien Parametern F 0F , F
1
F und γ. Der gemessene Temperaturverlauf wird
mit dieser Formel gut nachgebildet, dies trifft ebenfalls auf die u¨brigen Materialkom-
binationen zu. Dieser Temperaturverlauf ist auch nach dem thermisch aktivierten
PT-Modell zu erwarten. Zusa¨tzlich ist bei FF keine Abha¨ngigkeit von der Haltezeit
zu erkennen (vgl. Abb. 6.3a) - wie es auch zu erwarten ist, da es keine Korrelation zwi-
schen Haltezeit und Gleitreibung geben sollte. Da die Ergebnisse somit insgesamt eine
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gute U¨bereinstimmung zu vergleichbaren empirischen Arbeiten aufweisen und auch
eine hohe Passung zu Modellen zur temperaturabha¨ngigen Reibung aufweisen, kann
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Abbildung 6.3: Gleitreibung der Siliziumspitze LFMR-24 auf SiO2. a) Die Glei-
treibung ist bei allen Temperaturen unabha¨ngig von der Haltezeit, manche
Kurven sind der U¨bersichtlichkeit halber ausgelassen. b) Mit zunehmender
Temperatur nimmt die Gleitreibung ab, die blaue Kurve ist ein Fit nach Gl. 6.1.
6.3 Kriechen des Kontaktes
Wie bereits in Abbildung 6.1b zu erkennen ist, kommt es innerhalb der Haltephase zu
einer Abnahme der Lateralkraft. Dieses Kriechen der Spitze wa¨hrend der Haltephase
ist dabei deutlich abha¨ngig von der Haltezeit - je la¨nger diese ist, desto gro¨ßer fa¨llt
auch der Unterschied zwischen Gleitreibungsniveau und dem Anfang der na¨chsten
Bewegungsphase aus. Die mo¨glichen Ursachen fu¨r dieses Kriechen sowie der genau
Verlauf davon werden hier na¨her erla¨utert, da sich daraus Einflu¨sse auf die Kontaktal-
terung ergeben ko¨nnen.
Dieses Pha¨nomen kann beispielsweise bei Piezo-Aktuatoren beobachtet werden, da
das piezoelektrische Material ein Hystereseverhalten zeigt [Cao and Chen, 2014]. Die
exakte Auslenkung des Piezos ist also abha¨ngig von dem vorherigen Verlauf der an-
gelegten Spannungen an diesen Piezo. Die Kompensation dieses Regelfehlers bedarf
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eines erheblichen Aufwands, da das Ausmaß der Hysterese zusa¨tzlich von der Ge-
schwindigkeit der Spannungsa¨nderung abha¨ngt. Der Einfluss der Hysterese auf die
Ergebnisse der SHS-Messung ist jedoch unwesentlich, da die exakte Positionierung
innerhalb der Scanlinie nicht relevant ist, solange die Abweichungen bei jeder Mes-
sung a¨hnlich ist. Da lediglich die Haltezeit variiert wird, ist aufgrund der Hysterese
des Piezos ho¨chstens von einem gleichbleibenden Positionierungsfehler auszugehen.
Zusa¨tzlich ist die Verformung des Piezos nicht instantan, sodass die Bewegung erst
in der Gro¨ßenordnung von Sekunden vollendet wird [Jung and Gweon, 2000]. Dieses
langsame Nachkriechen des Piezos sollte zu einem graduellen Anstieg der Lateralkraft
wa¨hrend des Stopps fu¨hren. Die in Abb. 6.1 gezeigten Ergebnisse deuten jedoch auf ein
genau entgegengesetztes Verhalten hin. Da die laterale Kraft abnimmt, kann gefolgert
werden, dass das Nachkriechen des Piezos langsamer ist als die Restgeschwindigkeit
der Spitze.
Unabha¨ngig von mo¨glichen Positionierungsfehlern der Elektronik bewegt sich also
die Spitze auch wa¨hrend der eigentlichen Haltezeit noch weiter. Daher ist die ange-
gebene Haltezeit grundsa¨tzlich nicht mehr exakt zutreffend. Um die Auswirkungen
auf die Haltezeit zu evaluieren wird der Geschwindigkeitsverlauf wa¨hrend der Hal-
tephase na¨her untersucht. Die Analyse dieses Geschwindigkeitsverlaufs kann anhand
der verfu¨gbaren Messdaten noch na¨her ausgewertet werden, allerdings ist hierfu¨r die
Erhebung von der Lateralkraft bei Einsetzen der zweiten Slide-Phase Fmin notwen-
dig. Fmin entspricht also der Lateralkraft direkt nach der Haltephase, welche konstant
sein sollte, falls die Spitze wa¨hrend der Haltephase exakt an ihrer Position bleibt und
das Kriechen des Piezos vernachla¨ssigt wird. Im Falle von einem Nachkriechen der
Spitze oder dem Piezo wa¨hrend der Haltephase ist jedoch eine Abha¨ngigkeit von der
Haltezeit zu erwarten. Es wird dabei ein Nachkriechen der Spitze beobachtet, also
Fmin(t1) > Fmin(t2), mit t2 > t1. Anhand dieser Kriechbewegung kann, zusammen
mit den dazugeho¨rigen Haltezeiten thold und der lateralen Federkonstante des Can-




thold,i − thold,i−1 (6.2)
Das Resultat dieser Berechnung ist fu¨r beide Siliziumspitzen in Abbildung 6.4 zu
sehen, wobei jeweils die Mittelwerte von Fmin verwendet wurden. Bei der Analy-
se dieser Ergebnisse fa¨llt auf, dass selbst bei der maximalen Haltezeit noch im-
mer eine Bewegung der Spitze detektiert werden kann, welche dann jedoch in der
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Abbildung 6.4: Kriechgeschwindigkeit wa¨hrend der Haltephase fu¨r beide SiO2-
SiO2-Kontakte. Es kann sowohl fu¨r LFMR-7 (a) als auch fu¨r LFMR-24 (b) die
Abnahme der Kriechgeschwindigkeit gema¨ß eines Potenzgesetzes festgestellt
werden. Die Potenzen sind -1.05 und -0.8 fu¨r LFMR-7 respektive LFMR-24.
Die Temperatur spielt hierbei eine untergeordnete Rolle. Es ko¨nnen Geschwin-
digkeiten bis unterhalb von pm/s aufgelo¨st werden.
Gro¨ßenordnung von einigen pm/s ist. Die Beschreibung als ruhender Kontakt stellt
damit eine Vereinfachung der Realita¨t dar, welche typischerweise in Modellen nicht
ada¨quat abgebildet wird. Da jedoch bereits nach etwa 50 ms die Geschwindigkeit um
drei Gro¨ßenordnungen niedriger ist als wa¨hrend der eigentlichen Bewegungsphase und
die insgesamt zuru¨ckgelegte Strecke der Spitze in der Haltephase bei < 2,5 nm liegt,
wobei ca 80% der zuru¨ckgelegten Strecke wa¨hrend der ersten 15 ms stattfinden, ist
die Beschreibung als ruhender Kontakt eine akzeptable Na¨herung.
Weiterhin folgt die Kriechgeschwindigkeit vtip in beiden Fa¨llen einem Potenzgesetz,
also
vtip(thold) = a · t−γhold (6.3)
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mit dem Fitparameter a und den γ = 1,05 und 0,8 fu¨r die Messungen auf nativen
respektive thermisch oxidiertem Silizium. Ein solches Potenzgesetz kann hergeleitet
werden, unter der Annahme, dass man den kriechenden Kontakt als geschwindigkeits-
abha¨ngige Reibung beschreiben kann. Dann kann als Ansatz [Gnecco et al., 2000]




mit den freien Parametern FF,0, FF,1 und v1 verwendet werden. Als Lo¨sung dieser
Differentialgleichung ergibt sich
x(thold) = FF,1 ln
(
kx




mit einer Integrationskonstante C, welche von den Startbedingungen abha¨ngig ist.
Diese Funktion zeigt tatsa¨chlich bei geeigneten Parametern u¨ber viele Gro¨ßenordnung-
en in der Haltezeit eine Abnahme in Form eines Potenzgesetzes. Daher ist es plausibel,
dass der beobachtete Verlauf der Kriechgeschwindigkeit wa¨hrend der Haltephase le-
diglich auf das Pha¨nomen der geschwindigkeitsabha¨ngigen Reibung zuru¨ckzufu¨hren
ist. Damit ist dies ein Aspekt, welcher grundsa¨tzlich bei SHS-Messungen aufgrund der
abrupten Geschwindigkeitswechsel fu¨r eine exakte Beschreibung zu beru¨cksichtigen
ist, jedoch unter Umsta¨nden nur einen geringen Einfluss auf die Interpretation der
Ergebnisse hat.
Die in Abb. 6.4 dargestellten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Geschwindig-
keit in der Tendenz bei den ho¨heren Temperaturen fru¨her abfa¨llt, da fu¨r sa¨mtliche thold
die niedrigsten Temperaturen typischerweise die ho¨chsten Geschwindigkeiten zeigen.
Da unabha¨ngig von der Temperatur die Anfangsgeschwindigkeit der Spitze identisch
ist, verbleiben fu¨r eine naheliegende Erkla¨rung thermisch aktiviertes Kriechen des
Kontaktes sowie ein Einfluss der Gleitreibung FF,0, also der absoluten Verspannung
des Cantilevers. Durch eine erho¨hte Gleitreibung FF,0, wie es bei niedrigen Tempera-
turen auftritt, sollte nach dem Modell der geschwindigkeitsabha¨ngigen Reibung die
Geschwindigkeit der Spitze schneller abnehmen, im Kontrast zu den Beobachtungen
im Experiment. Ein thermisch aktiviertes Kriechen der Spitze kann sowohl FF,0 als
auch FF,1 beeinflussen, wobei eine Vorhersage schwierig ist. Es kann dabei festgehalten
werden, dass der grobe Verlauf der Kriechgeschwindigkeit sehr gut durch geschwin-
digkeitsabha¨ngige Reibung beschrieben werden kann, jedoch kann die Ursache fu¨r
die geringen Unterschiede bei verschiedenen Temperaturen nicht anhand des Modells
beschrieben werden.
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Abbildung 6.5: Vergleich der Kriechgeschwindigkeit, welche anhand des La-
teralkraftabfalls wa¨hrend der Haltephase (gru¨n) bestimmt wurde, mit einer
Messung u¨ber eine separate Messelektronik, welche auch wa¨hrend der Halte-
phase Daten aufnehmen kann (schwarz).
Aus den Daten der SHS-Messungen kann lediglich die Endposition der Spitze nach
der Haltephase abgeleitet werden. U¨ber den Verlauf wa¨hrend der ersten 10 ms ist da-
her zuna¨chst keine Aussage mo¨glich, da lediglich die Lateralkraft vor und nach der
Bewegung zuga¨nglich sind, jedoch keine Zwischenwerte. Um die Kriechbewegung der
Spitze treffend zu beschreiben ist jedoch auch Kenntnis u¨ber den Bereich der ku¨rzeren
Haltezeiten notwendig. Exemplarisch wurde daher eine separate Messelektronik ver-
wendet um wa¨hrend der Haltephase die Lateralkraft zu messen. Hierfu¨r wurde eine
externe Digital-Analog-Wandlerkarte (DAC) eingesetzt, welche die Lateralkraftsigna-
le unterbrechungsfrei messen kann. Die Ergebnisse sind in Abb. 6.5 dargestellt, wobei
die Lateralkraft auf die Gleitreibung normiert ist fu¨r eine einfache Vergleichbarkeit
mit den Daten aus den SHS-Messungen. Dabei zeigt fu¨r die Messung mit der DAC eine
nach einem Potenzgesetz abnehmende Lateralkraft auch fu¨r Haltezeiten thold < 10 ms.
Vergleicht man diese Kurve mit den Resultaten der SHS-Messung, so ergibt sich sogar
eine quantitative U¨bereinstimmung dieser beiden Messmethoden (vgl. Abb. 6.5). Der
zeitliche Verlauf der Lateralkraft ergibt sich dabei als direkte Fortsetzung bis hinun-
ter zu der Auflo¨sungsgrenze der DAC von 0,25 ms. Daher ist es naheliegend, dass aus
den SHS-Messungen die Geschwindigkeit der Spitze auch zu ku¨rzeren Haltezeiten hin
extrapoliert werden kann. Analog du¨rfte dies auch fu¨r ho¨here Haltezeiten als den hier
untersuchten gelten, wobei dies nicht explizit u¨berpru¨ft wurde.
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Insgesamt kann die Bewegung der Spitze durch geschwindigkeitsabha¨ngige Reibung
beschrieben werden. Idealerweise sollte diese Bewegung auch in der Beschreibung der
Kontaktalterung beru¨cksichtigt werden. Jedoch ist einerseits kein definiertes Ende der
Bewegung der Spitze zu beobachten und andererseits ist die Geschwindigkeit nach we-
nigen Millisekunden bereits um drei Gro¨ßenordnungen im Vergleich zur regula¨ren Be-
wegungsgeschwindigkeit abgefallen. Weiterhin ist die insgesamt zuru¨ckgelegte Strecke
ist im Bereich weniger A˚ngstro¨m und damit sehr gering. Daher ist ho¨chstens ein
geringer Einfluss auf die beobachtete Kontaktalterung zu erwarten, weswegen die
Kriechgeschwindigkeit wa¨hrend der Haltephase nicht explizit bei der Modellierung
der Ergebnisse beru¨cksichtigt wird.
6.4 Verschleiß
Bei Reibungsmessungen kann es immer auch zu Verschleiß der Probe und/oder der
Spitze kommen. Wenn Verschleiß auftritt ist davon auszugehen, dass dadurch die
aufgenommen Absolutwerte der gemessenen Reibungskra¨fte beeinflusst, weil sich die
Topographie und chemischen Eigenschaften der Kontaktfla¨che vera¨ndern ko¨nnen. Da-
durch wiederum ist beispielsweise eine Vera¨nderung der Adha¨sionskra¨fte in dem Kon-
takt mo¨glich. Außerdem kann Verschleiß wa¨hrend der Messungen mo¨glicherweise so-
gar die Kontaktalterung beeinflussen, wenn die Oberfla¨cheneigenschaften der Ko¨rper
modifiziert werden. Es ist deshalb erforderlich zu untersuchen, inwiefern im Rahmen
der SHS-Messungen Verschleiß aufgetreten ist und ob ein Einfluss auf die Messungen
beobachtet werden kann. Im Rahmen der Messungen gibt es mehrere Mo¨glichkeiten,
das Auftreten sowie einen mo¨glichen Einfluss von Verschleiß auf die Messungen zu
untersuchen.
Eine Mo¨glichkeit ergibt sich daraus, dass bei jeder SHS-Messung an einer Stelle
sa¨mtliche Haltezeiten doppelt gemessen werden, sodass ein Vergleich zwischen diesen
beiden Messungen mo¨glich ist (vgl. Abschnitt 6.4.1). Ein Indikator fu¨r Verschleiß,
insbesondere wenn dieser Einfluss auf die Reibungswerte hat, ist ein Unterschied
zwischen der jeweils ersten und zweiten Messung jeder Haltezeit. Neben Verschleiß
kann es auch beispielsweise durch Adsorbate auf der Oberfla¨che zu einem Unter-
schied zwischen den jeweils ersten und zweiten Messungen kommen, wenn diese,
ha¨ufig schwach gebundenen, Adsorbate wa¨hrend der Messung entfernt werden. Fu¨r
eine weitere Mo¨glichkeit zur Analyse von Verschleiß wurden regelma¨ßig Referenzmes-
sungen bei Raumtemperatur durchgefu¨hrt, typischerweise nach der Vermessung von
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drei verschiedenen Temperaturen. Aus dem Vergleich dieser Referenzmessungen er-
gibt sich die Mo¨glichkeit, eine A¨nderung der absoluten Reibungswerte u¨ber gro¨ßeres
Intervall als lediglich innerhalb einer einzelnen SHS-Messung zu vergleichen (vgl. Ab-
schnitt 6.4.2). Dieses Vorgehen ist prima¨r fu¨r die Untersuchung des Verschleißes der
Spitze geeignet, da der untersuchte Bereich auf der Probe bei jeder Messung neu
gewa¨hlt wird. Eine dritte Herangehensweise ergibt sich aus Topographiemessungen,
welche vor und nach den SHS-Messungen durchgefu¨hrt wurden (vgl. Abschnitt 6.4.3).
Dabei kann anhand von A¨nderungen zwischen diesen beiden Aufnahmen auf Ver-
schleiß an der Probe geschlossen werden.
Verschleiß wird hier im Rahmen der U¨berpru¨fung eines mo¨glichen Einflusses auf die
Messungen der Kontaktalterung diskutiert. Jedoch sollte dabei auch beru¨cksichtigt
werden, dass es bisher nur wenige Studien zu nanoskaliger Reibung mit einer systema-
tisch vera¨nderten Temperatur existieren. Insofern stellt auch die temperaturabha¨ngige
Messung von Verschleiß eine eigene wissenschaftliche Fragestellung dar, welche bisher
nur wenig Beachtung fand. Bei der Untersuchung der Verschleißrate auf der Nanoska-
la konnte bisher ein positiver Zusammenhand von Verschleiß mit ho¨herer Temperatur
und gro¨ßeren Scherkra¨ften im Kontakt beobachtet werden [Sheehan, 2005].
6.4.1 Verschleiß innerhalb einer SHS-Messung
Bei jeder SHS-Messung, bestehend aus je zwei Messungen zu jeder Haltezeit an der-
selben Stelle, kann analysiert werden, ob es auf dieser Skala bereits zu systema-
tischen Vera¨nderungen des Spitze-Probe-Kontaktes kommt. Um einen Hinweis auf
lokale Vera¨nderungen wa¨hrend einer Messung zu erhalten, ko¨nnen die individuellen
Messpunkte bei einer Temperatur betrachtet werden im Vergleich zu dem resultieren-
den Mittelwert (vgl. Abb. 6.6). Die visualisierten Daten stellen dabei zwei sehr ha¨ufige
Situationen dar. So ist in der Messung bei T = 40 K im Wesentlichen zu erkennen,
dass die einzelnen Kontaktsteifigkeitswerte weit um den Mittelwert schwanken. Da-
bei ergibt sich jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen der jeweils ersten und
zweiten Messung von einer Haltezeit. Um dies hervorzuheben, wurde jeweils nur von
den ersten beziehungsweise nur den zweiten Messungen jeder Haltezeit der Mittelwert
gebildet (orange bzw. gelbe gestrichelte Linie). In dem Beispiel bei T = 260 K zeigt
sich ein etwas anderes Bild. Hier ist eine deutlich erkennbare Diskrepanz zwischen der
ersten und der zweiten Messung der gleichen Haltezeit erkennbar. Zu Beginn liegt keff
systematisch ho¨her als bei der nachfolgenden Messung, wobei der Effekt bei anderen
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Abbildung 6.6: Vergleich zwischen jeweils erster (blau) und zweiter (gru¨n) Mes-
sung einer Haltezeit mit deren Mittelwerten (orange resp. gelb) sowie dem Mit-
telwert aller Messungen (rot) von LFMR-24. Die ausgepra¨gten Schwankungen
der Messungen werden hier deutlich, welche lediglich durch Mittelwertbildung
u¨ber eine Vielzahl an Messungen verringert werden kann. a) Bei T = 40 K
stimmen die jeweils ersten und zweiten Messungen jeder Haltezeit u¨berein. b)
Fu¨r T = 260 K ist insbesondere bei kurzen Haltezeiten eine Diskrepanz beider
Messungen erkennbar.
Fu¨r eine belastbare Aussage u¨ber die Unterschiede zwischen der jeweils ersten
und zweiten Messung jeder Haltezeit ko¨nnen diese Unterschiede quantifiziert wer-
den. Dafu¨r wurden aus den gezeigten Kurven bei T = 40 K und T = 260 K jeweils
separat der Mittelwert sowie die Standardabweichung exemplarisch fu¨r zwei Haltezei-
ten bestimmt (vgl. Tabelle 6.1). Dabei ist durchweg zu erkennen, dass aufgrund der
erheblichen intrinsischen Schwankungen sogar bei getrennter Betrachtung von erster
und zweiter Messung die Abweichung der Mittelwerte geringer ist als die jeweilige
Standardabweichung. Allgemein kann die zweite Messung u¨ber, unter oder auf dem
gleichen Niveau wie die erste liegen, unter Beru¨cksichtigung der Standardabweichung
gibt es jedoch typischerweise keinen Unterschied zwischen diesen Messungen. Daher
handelt es sich vermutlich um einen statistischen Fehler bei den Messungen und kei-
nen systematischen Fehler.
Diese Analyse wurde fu¨r alle verfu¨gbaren Datensa¨tze durchgefu¨hrt, wobei sich typi-
scherweise ein vergleichbares Bild ergibt. Die einzige Ausnahme davon sind Messungen
mit einer Diamantspitze auf Si(111), da sich dabei die Oberfla¨che massiv vera¨ndert
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Parameter 1. Messung von keff 2. Messung von keff
40 K, 20 ms 2.340 ± 0.105 2.403 ± 0.069
40 K, 250 ms 2.330 ± 0.080 2.401 ± 0.048
260 K, 20 ms 2.093 ± 0.214 1.894 ± 0.192
260 K, 250 ms 2.232 ± 0.091 2.217 ± 0.122
Tabelle 6.1: Quantitative Auswertung fu¨r zwei exemplarische Haltezeiten aus
Abb. 6.6.
hat (vgl. Kap. 6.4.3). Fu¨r diese Materialkombination wurde daher die Auswertung
etwas modifiziert, wie es in Kapitel 7.3 na¨her erla¨utert und begru¨ndet wird.
Anhand der vorhandenen Daten und der verfu¨gbaren experimentellen Analysemo¨g-
lichkeiten kann ein systematischer Einfluss von Verschleiß oder mo¨glicherweise ent-
fernten Adsorbaten auf die Reibung und die Kontaktalterung innerhalb einer einzel-
nen SHS-Messung ausgeschlossen werden.
6.4.2 Verschleißbestimmung anhand von Referenzmessungen
Der Zustand der Spitze, insbesondere die Gro¨ße der Kontaktfla¨che, hat einen entschei-
denden Einfluss auf die absoluten Reibungswerte (vgl. Kap. 2.1). Um in der Lage zu
sein, einen systematischen Einfluss von Spitzenverschleiß wa¨hrend den Messreihen zu
untersuchen, wurde spa¨testens nach der Durchfu¨hrung von Messreihen bei drei ver-
schiedenen Temperaturen eine Referenzmessung bei Raumtemperatur durchgefu¨hrt.
Dadurch wird es mo¨glich, auch u¨ber eine la¨ngere Zeitskala die Stabilita¨t der Spitze
zu u¨berpru¨fen. Die Resultate dieser Messungen fu¨r den Cantilever LFMR-24 sind in
Abbildung 6.7 dargestellt.
Hierbei ist zu erkennen, dass von der ersten bis zur letzten Referenzmessung eine
vergleichbare Kontaktalterung beobachtet werden kann, jedoch die absoluten Rei-
bungswerte variieren. So gibt es einen leichten Trend, dass spa¨tere Messungen zu
ho¨heren Federkonstanten fu¨hren, passend zu einer gro¨ßeren Spitze und damit auch
ho¨herer Adha¨sion bei diesen Durchla¨ufen. Dabei sind jedoch die intrinsischen Schwan-
kungen bei den Reibungsmessungen zu beru¨cksichtigen. Fu¨r sa¨mtliche Messreichen
ko¨nnen vergleichbare Werte wie in Tabelle 6.1 fu¨r die Standardabweichung bei den
Messungen beobachtet werden, die relative Standardabweichung betra¨gt typischerwei-
se 5%-10%. Diese Werte ergeben sich auch bei Referenzmessungen. Wie anhand von
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Abbildung 6.7: Darstellung aller Referenzmessungen bei T = 300 K fu¨r LFMR-
24. Alle Messreihen zeigen eine vergleichbare Kontaktalterung, jedoch sind die
absoluten Reibungswerte der einzelnen Kurven leicht unterschiedlich.
werte der Referenzmessungen etwa 20%. Die absoluten Reibungswerte liegen also et-
wa zwei Standardabweichungen auseinander, was fu¨r einen systematischen Einfluss
sprechen kann. Jedoch wird die Reibung nicht konsekutiv gro¨ßer, sondern schwankt
zwischen ho¨heren und niedrigeren Werten - sofern sich dies anhand der wenigen Da-
tenpunkte u¨berhaupt deutlich bestimmen la¨sst. Insgesamt kann somit keine klare
Aussage daru¨ber getroffen werden, ob lediglich das Rauschen der Reibungsmessungen
oder eine graduelle Vera¨nderung der Spitze die Unterschiede zwischen den Referenz-
messungen erkla¨ren. Es kann jedoch gefolgert werden, dass die Spitze im Verlauf der
Messungen zumindest weitgehend stabil geblieben ist. Insofern hat die anfa¨ngliche
Vorbehandlung der Spitze seinen Zweck erfu¨llt.
Fu¨r die beiden anderen verwendeten Spitzen kommt eine solche Untersuchung der
Referenzmessungen zu analogen Ergebnissen. Ein mo¨glicher systematischer Einfluss
durch Verschleiß fu¨hrt also auch dort ho¨chstens zu A¨nderungen in den absoluten
Reibungswerten, welche mit typischen Fluktuationen in den Messungen vergleichbar
ist. Insbesondere ist dabei fu¨r die Diamantspitze bei den Messungen auf SiO2 nicht
von einem deutlichen Verschleiß der Spitze auszugehen, da Diamant das wesentlich
ha¨rtere Material ist. Außerdem zeigt die Diamantspitze bei Untersuchung in einem
Rasterelektronenmikroskop keinen sichtbaren Verschleiß (vgl. Abb. 5.3b)
Insgesamt deuten die Ergebnisse der Referenzmessungen fu¨r sa¨mtliche Spitzen dar-
auf hin, dass Verschleiß ho¨chstens einen geringfu¨gigen Einfluss auf die beobachte-
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ten Reibungswerte sowie Kontaktalterung hat. Daher ko¨nnen auch direkte Vergleiche
zwischen den SHS-Messungen bei verschiedenen Temperaturen angestellt werden, un-
abha¨ngig davon zu welchem Zeitpunkt diese Temperaturen gemessen wurden.
6.4.3 Vorher-Nachher-Vergleich der Topographie
Ein weiterer Aspekt in Bezug auf das Thema Verschleiß ist das Auftreten von Vera¨nder-
ungen der Probentopographie durch die SHS-Messungen. Wird die Probenoberfla¨che
durch die Messungen manipuliert so mu¨ssen die Folgen davon individuell abgescha¨tzt
werden. Es konnte bei den Vorher-Nachher-Vergleichen der Topographiebilder Ver-
schleiß, keine Vera¨nderungen oder sogar teilweise Erhebungen auf der Probe nach den
Messungen festgestellt werden. Daher werden alle Materialkombinationen separat auf
den Einfluss von Verschleiß hin untersucht.
Bei der Pra¨paration der Proben ist die Oberfla¨che homogen, sowohl in Bezug auf
die Rauheit, auf die chemische Stabilita¨t und auf die Zusammensetzung als auch
bezu¨glich mo¨glicher Adsorbate an der Oberfla¨che. All diese Faktoren a¨ndern sich,
sobald Verschleiß - auch an der Spitze - eintritt. Daher ist es grundsa¨tzlich erstre-
benswert, Vera¨nderungen der Probenoberfla¨che wa¨hrend den Messungen gezielt zu
vermeiden. Dies stellte sich jedoch nicht als vollsta¨ndig realisierbar heraus, insbeson-
dere da der Verschleiß typischerweise erst bei niedrigen Temperaturen auftritt. Fu¨r
jede Materialkombination wurde individuell diskutiert, inwiefern auch verschleißbe-
haftete Messungen verwertbar sind.
Verschleiß bei SiO2 auf SiO2
Bei dem Vergleich der Topographieaufnahmen fu¨r SiO2 auf SiO2 kann manchmal
Verschleiß beobachtet werden. Wenn es durch die SHS-Messungen nicht zu einem
sichtbaren Verschleiß der Oberfla¨che kommt, so ist die Oberfla¨che nicht von der
Vorher-Aufnahme zu unterscheiden (vgl. Abb. 6.8a). In einigen Fa¨llen konnte je-
doch eine deutliche Vera¨nderung beobachtet werden. Diese Vera¨nderung besteht in
der Ausformung von Gra¨ben entlang der Scanlinien (vgl. Abb. 6.8b). Anhand eines
Profils entlang der y-Achse in der Mitte der Bilder, also entlang der Haltepunkte bei
den SHS-Messungen, verdeutlicht die Oberfla¨chenvera¨nderung durch Verschleiß. Ohne
Verschleiß ist dabei die typische Rauheit der Oberfla¨che zu erkennen (vgl. Abb. 6.8c).
Bei der Topographieaufnahme mit Verschleiß sind deutliche Vertiefungen sichtbar
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Abbildung 6.8: Topographiebild nach den SHS-Messungen fu¨r a,c) LFMR-7 auf
du¨nner Oxidschicht bei T = 15 K und fu¨r b,d) LFMR-24 auf dicker Oxidschicht
bei T = 40 K. Die Topographieaufnahmen zeigen zwei typische Situationen,
a) einmal ohne erkennbare Vera¨nderungen durch die SHS-Messungen und b)
einmal mit erkennbaren Gra¨ben entlang der Scanlinien. Die dazugeho¨rigen
Profile entlang der y-Achse in der Mitte der Bilder zeigen c) nur die typische
Rauheit der Probe bzw. d) Vertiefungen von etwa 2,5 nm Tiefe und 50 nm
Breite. Die Probeneben (orange) ist in d) angedeutet.
fe u¨ber deren gesamte La¨nge, der Haltepunkt nimmt also keine exponierte Stellung
fu¨r den beobachteten Verschleiß ein. Hingegen sind an den Umkehrpunkten groß-
fla¨chigere Vera¨nderungen der Probe zu beobachten, wobei die Ursache hiervon nicht
klar identifiziert werden kann. Dieser großfla¨chige Verschleiß bei den Umkehrpunkten
ist Ursache fu¨r den Fokus auf den Zentralen Bereich der Scanlinien bei der Auswer-
tung der SHS-Messungen.
Der Abstand zwischen zwei durch Verschleiß hervorgerufenen Gra¨ben ist geringfu¨gig
gro¨ßer als erwartete Abstand zweier Scanlinien, dies kann jedoch durch Drift erkla¨rt
werden. Durch die Temperatura¨nderung entsteht innerhalb des AFM ein Tempera-
turgefa¨lle, welches nur langsam in ein thermisches Equilibrium u¨bergeht. Dies ist nach
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einer Wartezeit von 45 min offenbar noch nicht vollsta¨ndig erreicht.
Von den Gra¨ben wurde die Querschnittsfla¨che des Abriebs in der Mitte bestimmt,
wofu¨r individuell die Referenzebene der unbescha¨digten Probe festgelegt wurde. Es
fa¨llt im Querschnitt der Gra¨ben auf, dass diese einen wesentlich gro¨ßeren O¨ffnungswi-
nkel α haben als die Spitze welche sie erzeugt hat. So ist in Abb. 6.8c) die Breite
der Struktur ca. 50 nm und deren Tiefe 2,5 nm. Damit betra¨gt der O¨ffnungswinkel
αwear = 168
◦ und ist wesentlich gro¨ßer als der O¨ffnungswinkel der Spitze αtip = 30◦.
In gleicher Weise wie der Abstand zweier Scanlinien wegen thermischen Drifts eini-
ge Nanometer gro¨ßer als erwartet ist, so ist auch hier der thermische Drift fu¨r die
Streckung in y-Richtung verantwortlich. Die Breite der Gra¨ben liegt immer im Be-
reich von 40–80 nm, wobei keine Abha¨ngigkeit von der Tiefe oder der Temperatur
festgestellt werden kann. Gleiches gilt fu¨r die Diamantspitze auf SiO2.
Die symmetrische Form der Gra¨ben erschließt sich nicht direkt, wenn ein konstanter
thermischer Drift sowie ein gleichbleibender Abtrag mit jeder Bewegung der Spitze
u¨ber die Probe angenommen wird. Dann sollte die Vertiefung an den Ra¨ndern am
sta¨rksten ausgepra¨gt sein aufgrund des geringeren Einflusses von Drift bei kurzen Hal-
tezeiten und entsprechend in der Mitte der Struktur am schwa¨chsten ausgepra¨gt. Da
jedoch das genaue Gegenteil beobachtet wird, liegt es nahe, dass auch die Haltezeit
selbst einen Einfluss auf den beobachteten Verschleiß hat. Die la¨ngstens Haltezei-
ten sowie der gro¨ßte Verschleiß sind in der Mitte der Struktur zu erkennen. Eine
mo¨gliche Erkla¨rung hierfu¨r ist, dass aufgrund der ausgepra¨gten Kontaktalterung bei
langen Haltezeiten auch die Bindung zwischen Spitze und Probe sta¨rker wird. Beim
Aufbrechen hiervon mu¨ssen folglich auch mehr Bindungen aufgebrochen werden, wo-
bei jede aufgebrochene Bindung auch zu Verschleiß fu¨hren kann [Li et al., 2014].
Die benachbarten Atome dieser Fehlstellen sind dann schwa¨cher im Material gebun-
den und ko¨nnen folglich im weiteren Verlauf leichter entfernt werden, wodurch die
Ausbreitung bis zu den Ra¨ndern hin erkla¨rt werden kann [Sheehan, 2005].
Zur Quantifizierung des Abriebs kann beispielsweise die Tiefe der Gra¨ben oder
deren Querschnittsfla¨che ausgewertet werden. Unter der Annahme, dass bei jeder Be-
wegung der Spitze eine gleichbleibende Anzahl von Atomen aus der Oberfla¨che ent-
fernt werden, ist davon auszugehen, dass die Tiefe linear und die Querschnittsfla¨che
quadratisch mit der Abriebsrate skaliert. Es wurde die Querschnittsfla¨che gewa¨hlt,
dabei zu erwarten ist, dass auch geringe A¨nderungen der Verschleißrate deutlich zu
erkennen sind. Auf dem thermisch oxidierten Silizium ist bei allen Temperaturen kein
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Abbildung 6.9: Temperaturabha¨ngigkeit des Abriebs fu¨r beide SiO2-SiO2-
Kontakte. a) Fu¨r LFMR-24 ist kein Abrieb der Probe zu messen. b) Bei
LFMR-7 ist oberhalb einer Grenztemperatur kein Verschleiß der Probe er-
kennbar. Darunter steigt der Verschleiß rapide bis auf ein Sa¨ttigungsniveau
an.
T ≤ 200 K deutlicher Abrieb erkennbar (vgl. Abb. 6.9b). U¨berraschenderweise bleibt
der Verschleiß auf einem weitgehend gleichbleibenden Niveau im Bereich von T =
20–160 K. Eine naheliegende Erkla¨rung fu¨r das gleichbleibende Verschleißniveau ist
die geringe Dicke der Oxidschicht. Da in fast allen Fa¨llen mit Abrieb auch eine Tiefe
der Gra¨ben von 2–2,5 nm erreicht wird, kann es sein, dass das abgeriebene Volumen
durch die Dicke der Oxidschicht von ebenfalls etwa 2,5 nm begrenzt wird. Aus den
Topographiemessungen kann direkt nicht auf ein Abrieb des darunterliegenden reinen
Si(111) geschlossen werden. Anhand der Beobachtungen bei Diamant auf Si(111) und
SiO2 erscheint das Durchbrechen der Oxidschicht wa¨hrend den Messungen als limi-
tierender Faktor fu¨r den weiteren Verschleiß plausibel (vgl. Kap. 6.4.3). Eine andere
mo¨gliche Erkla¨rung ist, dass fu¨r den SiO2-SiO2-Kontakt zu erwarten ist, dass Abrieb-
spartikel bestehend aus wenigen Atomen entstehen [Li et al., 2014]. Diese ko¨nnen eine
tribologische Zwischenschicht im Kontakt bilden und dadurch den weiteren Abrieb
limitieren.
Verschleiß bei Diamant auf SiO2
In gleicher Form wie fu¨r SiO2 auf SiO2 ist auch eine Analyse des Abriebs bei Diamant
auf thermisch oxidiertem SiO2 durchgefu¨hrt worden. Es wurde hier nicht das nativ
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oxidierte Silizium untersucht, damit, falls bei den Messungen die Oxidschicht lokal
entfernt wird, es nicht zu Einflu¨ssen der Kontaktalterung durch die darunter liegende
Schicht reinen Siliziums kommt. Es zeigt sich dabei ein vergleichbares Resultat wie bei
der Siliziumspitze LFMR-7 auf dem nativen Silizium, na¨mlich Abrieb unterhalb von
einer Grenztemperatur von hier 150 K. Die erzeugten Gra¨ben sind exemplarisch in
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Abbildung 6.10: Topographie nach den SHS-Messungen mit der Diamantspitze
bei T = 50 K. a) Es sind ausgepra¨gte Gra¨ben in der Topographie erkennbar.
b) Ein Profil entlang der y-Achse durch die Mitte offenbart die Dimension
der durch Abrieb entfernten Querschnittsfla¨che der Probe. Die Probenebene
(orange) ist angedeutet.
Die Form der Vertiefungen ist hier etwas anders als auf dem nativen Silizium. Zum
einen werden bis zu 10 nm von der Probe abgetragen, was jedoch bei dieser Probe
noch nicht zu einem Kontakt mit einer unter der Oxidschicht liegenden Schicht von
reinem Silizium fu¨hren kann, da die Oxidschicht eine Dicke von ca. 300 nm hat.
Auch hier ist der Abstand zweier Gra¨ben wenige Nanometer gro¨ßer als der Abstand
zweier Scanlinien, was erneut durch einen thermischen Drift wa¨hrend der Messungen
erkla¨rt werden kann. Außerdem wird anstelle einer spitz zulaufenden Vertiefung, wie
in Abb. 6.8d, hier ein breiter Boden mit steilen Flanken im Profil erkennbar. Es kommt
hier also zu einem gleichma¨ßigeren Abrieb. Dies kann damit begru¨ndet werden, dass
es sich bei Diamant um ein ha¨rteres Material als bei SiO2 handelt und daher auch
bei einfachem Scannen mit Verschleiß der Probe zu rechnen ist.
Betrachtet man die Temperaturabha¨ngigkeit des Abriebs zeigt sich hier erneut eine
weitgehend konstantes Niveau der abgetragenen Querschnittsfla¨che (vgl. Abb. 6.11).



















0 100 200 300
Abbildung 6.11: Einfluss der Temperatur auf den Verschleiß von Diamant
auf SiO2. Auch hier ist oberhalb einer Grenztemperatur kein Abrieb auf der
Probe erkennbar. Unter dieser Temperatur steigt der Abrieb zu¨gig auf ein
Sa¨ttigungsniveau an.
nicht eindeutig aus den experimentellen Daten folgern.
Zusammen mit den Beobachtungen fu¨r SiO2 auf SiO2 ergibt sich ein einheitliches
Bild das, sobald es in dieser experimentellen Konfiguration zu Abrieb kommt, auch
eine Sa¨ttigung im Verschleiß beobachtet wird. Dabei kann ein eventuell vorhandener
U¨bergangsbereich nicht festgestellt werden, fu¨r eine detaillierte Untersuchung mu¨sste
der Abstand zweier gemessener Temperaturen noch wesentlich reduziert werden.
Verschleiß bei Diamant auf Si(111)
Auf der Si(111)-Oberfla¨che kann nicht im eigentlichen Sinne von Abrieb gesprochen
werden, da es hier anstelle von einem Abtrag der Oberfla¨che es zu Ablagerungen
auf der Probe kommt (vgl. Abb. 6.12a). Diese Ablagerungen sind im Wesentlichen
auf den Bereich um die Haltepunkte konzentriert, wa¨hrend bei den Umkehrpunkten
keine eindeutigen Vera¨nderungen der Oberfla¨che zu erkennen sind. Das Profil zeigt
Erhebungen von ca. 4 nm Ho¨he und ca. 30 nm Breite. Insbesondere die Ho¨he dieser
Ablagerungen ist u¨berraschend, da es sich um viele Atomlagen handelt. Es ist daher
von Interesse, den Ursprung der dafu¨r no¨tigen Atome in den Strukturen zu kla¨ren,
um zu identifizieren welche Materialien bei der Formation beteiligt sind.
Sollte fu¨r in die Erhebung Kohlenstoff aus der Spitze eingebaut werden, so kann der
erwartete Verschleiß der Spitze grob abgescha¨tzt werden. Das Volumen einer dieser
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Abbildung 6.12: Topographieaufnahme nach einer SHS-Messung mit der Dia-
mantspitze auf Si(111) bei T = 50 K. a) Durch die Messung entsteht auf der
Oberfla¨che eine deutliche Erho¨hung. Diese ist am sta¨rksten Ausgepra¨gt an
der Stelle des Haltepunktes und fa¨llt von dort zu den Seiten hin ab. b) Ein
Profil entlang der y-Achse durch die Haltepunkte zeigt die Abmessungen der
erzeugten Struktur. Die Probenebene (orange) ist angedeutet.
Erhebungen betra¨gt bei 50 K etwa 10 000 nm3. Das Volumen der Diamantspitze ist
um einen Faktor 200 gro¨ßer (vgl. Abb. 6.12). Es ist jedoch zu Beachten, dass fu¨r jede
Temperatur 40 einzelne SHS-Messungen gemacht werden, von denen jede eine sol-
che Erhebung erzeugen. Außerdem sind Ablagerungen vergleichbarer Gro¨ße bei 9 der
gemessenen Temperaturen zu erkennen. Folglich ist insgesamt etwa das doppelte Spit-
zenvolumen an Strukturen auf dem Si(111) erzeugt worden, wobei jedoch gleichzeitig
ist ein Spitzenverschleiß bei einer Aufnahme in einem Rasterelektronenmikroskop
nicht erkennbar ist (vgl. Abb. 5.3. Insofern kann Kohlenstoff als Hauptbestandteil
ausgeschlossen werden.
Bei einem Druck in der Vakuumkammer von p ≤ 5 · 10−10 mbar bildet sich innerhalb
der Zeit einer SHS-Messung, also ca. 30 min, weniger als eine halbe Monolage an
Adsorbaten aus dem Restgas (vgl. Kap. 5.1). Insofern kann auch dies aus wesentlicher
Bestandteil der Erhebung ausgeschlossen werden.
Folglich bleibt noch die Probe selbst als ein mo¨glicher Kandidat u¨brig. Es ko¨nnte
dort durch die externe Krafteinwirkung zu einer Umlagerung von Siliziumatomen
kommen. Dann mu¨sste jedoch dieses Material in der Na¨he der Erhebung fehlen und
eine messbare Vertiefung in der Oberfla¨che hinterlassen. Dies wird jedoch nicht be-
obachtet, wodurch auch die Probe selbst als Quelle der Atome fu¨r die entstehende
Struktur ausgeschlossen werden kann.
Ein weiterer Erkla¨rungsansatz ist die Amorphisierung des Siliziums. In kristalliner
Form hat Silizium eine etwa 2% ho¨here Dichte als in amorpher Form [Custer et al.,
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1994]. Durch die Einwirkung externer Kra¨fte ko¨nnte das Silizium amorphisiert werden
und sich dadurch lokal ausdehnen. Ein Unterschied in der Dichte von 2% bedeutet
jedoch, dass fu¨r eine 4 nm hohe Erhebung das Silizium in einer Tiefe von ca. 200 nm
amorphisiert werden mu¨sste. Bei den verwendeten Kra¨ften in dem Experiment scheint
eine Strukturvera¨nderung in einer solchen Tiefe des Materials unplausibel.
Somit ist die Herkunft des Hauptbestandteils des Materials in den Erhebungen aus
den naheliegenden Quellen, na¨mlich den Bulkmaterialien, durch Umlagerung oder
Amorphisierung, sowie dem Restgas, ausgeschlossen. Es kann daher keine Aussage
u¨ber die Zusammensetzung der Struktur getroffen werden. Mo¨glicherweise ist auch
eine Kombination aus allen drei Quellen mo¨glich, wobei jede Quelle jedoch fu¨r sich ge-
nommen nicht ausreichend Material zur Verfu¨gung stellen ko¨nnen. Außerdem stehen
in der verwendeten UHV-Kammer keine Analysemethoden wie Ro¨ntgenphotoelektro-
nenspektroskopie (engl. X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) zur Verfu¨gung, um
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Abbildung 6.13: Einfluss der Temperatur auf die Gro¨ße der erzeugten Struk-
tur fu¨r Diamant auf Si(111). Ein deutlicher Einfluss der Temperatur ist zu
beobachten, wobei die Querschnittsfla¨che der Struktur anna¨hernd linear mit
der Temperatur abnimmt und bei Raumtemperatur kaum von der Ober-
fla¨chenrauheit unterschieden werden kann.
Die Gro¨ße der erzeugten Struktur zeigt eine anna¨hernd lineare Temperaturabha¨ng-
igkeit, welche fu¨r T > 300 K auf Null abfa¨llt und keine Oberfla¨chenvera¨nderungen
aufweist (vgl. Abb. 6.13).
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Eine inverse Abha¨ngigkeit der Strukturgro¨ße mit der Temperatur kann mo¨glicher-
weise durch den gleichen Prozess erkla¨rt werden es bereits fu¨r Kontaktalterung zu
einer a¨hnlichen Temperaturabha¨ngigkeit fu¨hrte. Bei niedrigen Temperaturen ist auch
hier eine erho¨hte Gleitreibung und damit auch Scherspannung wa¨hrend der Haltezeit
erkennbar. Diese Aussage ist auch gu¨ltig, wenn anstelle von nur den zweiten Messun-
gen einer Haltezeit sa¨mtliche Messungen beru¨cksichtigt werden. Eine weiterfu¨hrende
Erkla¨rung ist erst im Zusammenhang mit der Kla¨rung der chemischen Zusammenset-
zung der Struktur sinnvoll, da die Quelle sowie mo¨gliche Reaktionswege auch die zu
erwartende Temperaturabha¨ngigkeit beeinflussen.
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In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Experimente mit den verwendeten
Silizium- und Diamantspitzen auf Silizium mit nativer Oxidschicht, thermisch oxidier-
tem Silizium und Si(111) na¨her betrachtet. Am ausfu¨hrlichsten wird die Kontaktal-
terung am Beispiel von SiO2 auf SiO2 erla¨utert, da bei dieser Materialkombination
mehrere Messreihen durchgefu¨hrt wurden. Außerdem ist diese Materialkombination
fu¨r die Nanosystemtechnik sowie die Seismologie von besonderem Interesse, weswegen
allgemeine Beobachtungen und U¨berlegungen zu den Messungen nur fu¨r dafu¨r na¨her
ausgefu¨hrt werden. Sofern nicht explizit anders angegeben, gelten die Beobachtungen
dabei auch fu¨r die u¨brigen Materialkombinationen.
Die Kontaktalterung wird zuna¨chst anhand der Haftreibung untersucht, wie es in
der Literatur die u¨bliche Vorgehensweise darstellt. Als Alternative zu der Haftreibung
wird dann die Kontaktsteifigkeit als Maß fu¨r Kontaktalterung untersucht. Anschlie-
ßend werden die Ergebnisse beider Gro¨ßen mit den Erwartungen an einen einfachen
thermisch aktivierten Prozess, der u¨blichen Interpretation der Kontaktalterung, ver-
glichen. Danach wird der Aufbruchprozess detailliert untersucht.
7.1 Kontaktalterung bei SiO2 auf SiO2
7.1.1 Haftreibung
Zuna¨chst wird die Haftreibung FSt fu¨r den SiO2-SiO2-Kontakt na¨her betrachtet (vgl.
Abb. 7.1a). Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die absoluten Werte fu¨r niedrige
Temperaturen am ho¨chsten sind, was direkt korreliert ist mit dem Verlauf von FF
(vgl. Abb. 6.3). Außerdem ist bei jeder Temperatur eine Abha¨ngigkeit der Haftreibung
von der Haltezeit erkennbar. Bemerkenswert ist dabei, dass sowohl die Absoluten als
auch die relativen A¨nderungen bei niedrigen Temperaturen am Gro¨ßten ausfallen (vgl.
Abb. 7.1b). So ist bei Raumtemperatur bei der ho¨chsten Haltezeit die Haftreibung
um 10% ho¨her als bei der niedrigsten Haltezeit, fu¨r die Messung bei 40 K sind es 30%.
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Abbildung 7.1: Haftreibung der Siliziumspitze LFMR-24 auf SiO2. a) Die Haft-
reibung zeigt fu¨r sa¨mtliche Temperaturen eine logarithmische Zunahme mit der
Haltezeit, die gro¨ßte absolute und relative Alterung tritt bei niedrigen Tem-
peraturen auf. Manche Kurven sind der U¨bersichtlichkeit halber ausgelassen.
b) Die relative Zunahme der Haftreibung durch die Kontaktalterung ist fu¨r
niedrige Temperaturen am gro¨ßten.
Ga¨ngige Erkla¨rungsansa¨tze von Kontaktalterung verwenden als zugrundeliegenden
Prozess entweder ein graduelles plastisches Kriechen von Probe und Spitze oder ei-
ne Art von Bindung in der Kontaktfla¨che [Barel et al., 2010, Mazo et al., 2017].
Beide Prozesse laufen bei steigender Temperatur schneller ab. Das bedeutet fu¨r die
durchgefu¨hrten Messungen, dass Kontaktalterung am sta¨rksten bei hohen Tempe-
raturen auftreten sollte. Als Maß fu¨r die Untersuchung von Kontaktalterung wird
ha¨ufig die Haftreibung verwendet [Li et al., 2011, Petzold et al., 2018, Tian et al.,
2017]. Tatsa¨chlich stehen damit die hier durchgefu¨hrten Messungen in einem direkten
Widerspruch zu den Erwartungen, da die Kontaktalterung bei niedrigen Temperatu-
ren am sta¨rksten Ausgepra¨gt ist. Wird jedoch die Messung bei jeder Temperatur
alleinstehend betrachtet, so ergibt sich das gewohnte Bild von logarithmischer Kon-
taktalterung in allen Fa¨llen.
Studien, welche die Temperaturabha¨ngigkeit der Kontaktalterung untersuchen, sind
bisher rar, trotz der weitreichenden Mo¨glichkeiten zur U¨berpru¨fung bestehender Mo-
delle die sich aus ihnen ergeben (vgl. Kapitel 3). So gibt es temperaturabha¨ngige
Messungen in Bezug auf Stick-Slip-Bewegungen, welche als Erweiterung von SHS-
Messungen ku¨rzeren Haltezeiten (thold < 10 ms) betrachtet werden ko¨nnen. Dabei wer-
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den sowohl eine monoton abnehmende mittlere Reibung auf Siliziumoxid mit der Tem-
peratur [Craciun et al., 2016] wie auch komplexere, nicht-monotone Zusammenha¨nge
mit Antimon-Nanopartikeln auf Graphit beobachtet [Feldmann et al., 2014]. Fu¨r Siliz-
iumoxid-Nanokontakte wurde bereits eine Temperaturabha¨ngigkeit des Gleitreibung
beobachtet, jedoch eine von der Temperatur weitgehend unabha¨ngige Kontaktalte-
rung [Feldmann, 2013]. Bei Betrachtung der Kontaktsteifigkeit als Maß fu¨r das mitt-
lere Alter eines Kontaktes wa¨hrend einer Stick-Slip-Bewegung auf NaCl zeigt sich
keine eindeutige Temperaturabha¨ngigkeit [Mazo et al., 2017]. In MD-Simulationen
mit Siliziumoxid-Kontakten kann außerdem festgestellt werden, dass die Differenz
zwischen Haft- und Gleitreibung zwar von der Temperatur abha¨ngt, jedoch nimmt
dabei die Alterungsrate - analog zu den bisher pra¨sentierten Messungen - zu ho-
hen Temperaturen hin ab [Li and Szlufarska, 2018]. Zusammenfassend entsteht aus
den wenigen Publikationen zu Kontaktalterung auf unterschiedlichen Substraten kein
einheitliches Bild zur Beschreibung des Themenkomplexes. Um diesen Konflikt auf-
zulo¨sen, wird die Verwendung der Haftreibung als Messgro¨ße fu¨r die Kontaktalterung
hinterfragt.
7.1.2 Kontaktsteifigkeit
Fu¨r den SiO2-SiO2-Kontakt wurde als Probe ein nativ oxidierter Siliziumwafer so-
wie ein thermisch oxidierter Wafer verwendet. Der Unterschied zwischen den Proben
beschra¨nkt sich auf die Dicke der Oxidschicht, welche bei nativ oxidiertem Wafer
ca. 2,5 nm betra¨gt [Morita et al., 1990], bei dem thermisch oxidierten Wafer sind es
laut Herstellerangabe ca. 300 nm. Fu¨r beide Proben wurde wurde die Kontaktsteifig-
keit bei verschiedenen Temperaturen gemessen, wobei sich bei jeder Temperatur eine
logarithmische Zunahme der Kontaktsteifigkeit mit der Haltezeit beobachten la¨sst
(vgl. Abb. 7.2a,b). Zur Anpassung der Kurven wird analog zu Gleichung 3.3 fu¨r die
Kontaktsteifigkeit keff(thold) folgende Formel definiert:






mit den freien Parametern k0 und α(T ), sowie der charakteristischen Zeitkonstante
tc.
Da der Verlauf von keff(thold) bei den Messungen auch zu den ku¨rzesten Haltezeiten
hin noch logarithmisch und kein U¨bergang zu einem konstanten Niveau ersichtlich
ist, kann die Zeitkonstante tc der Kontaktalterung nicht exakt bestimmt werden. Als
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besten Fit ergeben sich Werte von 0 < tc ≤ 10 ms. Diese Zeitkonstanten ko¨nnen nicht
zuverla¨ssig aus den Daten entnommen werden, da der Beginn der Kontaktalterung
eine ku¨rzere Zeitkonstante hat, als sie messtechnisch aufgelo¨st werden kann. Fu¨r die
Fits ist die Zeitkonstante jedoch ein zentraler Faktor. Daher wird tc = 10 ms als eine
obere Grenze festgelegt, welche in einer plausiblen Gro¨ßenordnung liegt [Feldmann
et al., 2016]. Eine Untersuchung einer denkbaren Temperaturabha¨ngigkeit oder wei-
terer Details u¨ber diesen Parameter sind hier nicht sinnvoll zu realisieren und ko¨nnen
nur durch Erweiterung des Messbereichs zu kurzen Haltezeiten hin ermo¨glicht werden.
Vor der detaillierten Auswertung ist es no¨tig darauf hinzuweisen, dass es bei der
Messung mit der Spitze LFMR-7 (vgl. Abb. 7.2a,c,e) unterhalb von 200 K ein Ver-
schleiß der Probenoberfla¨che nach den Messungen festgestellt wurde. Im Detail wurde
der Verschleiß in Kapitel 6.4 na¨her diskutiert, wobei festgestellt wurde, dass durch
den Abrieb bis zu 2,5 nm der Oberfla¨che abgetragen wurden. Damit liegt die Tiefe der
Abgetragenen Oberfla¨che in der Gro¨ßenordnung der Dicke der nativen Oxidschicht,
wodurch wesentlich unterschiedliche Reibungseigenschaften auftreten ko¨nnen.
Es kann in den Fa¨llen mit Abrieb bei Betrachtung der Einzelmessungen keine signi-
fikante Abweichung von den Messungen ohne Abrieb festgestellt werden. Weiterhin ist
qualitativ kein Unterschied zu den Messungen auf thermisch oxidiertem Silizium zu
erkennen, wobei fu¨r sa¨mtliche Temperaturen kein Abrieb festgestellt werden konnte.
Folglich ko¨nnen auch Messungen mit Abrieb in der Gesamtanalyse beru¨cksichtigt wer-
den. Eine weiterfu¨hrende Diskussion des Abriebs und dessen Temperaturabha¨ngigkeit
ist in Kapitel 6.4.3 zu finden.
Anhand der Fits kann nun fu¨r beide Proben der Offset (vgl. Abb. 7.2c,d) sowie
die Alterungsrate (vgl. Abb. 7.2e,f) analysiert werden. Fu¨r beide Proben zeigt sich
bei dem Offset k0 unterhalb von T = 200 K ein Plateau mit anna¨hernd konstanter
Kontaktsteifigkeit. Zu den ho¨heren Temperaturen hin gibt es einen Trend zu ab-
nehmender initialer Kontaktsteifigkeit. Da der zeitliche Beginn der Kontaktalterung
nicht aufgelo¨st werden kann, ist es mo¨glich, dass k0 auch bereits von der Kontaktalte-
rung beeinflusst wird. Der Verlauf der Alterungsrate kann in zwei Regionen unterteilt
werden, welche mit dem Wechsel zwischen verschleißbehafteten und -verschleißfreien
Messungen bei 200 K koinzidiert. In beiden Bereichen nimmt die Rate linear mit der
Temperatur zu. Dabei ist jedoch die Steigung der Rate bei niedrigen Temperatu-
ren geringer als bei erho¨hten Temperaturen, wodurch bei T = 200 K ein Knick in
Abb. 7.2e,f erkennbar ist.
Interessanterweise ist dieser Knick auch teilweise in den einzelnen Alterungskurven
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Abbildung 7.2: Vergleich der zeitlichen Entwicklung der Kontaktsteifigkeit fu¨r
beide SiO2-SiO2-Kontakte. Fu¨r jede Temperatur werden die Messdaten von a)
LFMR-7 und b) LFMR-24 mit einer logarithmischen Funktion gefittet. c,d)
Der Offset der Kontaktsteifigkeit zeigt in beiden Fa¨llen einen leicht abneh-
menden Trend. e,f) Bei der Alterungsrate ist im Allgemeinen eine positive
Abha¨ngigkeit von der Temperatur zu erkennen. Bei na¨herer Betrachtung zeigt
sich fu¨r niedrige Temperaturen eine geringere Steigung als bei hohen Tempe-
raturen. Bei LFMR-7 kam es fu¨r T < 200 K zu Abrieb an der Probe, wobei im
direkten Vergleich kein qualitativer Unterschied beobachtet wird.
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erkennbar. So ist in Abb. 7.2b fu¨r alle Temperaturen T > 200 K auch innerhalb der
Kontaktsteifigkeit ein Knick zu erkennen. Zu Beginn ist die Alterung dabei schneller
und fa¨llt dann bei la¨ngeren Haltezeiten auf ein niedrigeres Niveau ab. Dieses Detail
kann durch die Verteilung der Energiebarrieren zur Bindungsformation erkla¨rt werden
(vgl. Kap. 8.1).
Der Trend der logarithmischen Alterung setzt sich bei den meisten Temperaturen
bis zu den ho¨chsten Haltezeiten hin fort, wobei fu¨r die niedrigsten Temperaturen teil-
weise eine einsetzende Saturierung erkennbar ist. Da jedoch sa¨mtliche Kurven einer
gewissen Schwankung unterliegen, kann die einsetzende Saturierung auch das Re-
sultat dieser Schwankungen sein. Alternativ ist es ebenfalls mo¨glich, dass bei dieser
gemessenen Kontaktsta¨rke bereits sa¨mtliche mo¨glichen Bindungen zwischen Spitze
und Probe bereits ausgebildet sind und daher auch eine weitere Alterung ausge-
schlossen ist. Diese zweite Hypothese erscheint anhand der spa¨ter na¨her erla¨uterten
numerischen Rechnungen in Kapitel 8.1 plausibel.
Man ko¨nnte davon ausgehen das es bei einem thermisch aktivierten Prozess, ins-
besondere da ein Bezug zu chemischen Bindungen naheliegend ist, eine exponentielle
Temperaturabha¨ngigkeit entsprechend der Arrhenius-Kinetik zu erwarten wa¨re. Un-
ter dieser Annahme sollte insbesondere die Alterungsrate eine exponentielle Abha¨ngig-
keit von der Temperatur aufweisen, was anhand von diesem Datensatz eine mo¨gliche
Interpretation ist. Es wird sich jedoch im Kontext mit den durchgefu¨hrte numerischen
Rechnungen (vgl. Kap. 8) zeigen, dass die hier gewa¨hlte Interpretation als Abschnit-
te mit linearer Steigung tatsa¨chlich zu erwarten ist. Der wesentliche Grund dafu¨r
ist, dass es sich nicht um eine einheitliche Energiebarriere fu¨r sa¨mtliche Bindungen
handelt, sondern eine Verteilung an Energiebarrieren vorliegt [Liu and Szlufarska,
2012]. Bei einer Verteilung der Energiebarrieren wird auch bei einer Reaktionrate
mit Arrhenius-Kinetik eine lineare Temperaturabha¨ngigkeit erwartet.
Bei der Kontaktsteifigkeit kann also genauso wie bei der Haftreibung eine logarith-
mische Alterung beobachtet werden. Der Kontaktsteifigkeit bei kurzen Haltezeiten
zeigt eine leichte Abnahme hin zu ho¨heren Temperaturen, was sich ebenfalls weitge-
hend mit den Beobachtungen bei der Haftreibung deckt. Ein deutlicher Unterschied
zeigt sich bei der Temperaturabha¨ngigkeit der Alterungsrate. Diese ist bei der Kon-
taktsteifigkeit positiv, was auf eine Erkla¨rung durch einen einfach thermisch aktivier-
ten Prozess eine wichtige Voraussetzung ist. Bei genauerer Betrachtung konnten sogar
zwei Bereiche mit unterschiedlicher Steigung der Alterungsrate beobachtet werden.
Auf die ausgewerteten Parameter in Bezug auf die Kontaktalterung konnte durch
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Verschleiß bei manchen Temperaturen in einer der beiden Messreihen kein Einfluss
festgestellt werden.
7.1.3 Vergleich von Haftreibung und Kontaktsteifigkeit
In der Literatur wird in Bezug auf Kontaktalterung sowohl die Haftreibung als auch
die Kontaktsteifigkeit als Parameter ausgewertet, wobei typischerweise die Haftrei-
bung gewa¨hlt wird. Daher sollen diese beiden Parameter anhand der hier durch-
gefu¨hrten Messungen mit den Erwartungen von Modellen verglichen werden. Zum
Vergleich von Haftreibung FSt und Kontaktsteifigkeit keff wurden beide Parameter
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Abbildung 7.3: Vergleich der temperaturabha¨ngigen Alterung von Haftreibung
und Kontaktsteifigkeit fu¨r LFMR-24 auf thermisch oxidiertem Silizium, nor-
miert auf die Werte bei T = 300 K. Die Haftreibung zeigt sowohl einen mit der
Temperatur abnehmenden Anfangswert F0 (a) als auch eine gleichfo¨rmig ab-
nehmende Alterungsrate F1 (b). Bei der initialen Kontaktsteifigkeit k0 ist ein
leicht abnehmender Trend feststellbar (c) und die Alterungsrate der Steifigkeit
α(T ) nimmt mit der Temperatur zu (d).
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Aus diesen Fits wird jeweils der Offet F0 bzw. k0 sowie die Steigung F1 bzw. α(T )
in Abb. 7.3 dargestellt. Der Offset zeigt fu¨r beide Parameter eine mit der Temperatur
abnehmende Tendenz. Damit la¨sst sich in Bezug auf die Temperaturabha¨ngigkeit aus
dem Offset noch kein klarer Schluss ableiten. Es kommt bei dem Offset in der Kon-
taktsteifigkeit noch dazu, dass auch die Materialeigenschaften von SiO2 einen Einfluss
darauf haben, da in diese Federkonstante auch die Federkonstante der Spitze einfließt
(vgl. Gleichung 4.14). Aufgrund der A¨nderung der Materialeigenschaften ist fu¨r die
Federkonstante der Spitze eine A¨nderung von lediglich 1% zu erwarten [Hopcroft et al.,
2010], was geringer ist als die statistischen Schwankungen der Messungen und damit
in erster Na¨herung fu¨r den Temperaturverlauf der Kontaktsteifigkeit vernachla¨ssigt
werden kann. Bei der A¨nderungsrate zeigt sich jedoch zwischen FSt und keff ein deut-
licher Unterschied. So ist bei der Haftreibung entgegen der Erwartung nicht etwa
eine thermische Aktivierung zu erkennen, sondern eine scheinbare thermische Inhibi-
tion. Eine mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r die thermische Inhibition der Haftreibung ist, dass
zusa¨tzlich zu der erwarteten Kontaktalterung ein weiterer Prozess relevant ist: der
Aufbruch des Kontaktes. Der Einfluss durch das Aufbrechen des Kontaktes soll durch
die fu¨r AFM-Experimente vergleichsweise hohe Scangeschwindigkeit, und damit ei-
ner schnellen Lastrampe, minimiert werden. Dennoch wirkt sich der Aufbruchprozess
deutlich auf die Ergebnisse aus. Die Kombination aus einem thermisch aktivierten
Alterungsprozess mit einem ebenfalls thermisch aktivierten Aufbruchsprozess ist in
der Lage, die Beobachtung erkla¨ren. Im Gegensatz dazu offenbart sich bei der Kon-
taktsteifigkeit ein thermisch aktiviertes Verhalten fu¨r die Kontaktalterung, wie es bei
einem einfachen thermisch aktivierten Prozess.
Das es sich gerade um den Aufbruchprozess handelt, welcher den markanten Un-
terschied zwischen Haftreibung und Kontaktsteifigkeit erkla¨rt, kann in beispielsweise
anhand der exemplarischen Messkurve in Abb. 6.1b sowie Abb. 7.8c erkannt wer-
den und wird in Kapitel 7.4 ausfu¨hrlicher dargestellt. Zusammengefasst sollte bis
zum Erreichen des Haftreibungspeaks eine lineare Steigung zu beobachten sein, wenn
der Einfluss des Aufbrechens vernachla¨ssigt werden kann. In diesem Fall wu¨rde der
Kontakt sich bis dorthin noch nicht im Aufbrechen befinden und daher wa¨hrend der
Bewegung lediglich gestreckt werden. Zu einem Bruch der individuellen Kontakte
ka¨me es erst, wenn kollektiv auch die Bewegung der Spitze einsetzt. Es ist jedoch
eine deutliche Abweichung von der Linearita¨t festzustellen, welche in Abb. 7.8c sehr
stark ausgepra¨gt ist.
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Betrachtet man den Kontakt im Rahmen des MK-Modells, so zeigt sich die Alte-
rung des Kontaktes einer Zunahme der Bindungsanzahl. Da die Bindungen als Federn
interpretiert werden, ist damit auch direkt die Steifigkeit des Kontaktes ein Maß fu¨r
die Bindungsanzahl und somit auch fu¨r das Alter des Kontaktes. Auch in diesem Mo-
dell ist die Haftreibung ein nachgelagerter Prozess, welcher zwar von Kontaktalterung
beeinflusst wird, jedoch muss auch die Dynamik des Aufbruchs fu¨r die Haftreibung
beru¨cksichtigt werden. Daher ist auch konzeptionell zu erwarten, dass die Kontakt-
steifigkeit besser als ein direktes Maß fu¨r die Kontaktalterung geeignet ist.
Anhand der Daten der hier durchgefu¨hrten Messungen kann die Temperaturabha¨ng-
igkeit der Kontaktsteifigkeit durch einen einfachen thermisch aktivierten Prozess er-
kla¨rt werden, wa¨hrend in Bezug auf die Haftreibung ein komplexerer Prozess not-
wendig ist. Daher wird fu¨r ein grundlegendes Versta¨ndnis von Kontaktalterung hier
die detaillierte Analyse der Kontaktsteifigkeit vorgezogen, um zuna¨chst die Ursache
der Kontaktalterung besser zu verstehen, bevor weitere Prozesse in die Betrachtung
einbezogen werden. Die beiden anderen Materialkombinationen werden daher nur
anhand der Kontaktsteifigkeit ero¨rtert.
7.2 Kontaktalterung bei Diamant auf SiO2
Anhand des Systems von SiO2 auf SiO2 sind wurden wesentliche Aspekte der beob-
achteten Kontaktalterung beschrieben. Als na¨chstes wird nun eines der beteiligten
Materialien gea¨ndert, um aus den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Kon-
taktalterung zu erschließen, welche Aspekte der Kontaktalterung materialspezifisch
und welche allgemeingu¨ltig sein ko¨nnen. Hierfu¨r wurden SHS-Messungen mit einer
monokristallinen Diamantspitze auf einem thermisch oxidierten Siliziumwafer durch-
gefu¨hrt. Bei der Pra¨paration von Proben und Spitzen sowie der Durchfu¨hrung der
SHS-Messungen wurde identisch vorgegangen wie fu¨r SiO2 auf SiO2.
Als Bindungspartner in der Grenzfla¨che kommen nun C–Si und C–O in Betracht, in-
sofern handelt es um vo¨llig andere Bindungen. Es zeigt sich bei der Gleitreibung auch
hier erwartungsgema¨ß keine Abha¨ngigkeit von thold, jedoch eine deutliche Abha¨ngigkeit
der Temperatur. Die Gleitreibungswerte liegen im Bereich von 0,4–1,0 nN.
Die Kontaktsteifigkeit zeigt fu¨r sa¨mtliche Temperaturen logarithmische Kontaktal-
terung (vgl. Abb. 7.4a). Auch fu¨r dieses Probensystem liegt die charakteristische
Zeitkonstante der Kontaktalterung tc bei < 10 ms und weswegen fu¨r den Fit mit Glei-
chung 7.1 tc = 10 ms festgelegt.
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Abbildung 7.4: Ergebnisse der SHS-Messungen mit einer Diamantspitze auf
SiO2. a) Bei jeder Temperatur wird eine logarithmische Zunahme der Kontakt-
steifigkeit beobachtet und entsprechend gefittet. b) Mit zunehmender Tempe-
ratur nimmt die Kontaktsteifigkeit bei thold = 10 ms ab. c) Die Alterungsrate
nimmt tendenziell mit der Temperatur zu, wobei zwei diskrete Bereiche unter-
schieden werden ko¨nnen. Bei niedrigen Temperaturen ist die Steigung ho¨her
als bei hohen Temperaturen. Der U¨bergang zwischen diesen Bereichen fa¨llt zu-
sammen mit dem U¨bergang zwischen verschleißfreien und verschleißbehafteten
Messungen.
Fu¨r Diamant auf SiO2 war nach den SHS-Messungen, vergleichbar zu der Messung
mit SiO2-Spitze auf nativ oxidiertem Silizium, fu¨r einige Temperaturen deutlich sicht-
barer Abrieb zu erkennen. Da es sich bei Diamant um ein ha¨rteres Material als bei
SiO2 handelt ist Verschleiß der Probe nicht u¨berraschend, insbesondere abrasiver Ver-
schleiß. Es wurden im Extremfall die obersten 10 nm der Oberfla¨che entlang der Scan-
linien der SHS-Messung abgetragen, wobei die Dicke des Oxids mit 300 nm wesentlich
gro¨ßer ist. Auch im Falle von Verschleiß ist somit trotzdem von einem Kontakt zwi-
schen Diamant und der oxidierten Schicht des Siliziums auszugehen. Die Ergebnisse
mit Verschleiß wurden hier genauso wie bei den SiO2-SiO2-Grenzfla¨che mit besonde-
rer Vorsicht ausgewertet. Dabei wurden analog zu diesen Messungen auch hier keine
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drastischen Vera¨nderungen beispielsweise im zeitlichen Verlauf der einzelnen Messun-
gen an ein und derselben Stelle gefunden, sodass davon ausgegangen wird, dass die
Kontaktalterung auch hier nicht signifikant durch den Abrieb beeinflusst wird.
Die Ergebnisse von MD-Simulationen legen Nahe, dass es im Kontakt zwischen Dia-
mant und SiO2 zu einem starken Verschleiß des Diamants kommen kann [Peguiron
et al., 2016]. Ein signifikanter Verschleiß der Diamantspitze kann jedoch durch Auf-
nahmen mit einem Rasterelektronenmikroskop (vgl. Abb. 5.3) ausgeschlossen werden,
da auch nach den durchgefu¨hrten Experimenten die etwa 300 nm hohe Spitze noch
vollsta¨ndig zu erkennen ist.
Die initiale Kontaktsteifigkeit nimmt mit steigender Temperatur ab, was hier auch
u¨ber abnehmende Gleitreibung bei hohen Temperaturen erkla¨rt werden kann. Es gibt
dabei keine klare Diskrepanz zwischen den abriebsfreien Messungen fu¨r T > 100 K
und den darunter liegenden Temperaturen.
Weiterhin ist fu¨r die Alterungsrate erneut eine positive Korrelation zur Temperatur
festzustellen (vgl. Abb. 7.4c). Die Alterungsrate zeigt zwei Bereiche unterschiedlicher
Steigung, fu¨r niedrige Temperaturen ist die Steigung wesentlich ho¨her als bei hohen
Temperaturen. Fu¨r die SiO2-SiO2-Kontakte wurde zuna¨chst eine geringe Steigung
und bei ho¨heren Temperaturen eine gro¨ßere Steigung bei α(T ) beobachtet. Damit
liegt hier ein umgekehrter Fall im Vergleich zu SiO2 auf SiO2 vor. Jedoch ist zu
beru¨cksichtigen das es sich insgesamt nur um eine vergleichsweise kleine Anzahl an
Datenpunkten handelt und die Schlussfolgerung u¨ber den exakten Verlauf der Al-
terungsrate deswegen nicht u¨berinterpretiert werden darf. Zusa¨tzlich koinzidiert der
U¨bergang zwischen den Steigungen der Alterungsrate erneut etwa mit dem U¨bergang
zwischen verschleißfreien und verschleißbehafteten Messungen. Auch wenn der Ver-
schleiß bei der Materialkombination SiO2-SiO2 scheinbar keinen Einfluss auf die Al-
terungsrate hat, muss dies nicht unbedingt in gleicher Weise fu¨r Diamant auf SiO2
gu¨ltig sein.
Im Rahmen der in Kapitel 8 ero¨rterten numerischen Modells ist eine Erkla¨rung
des beobachteten Verhaltens mo¨glich. Im Vergleich zu dem SiO2-SiO2-Kontakt ist ein
wesentlicher Unterschied die Temperaturabha¨ngigkeit der Alterungsrate. Fu¨r beide
Materialkombinationen wird ein Bereich mit ho¨herer und ein Bereich mit niedrigerer
Steigung der Alterungsrate beobachtet. Dies kann in dem Reaktionsgeschwindigkeits-
Modell abgebildet werden, indem die es eine Verteilung der Energiebarrieren mit zwei
Niveaus gibt. Im Vergleich zu der Verteilungsfunktion fu¨r den SiO2-SiO2-Kontakt
mu¨ssten also das hohe und niedrige Niveau der Verteilungsfunktion getauscht wer-
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den. Damit ko¨nnte die beobachtete Alterungsrate der Diamantspitze auf SiO2 erkla¨rt
werden. Da es sonst keine wesentlichen Unterschiede im Experiment gibt, kann an-
hand des Reaktionsgeschwindigkeits-Modells also abgescha¨tzt werden, welche Form
der Verteilungsfunktion zu erwarten ist.
Zusammenfassend kann man festgehalten werden, dass durch den Austausch der
Siliziumspitze mit Diamant weiterhin eine logarithmische Kontaktalterung bei allen
Temperaturen beobachtet wird. Außerdem nimmt fu¨r beide Spitzenmaterialien der
Offset tendenziell mit der Temperatur ab, was wahrscheinlich aus einer abnehmen-
den Gleitreibung bei zunehmender Temperatur resultiert. Bei der Alterungsrate ist
bei beiden Materialkombinationen eine positive Temperaturabha¨ngigkeit zu erken-
nen, welche jedoch in Bereiche niedriger und hoher Steigung unterschieden werden
kann. Die Reihenfolge dieser hohen und niedrigen Steigung ist bei der Diamantspit-
ze vertauscht gegenu¨ber der Siliziumspitze, was darauf hindeutet, dass der genaue
Verlauf der Alterungsrate materialspezifisch ist.
7.3 Kontaktalterung bei Diamant auf Si(111)
Als dritte Materialkombination im Rahmen dieser Arbeit wurde erneut eine Diamant-
spitze verwendet und damit Kontaktalterung auf einer Si(111)-Oberfla¨che vermessen.
Die Idee fu¨r diese Materialkombination ist in Analogie zu dem SiO2-SiO2-Kontakt
zu sehen. Dort konnte bei den Messungen mit Verschleiß keine eindeutige Aussa-
ge daru¨ber getroffen werden, ob die Oxidschicht der Probe in den Messungen ent-
fernt wurde und sich dadurch mo¨glicherweise die Kontaktalterung vera¨ndert. Fu¨r
die Diamantspitze wurde daher speziell eine Probe ohne Oxidschicht pra¨pariert, um
einen Vergleich zwischen Messungen auf Silizium mit und ohne Oxidschicht zu erhal-
ten. Hier ist bereits die Probenpra¨paration eine enorme Herausforderung, da keine
pra¨zise pyrometrische Messvorrichtung zur Verfu¨gung stand, jedoch die Tempera-
tur wa¨hrend der Pra¨paration innerhalb enger Korridore sein muss um eine saubere
Si(111)-Oberfla¨che zu erreichen.
Zur U¨berpru¨fung der gelungenen Pra¨paration wird daher die Probe mit einem Ra-
stertunnelmikroskop (STM, engl. scanning tunneling microscope) u¨berpru¨ft. In einer
STM-Aufnahme ist dann eine charakteristische 7x7-Rekonstruktion der Oberfla¨che
zu erkennen. Hierfu¨r muss lediglich eine passende STM-Spitze verwendet werden, da
dass verwendete Mikroskop auch diesen Messmodus unterstu¨tzt.
Als eine zuverla¨ssig funktionierende Pra¨parationsmethode gefunden und die 7x7-
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Rekonstruktion beobachtet wurde (vgl. Abb. 5.4), wurde erst mit den SHS-Messungen
begonnen. Da es sich bei Si(111) um eine hochreaktive Oberfla¨che handelt, wurde die
Probenpra¨paration ta¨glich wiederholt, wobei an einem Tag typischerweise bei zwei
Temperaturen SHS-Messungen durchgefu¨hrt werden konnten. Im weiteren Verlauf
wurden die SHS-Messungen genauso durchgefu¨hrt wie bei den u¨brigen verwendeten
Probensystemen.
Dieses Probensystem stellte sich als wesentlich Unterschiedlich zu den bisher unter-
suchten Materialkombinationen heraus. Bisher wurde bei den SHS-Messungen nach
der Messung entweder eine unversehrte Probe beobachtet oder es wurde ein Teil der
Probe abgetragen und damit verschlissen. Auf dem Si(111) konnte hingegen entlang
der Scanlinien eine erho¨hte Struktur beobachtet werden (vgl. Abb. 6.12). Diese ent-
spricht anna¨hernd dem Inversen der erzeugten Gra¨ben bei Messungen mit Verschleiß
der Probe, die Struktur ist also deutlich breiter als sie hoch ist, beispielsweise ca.
40 nm breit und ca. 6 nm hoch. Außerdem nimmt hier jedoch die Querschnittsfla¨che
der Erhebung zu den Umkehrpunkten der Bewegung hin ab und ist in der Mitte -
also an dem Punkt an welchem die Spitze stoppt - am deutlichsten ausgepra¨gt. Es
ko¨nnte also eine zeitabha¨ngige Reaktion zwischen Spitze und Probe fu¨r die gebildete
Struktur auf der Oberfla¨che verantwortlich sein.
Naheliegenderweise resultiert aus der Entstehung dieser deutlichen Erhebung noch
ein weiterer, direkt relevanter Effekt. Und zwar ist ein drastischer Unterschied zwi-
schen den jeweils ersten Messungen einer Haltezeit innerhalb einer SHS-Messung zu
den zweiten Messungen zu erkennen (vgl. Abb. 7.5). Hervorzuheben ist dabei, dass
die jeweils zweite Messung einer Haltezeit eine weitgehend regula¨re Kontaktalterung
zeigt, vergleichbar zu den bisherigen Probensystemen, wa¨hrend die jeweils erste Mes-
sung davon jedoch stark abweicht. Es du¨rfte daher wa¨hrend den ersten Messungen
zu der Formierung der Struktur kommen bis diese ein hinreichend stabiles Niveau
erreicht und daran anschließend, bei den jeweils zweiten Messungen jeder Haltezeit,
findet auf diesem Kontakt dann die beobachtete Kontaktalterung statt. Es kann je-
doch anhand der verfu¨gbaren Daten diese vermutete stabile Struktur bei den jeweils
zweiten Messungen der Haltezeiten nicht u¨berpru¨ft werden. Aufgrund der A¨hnlichkeit
zu der Kontaktalterung bei den bisher gezeigten Materialkombinationen liegt diese
Vermutung nahe. Fu¨r eine deutlichere Aussage sind weitere Messungen no¨tig, welche
spezifisch auf die Untersuchung der Entstehung dieser Strukturen ausgerichtet ist.
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Abbildung 7.5: Vergleich der jeweils ersten (blau) und zweiten (gru¨n) Mes-
sung jeder Haltezeit mit dem Mittelwert beider Messungen (orange bzw. rot)
fu¨r Diamant auf Si(111). Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen den je-
weils ersten und zweiten Messungen zu erkennen. Die jeweils zweite Messung
zeigt ein typisches Alterungsverhalten, wohingegen bei der ersten Messung eine
anna¨hernd gleichbleibende Kontaktsteifigkeit gemessen wird. Fu¨r die Auswer-
tung wird nur die jeweils zweite Messung beru¨cksichtigt.
Um welches Material es sich bei dieser neu gebildeten Struktur handeln kann wird in
Kapitel 6.4.3 na¨her ero¨rtert, bleibt jedoch ra¨tselhaft. Denkbar wa¨re beispielsweise ei-
ne Analyse mittels Ro¨ntgenphotoelektronenspektroskopie (engl. X-ray photoelectron
spectroscopy, XPS). In der verwendeten UHV-Kammer ist eine solche Analyseme-
thode nicht verfu¨gbar. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Si(111)-Oberfla¨che
wa¨hrend des Transfers zu einem externen XPS oxidiert und dadurch die erzeugten
Strukturen voraussichtlich nur mit hohem Aufwand wiedergefunden werden ko¨nnen.
Daher wurden entsprechende spektroskopische Messungen nicht durchgefu¨hrt.
Aufgrund der jeweils instabilen ersten Messung bei einer bestimmten Haltezeit
wird diese Messung hier verworfen und es wird anhand der verbleibenden Daten eine
Abscha¨tzung zur Kontaktalterung von Diamant auf Si(111) durchgefu¨hrt. Die gemes-
sene Gleitreibung zeigt eine typische Temperaturabha¨ngigkeit und liegt im Bereich
von 0,005–0,15 nN.
In der Kontaktsteifigkeit ist hier zu erkennen, dass fu¨r alle Temperaturen zu Beginn
ein beinahe identischer Wert vorliegt (vgl. Abb. 7.6a). Im weiteren Verlauf ist fu¨r
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Abbildung 7.6: Kontaktalterung bei Diamant auf Si(111). a) Bei sa¨mtlichen
Temperaturen ist ein Beginn bei der gleichen Kontaktsteifigkeit zu erkennen.
Im Anschluss daran folgt der Beginn langsamer Kontaktalterung. Die einzel-
nen Kurven werden mit einer logarithmischen Funktion gefittet, wobei wie im
Text erla¨utert auch hier tc = 10 ms festgesetzt wird. b) Dadurch zeigt sich beim
Anfangswert der Kontaktsteifigkeit eine leichte Temperaturabha¨ngigkeit, wel-
che jedoch nicht in den Rohdaten enthalten ist. c) Die Alterungsrate nimmt
mit der Temperatur graduell ab.
T ≤ 200 K eine graduell zunehmende Kontaktsteifigkeit zu erkennen, vergleichbar
mit dem erwarteten langsamen Beginn von Kontaktalterung. Dabei fa¨llt auf, dass die
Kontaktalterung mit steigender Temperatur langsamer wird.
Trotz des relativ deutlichen Beginns der logarithmischen Kontaktalterung erweist es
sich hier als unpraktikabel auch die charakteristische Zeitkonstante tc als freien Fitpa-
rameter zu verwenden. Die resultierenden Fits konvergieren trotz mehrerer getesteter
Algorithmen nicht, daher wird hier erneut tc = 10 ms festgelegt (vgl. Abb. 7.6b,c).
Es kommt dadurch teilweise zu Abweichungen zwischen den tatsa¨chlichen und den
gefitteten Werten von k0.
Bei der Alterungsrate ist hier zu erkennen, dass diese bei niedrigsten Temperaturen
am ho¨chsten ist und zu hohen Temperaturen hin abnimmt. Damit liegt der Verdacht
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nahe, dass es sich wegen dieser Temperaturabha¨ngigkeit nicht um einen einfach ther-
misch aktivierten Prozess handelt. Es ist jedoch auffa¨llig, dass die Querschnittsfla¨che
der gebildeten Struktur einen sehr a¨hnlichen Temperaturverlauf zeigt wie auch die
Alterungsrate (vgl. Kap. 6.4.3). Daher ist auch eine alternative Erkla¨rung fu¨r den
Verlauf der Alterungsrate mo¨glich. So ko¨nnte es auch zwischen der Diamantspitze
und der Si(111)-Oberfla¨che noch nicht zu einer messbaren Kontaktalterung kommen
und erst durch die Formation der erho¨hten Struktur wird eine Grenzfla¨che geschaffen,
welche Kontaktalterung zeigen kann. Dann wa¨re es auch plausibel, dass die Kontaktal-
terung genauso wie die Gro¨ße der erzeugen Struktur mit der Temperatur abnimmt.
Es erscheint damit ein starker Einfluss der Struktur auf die beobachtete Alterungsrate
wahrscheinlich.
Eine Erkla¨rung der Kontaktalterung anhand der in Kapitel 8 gezeigten Modelle ist
ebenfalls schwierig. Dabei ist es mo¨glich, dass bei hohen Temperaturen die niedrigsten
Energiebarrieren innerhalb der untersuchten Haltezeiten noch nicht thermisch akti-
viert u¨berwunden werden ko¨nnen, sodass noch keine chemischen Bindungen zustande
kommen. Bei den niedrigeren Temperaturen ko¨nnte dann u¨ber die ho¨here Gleitrei-
bung eine Verschiebung durch den Eyring-Term stattfinden und so die ersten Bin-
dungen ermo¨glichen. Da auch fu¨r die anderen Materialkombinationen deutlich wurde
wurde, dass der Einfluss der Vorspannung der Spitze gro¨ßer ist als der Einfluss der
Temperatur auf den relevanten Energiebereich der Verteilungsfunktion der Energieb-
arrieren, wirkt dies zuna¨chst plausibel. Problematisch an dieser Erkla¨rung ist jedoch,
dass die Gleitreibung hier etwa eine Gro¨ßenordnung geringer ist als bei den bisher
untersuchten Materialkombinationen und damit auch der Effekt der Vorspannung ge-
ringer ausfallen sollte. Dies ko¨nnte durch entsprechende Wahl der Aktivierungsla¨nge
la ausgeglichen werden, jedoch war diese schon fu¨r SiO2 auf SiO2 mit la = 20 nm
vergleichsweise groß im Verha¨ltnis zu den Prozessen auf der Nanoskala. Zusa¨tzlich
kann alleine u¨ber die Verschiebung der Energiebarrieren nicht erkla¨rt werden, wieso
die Alterungsrate bei Abku¨hlung der Probe immer weiter zunimmt. Sobald die Kon-
taktalterung beginnt, was bei hohen Temperaturen erst bei einer la¨ngeren Haltezeit
sein kann, so wa¨re ab dem Beginn der Kontaktalterung mit einer Steigung proportio-
nal zur Temperatur zu rechnen. Jedoch wird dies nicht beobachtet, wodurch anhand
der numerischen Rechnungen das Verhalten der Kontaktalterung fu¨r Diamant auf
Si(111) nicht erkla¨rt werden kann.
Es konnte fu¨r sa¨mtliche Temperaturen erneut logarithmische Kontaktalterung be-
obachten, wobei diesmal der U¨bergangsbereich zwischen dem Offset und der logarith-
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mischen Zunahme in den experimentellen Daten beobachtet wurde. Außerdem begin-
nen sa¨mtliche Kurven bei einer a¨hnlichen Kontaktsteifigkeit, was darauf hindeutet,
dass bei den ku¨rzesten Haltezeiten sich die Effekte von thermischer Aktivierung und
sinkender Scherspannung bei zunehmender Temperatur gegenseitig aufheben. Es la¨sst
sich jedoch eindeutig festhalten, dass durch die Entfernung der Oxidschicht die Kon-
taktalterung der Diamantspitze sich drastisch gea¨ndert hat. Daraus kann allerdings
nicht direkt auf einen a¨hnlichen Einfluss auf die Ergebnisse bei der Siliziumspitze
geschlossen werden, da dort andere Reaktionen in der Grenzfla¨che mo¨glich sind.
7.4 Verteilung der keff-Werte
In Kapitel 6.1 wurde bereits erwa¨hnt, dass ein graduelles Aufbrechen des Kontak-
tes bereits vor dem Haftreibungspeak ha¨ufig zu beobachten ist. Deswegen ist auch
der ausgewertete Bereich fu¨r die Kontaktsteifigkeit relativ gering gewa¨hlt, um einen
Einfluss genau dieses Effektes auszuschließen. Im folgenden Abschnitt soll die Beob-
achtung des graduellen Aufbrechens na¨her analysiert werden, um die Dynamik des
Kontaktes noch besser zu verstehen. Hierfu¨r werden nun sa¨mtliche Datenpunkte in
der zweiten Slide-Phase bis zum Haftreibungspeak beru¨cksichtigt. Aus jeweils zwei
aufeinanderfolgenden Datenpunkten wird die Federkonstante zwischen xi−1 und xi
berechnet, wobei der ra¨umliche Abstand zweier Datenpunkte 0,375 nm betra¨gt und
der zeitliche Abstand 150 µs. Auf diese Weise kann u¨ber den gesamten Verlauf des
Kontaktes die Stabilita¨t des Kontaktes visualisiert werden.
Zuna¨chst wird die Dynamik des Kontaktes fu¨r kurze und lange Haltezeiten bespro-
chen. Beispielhaft sind hierfu¨r auf dem thermisch oxidierten Silizium fu¨r 230 K die
Histogramme der Werte von keff,i fu¨r eine kurze (10 ms) und eine lange (1 s) Haltezeit
in Abb. 7.7 dargestellt. Zum einen zeigt sich, dass insbesondere bei den ersten Daten-
punkten nach wiedereinsetzen der Bewegung eine Normalverteilung vorliegt, deren
Erwartungswert durch eine schwarze Linie hervorgehoben ist.
Bei der ku¨rzeren Haltezeit ist im Mittel ein fru¨heres Aufbrechen im Vergleich zu
der la¨ngeren Haltezeit zu erkennen. Folgt man dem MK-Modell, so hat der Kontakt
dann weniger Zeit zum Altern und damit auch weniger Bindungen in der Grenzfla¨che
ausgebildet. Die thermische Aktivierung ist beim Aufbrechen jedoch unabha¨ngig von
der Haltezeit und fu¨hrt bei dem schwa¨cheren Kontakt zu einem fru¨heren Aufbrechen.
Die Beobachtung des fru¨heren Aufbrechens bei ku¨rzeren Haltezeiten ist in dieser
Modellvorstellung demnach zu erwarten. Der Erwartungswert a¨ndert sich zwischen
111






T = 230 K







































T = 230 K






























T = 230 K

























Abbildung 7.7: Zeitliche Entwicklung der Kontaktsteifigkeit nach Beginn der
zweiten Slide-Phase des LFMR-24 bei T = 230 K. Das arithmetische Mittel ist
mit einer vertikalen gestichelten Linie dargestellt. Bei einer kurzen Haltezeit
(a1) ist zuna¨chst eine enge Verteilung der Steifigkeitswerte zu erkennen. Diese
nimmt rapide ab und die mittlere Kontaktsteifigkeit ist bereits nach 0,75 nm
auf Null abgefallen (a2-a4). Es kommt dabei zu einer starken Aufweitung der
Kontaktsteifigkeit, da das intrinsische Rauschen der Gleitreibung vergleichbar
mit der Differenz zur Haftreibung ist und so die Auswerteroutine nicht fehler-
frei funktioniert. Bei einer langen Haltezeit (b1) zeigt sich zuna¨chst ein beinahe
identisches Bild. Es dauert jedoch la¨nger, bis die Kontakte graduell aufbrechen
(b2-b4). Dabei zeigt fast ausschließlich der letzte Datenpunkt bei Erreichen
der Haftreibung eine niedrigere Kontaktsteifigkeit. Um dies zu verdeutlichen
wurde in (c1-c4) dieser jeweils letzte Datenpunkt nicht beru¨cksichtigt. Dar-
aufhin verschwindet das Aufweichen des Kontaktes beinahe vollsta¨ndig.
den Haltezeiten in diesem Beispiel nur marginal, wie es jedoch auch bereits anhand
von Abb. 7.2 erwartet werden kann.
Sobald der Kontakt in die Na¨he seiner Belastungsgrenze kommt, wird aus den
zuna¨chst sehr einheitlich verteilten Steifigkeiten ein Kontinuum bis hinab zu keff = 0.
Dies gilt in besonderem Maße fu¨r den jeweils letzten Punkt aus jeder Kurve, wobei
dies zu erwarten ist. Durch die endliche ra¨umliche Auflo¨sung des AFM kann es be-
reits vor dem finalen Messwert zum Aufbrechen des Kontaktes kommen, sodass dieser
Punkt keine zuverla¨ssige Information mehr liefert. Wird also dieser letzte Datenpunk
bei Erreichen der Haftreibung verworfen, da keine zuverla¨ssige Information enthal-
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ten ist, kann dies im Extremfall 50% des Bereichs der Haftreibung sein. Daher ist es
sinnvoll, fu¨r die Auswertungsroutine von keff mindestens diese letzten 50% des Haft-
reibungsbereichs zu verwerfen. Es geht dabei keine wesentliche Information verloren,
da im Anfangsbereich 〈keff〉 konstant ist (vgl. Abb. 7.8).
Um den Einfluss des jeweils letzten Datenpunktes klar zu illustrieren, ist fu¨r die
lange Haltezeit das Histogramm auch einmal ohne eben jenen letzten Datenpunkt
gezeigt (vgl. Abb. 7.7c). Dabei entfallen fast vollsta¨ndig solche Werte der Kontakt-
steifigkeit, welche niedrigere Werte annehmen als in der initialen Verteilung vorhan-
den sind. Fu¨r die Konfiguration auf thermisch oxidiertem Silizium bei T = 230 K und
thold = 1000 ms ist folglich der U¨bergang von einem vollsta¨ndig intakten Kontakt zum
Aufbruch im Rahmen der Messgenauigkeit nicht auflo¨sbar, was jedoch ein thermisch
aktiviertes graduelles Aufbrechen nicht ausschließt.
In dem Beispiel von thold = 10 ms ist dies nicht der Fall, jedoch ist hier der Un-
terschied zwischen FF und FSt in der Gro¨ßenordnung des typischen Rauschens der
Reibungsbestimmung. Dadurch, dass der gemessene Effekt von vergleichbarer Gro¨ße
wie das typische Rauschen in der Messung ist, kann es bei der automatisierten Aus-
wertung zu Fehlern kommen. Deren Korrektur, also die Beschra¨nkung auf die ersten
Datenpunkte, wurde fu¨r dieses Beispiel jedoch explizit verworfen, um die gesamte Dy-
namik des Kontaktes zu erhalten. Daher sind bei der Auswertung, insbesondere fu¨r die
kurze Haltezeit, die Kontakte noch u¨ber mehrere Nanometer noch nicht als aufgebro-
chen registriert, jedoch ist eine mittlere Kontaktsteifigkeit von 0 N/m ab etwa dem 3.
Datenpunkt zu erkennen. Fu¨r die Messungen auf thermisch oxidiertem Silizium stellt
dieses Verhalten, ein scheinbarer Kontakt mit einer Steifigkeit keff = 0, ein Artefakt
der Auswertungsroutine dar. Diese Schlussfolgerung kann jedoch nicht in gleicher
Form fu¨r die Messungen auf dem nativen Silizium getroffen werden, wie es anhand
von Abb. 7.8 noch erla¨utert wird. Die Diskrepanz zwischen den Probenmaterialien
liegt wahrscheinlich nicht an einem Unterschied zwischen derer physikalischer Eigen-
schaften, welche sich durch unterschiedliche Pra¨paration ergeben ko¨nnten, sondern
an den verwendeten Spitzen. Diese Erkla¨rung konnte durch weitere kurze Testreihen
auf beiden Substraten besta¨tigt werden.
Bei Auswertung der aus keff abgeleiteten Dynamik fu¨r weitere Temperaturen sowie
fu¨r das native Silizium ergeben sich a¨hnliche allgemeine Beobachtungen. Exempla-
risch soll dies noch anhand von den Resultaten fu¨r nativ oxidiertes Silizium bei T =
40 K und T = 240 K besprochen werden (vgl. Abb. 7.8). Dabei sind hier gezielt die
Daten aus der anderen Messreihe gewa¨hlt worden, um auch den bei diesem Cantilever
113





T = 40 K




























































































Laterale Position / nm
0 10 20 30
c) Reibungsplateau
Abbildung 7.8: Graduelles Aufbrechen des Kontaktes fu¨r LFMR-7, die abso-
luten Effekte sind hier wesentlich gro¨ßer als bei LFMR-24 weswegen nur ex-
emplarische Datenpunkte gezeigt werden. Bei T = 40 K ist wa¨hrend der ersten
ca. 3 nm eine einheitliche und konstante Kontaktsteifigkeit erkennbar (a1-a3).
Ab dann kommt es zu einem sehr langsamen, grauellen Aufbrechen u¨ber die
na¨chsten ca. 5 nm (a4-a5). Zu Beginn ist bei T = 160 K ebenfalls eine einheitli-
che Kontaktsteifigkeit erkennbar (b1). Hier kommt es jedoch durch thermische
Aktivierung zu einem wesentlich fru¨heren graduellen Aufbrechens des Kontak-
tes (b2-b5). c) Eine exemplarische Kurve zeigt das sehr langsame Aufbrechen
des Kontaktes bei dem Cantilever LFMR-7.
auftretenden wesentlich la¨ngeren Aufbruchsprozess zu illustrieren.
Bei der niedrigeren Temperatur ist das thermisch aktivierte Aufbrechen drastisch
reduziert, insbesondere auch bis es zu einer ersten signifikanten Verringerung von
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keff kommt. Konkret ist bei T = 40 K noch bis zum 7. Messpunkt keine deutli-
che Abweichung der mittleren Steifigkeit im Vergleich zum 1. Messpunkt erkenn-
bar, wohingegen bei T = 240 K der Kontakt dann bereits wesentlich geschwa¨cht ist.
U¨berraschenderweise ist dabei zu erkennen, dass der Kontakt grundsa¨tzlich u¨ber meh-
rere Nanometer gestreckt werden kann und sich dabei entsprechend einer einfachen
Feder verha¨lt. Dabei kann diese Dehnung eine weitaus gro¨ßere Strecke sein, als es
fu¨r die Dehnung einer einzelnen chemischen Bindung mo¨glich ist [Beyer, 2000]. Eine
naheliegende Erkla¨rung hierfu¨r ist, dass nicht ausschließlich die erste Atomlage aus
ihrer Ruhelage ausgelenkt wird, sondern auch tieferliegende Atome zu der gesamten
Verformung beitragen.
Ein gravierender Unterschied zwischen den beiden eingesetzten Silizium-Cantilevern
zeigt sich bei dem graduellen Aufbrechen des Kontaktes. So ist auf dem nativen Sili-
zium ein langsames, za¨hes Aufbrechen zu beobachten im Gegensatz zu dem rapiden
Aufbrechen auf thermisch oxidiertem Silizium. Die Kontaktsteifigkeit zeigt auf dem
nativen Silizium ha¨ufig bereits weit vor dem Haftreibungspeak eine deutliche Abnah-
me, bis hin zu ausgedehnten Plateaus mit verschwindender Kontaktsteifigkeit (vgl.
Abb. 7.8c). Bei diesen Plateaus scheint ist die Spitze in einem metastabilen Zustand
zu sein. Einerseits bewegt die Spitze sich schon gleichsam mit dem Cantilever, ande-
rerseits ist die Reibung noch deutlich erho¨ht im Vergleich zu der regula¨ren Gleitrei-
bung. Also kann dieser Zustand weder eindeutig zu Haftreibung noch zu Gleitreibung
geza¨hlt werden. Der U¨bergang zwischen diesen beiden Zusta¨nden erstreckt sich u¨ber
bis zu einige Nanometer. Beide Substrate sind in diesem Vergleich als gleichwertig zu
betrachten, da die Dicke der Oxidschicht und deren Erzeugung keinen Einfluss auf
die Zusammensetzung und die Strukturierung haben. Zu der Diskrepanz, u¨ber welche
Strecke die Kontakte in beiden Messreihen aufbrechen, kommt es daher vermutlich
durch die unterschiedlichen Cantilever. Jedoch sind diese beide aus der gleichen Pro-
duktserie des gleichen Herstellers, die Pra¨paration vor Einsatz fu¨r die Messungen ist
ebenfalls weitgehend identisch. Ein Unterschied besteht in den Kalibrierfaktoren der
Cantilever, wobei derjenige fu¨r LFMR-24 auf thermisch oxidiertem Silizium etwa um
einen Faktor 4 gro¨ßer ist. Dadurch wurden auch ho¨here Normalkra¨fte fu¨r die Messun-
gen verwendet, da jeweils der unkalibrierte Setpoint fu¨r die Normalkraft gleich gewa¨hlt
wurde. Daraus wa¨re ho¨chstens eine sta¨rkere Kontaktalterung wegen der ho¨heren Nor-
malkraft zu erwarten, woraus jedoch im Rahmen der vorgestellten Modelle kein direk-
ter Schluss auf die Dynamik gefolgert werden kann. Anhand der gezielt beeinflussten
Parameter kann also keine eindeutige Ursache fu¨r das deutlich unterschiedliche Ver-
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halten beim Aufbrechen des Kontaktes abgeleitet werden. Mo¨glich ist ein Einfluss des
Spitzenradius, wofu¨r eine Reihe unterschiedlicher Effekte in Frage kommen. Bei aus-
gedehnten Spitzen setzt sich die reale Kontaktfla¨che aus eine Vielzahl von einzelnen
Asperita¨ten zusammen, welche unabha¨ngig voneinander Kontakte ausbilden ko¨nnen.
Weiterhin ist die Verteilung der Scherkra¨fte innerhalb einer Asperita¨t nicht uniform,
sogar dann wenn der Kontakt als uniform angenommen wird [Li et al., 2011]. Es
kommt dann zu lokalen Unterschieden der Scherkraft, welche bei einigen Asperita¨ten
zu einem Aufbrechen fu¨hrt, wa¨hrend andere noch intakt bleiben. Dann ko¨nnen sich
die gebrochenen Asperita¨ten in einer neuen Ruhelage wieder mit der anderen Grenz-
fla¨che verbinden. So ko¨nnte ein Einsetzen der Gleitreibung hinausgezo¨gert werden,
wobei der nun neu geformte Kontakt aufgrund der kurzen Alterungszeit vermutlich
schwa¨cher sein wird als der zuvor gebrochene. Im Mittel wa¨re also entsprechend der
Beobachtung eine abnehmende Kontaktsteifigkeit zu erwarten.
Es kann also festgehalten werden, dass das Aufbrechen des Kontaktes ein komple-
xer und unter Umsta¨nden auch sehr langsamer Prozess ist. Daher kann auch durch
thermische Aktivierung ein großer Einfluss auf diesen Prozess ausgeu¨bt werden, selbst
wenn wie hier mit 2,5 µm/s eine hohe Geschwindigkeit fu¨r AFM-Messungen verwendet
wird. Dies ist erneut eine Besta¨tigung dafu¨r, dass die untersuchte Kontaktalterung
fu¨r ein grundlegendes Versta¨ndnis zuna¨chst anhand der Kontaktsteifigkeit untersucht
werden sollte, da hier ein massiver Einfluss des Aufbruchprozesses die Sta¨rke des
Kontaktes gezeigt werden konnte. Weiterhin begru¨ndet sich aus dem graduellen Auf-
brechen auch deutlich die Notwendigkeit der Beschra¨nkung auf einen Bereich weit
vor Erreichen der Haftreibung, wobei die hier gewa¨hlten ersten 30% eine konservative
Abscha¨tzung darstellen.
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In der bisherigen Analyse der Kontaktalterung fu¨r Silizium-Silizium-Kontakte wurden
im Wesentlichen Trends und Zusammenha¨nge beschrieben und erste Erkla¨rungen for-
muliert. Die Erkla¨rungen beschra¨nken sich bisher auf die experimentell zuga¨nglichen
Daten, weswegen oft nur Vermutungen u¨ber die zugrundeliegenden physikalischen
Prozesse aufgestellt werden ko¨nnen, wobei eine tatsa¨chliche Verifizierung nur anhand
der Experimente meist nicht direkt mo¨glich ist. In diesem Kapitel sollen nun anhand
von Modellrechnungen die Erkla¨rungen in Bezug auf die SHS-Messungen mit theo-
retischen Annahmen u¨ber die ablaufenden Prozessen verknu¨pft werden, so dass eine
Interpretation der auf atomarer Ebene ablaufenden Prozesse mo¨glich wird. Ein zen-
traler Aspekt bei der Modellierung ist die Frage, ob die im Experiment beobachtete
Kontaktalterung durch einen einfachen thermisch aktivierten Prozess erkla¨rt werden
kann.
Zur Modellierung werden zwei unterschiedliche Ansa¨tze gewa¨hlt. Einmal wird ein
eigenes Modell auf Basis des MK-Modells entwickelt (vgl. Kap. 2.5). Dabei wird un-
ter anderem die atomare Struktur der Reibungspartner vernachla¨ssigt, wodurch die
Berechnungen dieses Modells sehr schnell durchgefu¨hrt werden ko¨nnen. Dadurch wird
es mo¨glich, den Einfluss diverser Parameter auf die modellierte Kontaktalterung zu
untersuchen um somit abscha¨tzen zu ko¨nnen, welche der Parameter essentiell fu¨r
die Beschreibung der experimentell beobachteten Kontaktalterung sind. Eine zwei-
te Herangehensweise sind Molekulardynamik-Simulationen. Dabei wird insbesondere
die innere Struktur der Reibungspartner beru¨cksichtigt, wodurch diese Simulationen
rechenintensiv sind. Dieses Modell wird genutzt, um wenige zentrale Aspekte der Kon-
taktalterung anhand dieser wesentlich detaillierteren Modellierung zu u¨berpru¨fen. Die
Ergebnisse beider Modelle werden dann mit der im Experiment beobachteten Kon-
taktalterung verglichen.
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8.1 Reaktionsgeschwindigkeits-Rechnung
Als einen Ansatz zur Modellierung von Kontaktalterung wird hier ein Modell ent-
wickelt, welches sich an dem MK-Modell orientiert. So wie auch in dem MK-Modell,
werden hier nicht die Interaktionen sa¨mtlicher Atome individuell betrachtet, son-
dern Spitze und Probe als Kontinuum modelliert. Diese Simulationen lassen sich sehr
schnell durchfu¨hren, weswegen es mo¨glich ist, den Einfluss verschiedener Parameter
wie die Scherspannung, die Temperatur und insbesondere die Verteilung der Ener-
giebarrieren im Detail zu untersuchen. U¨berpru¨ft wird auch hier, inwiefern bei der
modellierten Kontaktalterung der Offset und die Alterungsrate zu den Experimenten
passen.
Diese Simulationen sollen hier als Reaktionsgeschwindigkeits-(RG-)-Modell bezeich-
net werden. In diesem Teil liegt ein Augenmerk auf einer vergleichsweise simplen
Realisierung der interatomaren Wechselwirkungen und der Kontaktgeometrie, um
dafu¨r die Mo¨glichkeit zu erhalten, eine Vielzahl an Parametern und deren Bedeutung
fu¨r Kontaktalterung zu modellieren. Bei der Modellierung mit den MD-Simulationen
konnten manche Aspekte der gemessenen Kontaktalterung nicht abgebildet werden.
Dazu za¨hlen die Temperaturabha¨ngigkeit des Offsets, die zwei unterschiedlichen Stei-
gungen der Alterungsrate sowie bei einigen Temperaturen der SHS-Messungen einen
U¨bergang von anfa¨nglich schnellerer Kontaktalterung zu dann langsam werdender
Kontaktalterung.
In diesem Modell wird fu¨r jede Bindung die Wahrscheinlichkeit p(t), dass diese
Bindung zum Zeitpunkt t ausgebildet ist, berechnet. Weiterhin wird eine Verteilungs-
funktion A(EB) beno¨tigt, welche fu¨r jede Energiebarriere EB die relative Ha¨ufigkeit
von mo¨glichen Bindungen angibt. Daher muss in einem ersten Schritt die Bindungs-




= f0 · A(EB)[1− p(t, EB)]e−EB/kBT (8.1)
mit einer Anregungsfrequenz f0 (engl. attempt frequency), der Boltzmannkonstante
kB und der Randbedingung
p(0, EB) = 0 (8.2)
Fu¨r diese Differentialgleichung ist eine analytische Lo¨sung fu¨r p(t, EB) mo¨glich. Als
na¨chsten Schritt wird die Gesamtwahrscheinlichkeit p(t), dass eine Bindung ausgebil-
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Diese Bindungswahrscheinlichkeit entspricht der Bindungskonzentration im Kontakt,
ohne dass dafu¨r eine exakte Beschreibung der mo¨glichen Bindungen notwendig ist.
Daher ist diese Formulierung konzeptionell unabha¨ngig von der Gro¨ße des Kontaktes
und den beteiligten Materialien gu¨ltig.
8.1.1 1-Niveau-Verteilung
Wa¨hlt man nun fu¨r A(EB) eine Deltafunktion so resultiert eine exponentielle Abha¨ng-
igkeit von der Temperatur im Widerspruch mit den experimentellen Resultaten. Statt-
dessen kann eine breite Verteilungsfunktion verwendet werden, wie sie mittels MD-
Simulationen fu¨r SiO2-SiO2-Grenzfla¨chen berechnet wurde [Liu and Szlufarska, 2012].
Die berechnete Verteilungsfunktion dieser MD-Simulationen wird als Anhaltspunkt
fu¨r die Implementation im RG-Modell verwendet und in verschiedenen Detailgraden
abgebildet. Dabei ist vorab zu erwa¨hnen, dass sa¨mtliche hier verwendeten Vertei-
lungsfunktionen fu¨r eine optimale Vergleichbarkeit der Kontaktalterung innerhalb
dieses Modells eine identische Gesamtzahl an Bindungen enthalten sollen. Aus dem
gleichen Grund ist es erstrebenswert, dass die Ho¨he der Verteilungsfunktion ε ver-
gleichbar bleibt. Um beide Anforderungen zu erfu¨llen, muss folglich die Breite der
Verteilungsfunktion angepasst werden, also der Bereich an Energien, bei welchen eine
endliche Bindungsanzahl zur Verfu¨gung steht. Dabei soll A2(EB) (vgl. Kap. 8.1.3)
die genaueste Nachbildung der in MD-Simulationen berechneten Verteilungsfunktion
darstellen. Fu¨r A2(EB) wurde daher eine mo¨glichst genaue Passung zu der berechne-
ten Verteilungsfunktion gewa¨hlt. Bei A1(EB) sowie A3(EB) wurde die obere Grenze
des Energiebereiches der Verteilungsfunktionen angepasst, um die Bedingungen fu¨r
eine optimale Vergleichbarkeit innerhalb des RG-Modells zu erfu¨llen.
In einem ersten Schritt wird die berechnete Verteilungsfunktion in ersten Na¨herung
implementiert als eine konstante Verteilung innerhalb eines gewissen Energiebereiches
der Form
A1(EB) =
ε 0,75 eV ≤ EB ≤ 1,125 eV0 sonst (8.4)
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wobei ε u¨ber Gleichung 8.10 festgelegt wird und die obere Grenze des Intervalls so
gewa¨hlt wird, dass
∫
A1(EB)dEB = 1 gilt. Weiterhin wird als Anregungsfrequenz
f0 = 10 MHz verwendet. Der Einfluss von f0 auf das Modell beschra¨nkt sich auf die
relevante Zeitskala, in welcher Kontaktalterung beobachtet werden kann. f0 ist in
den gesamten Rechnungen fu¨r das RG-Modell einheitlich und wurde so gewa¨hlt, dass
insgesamt eine optimale Passung zu den Experimenten erzielt wird.
Mit diesen Annahmen kann nun die erwartete Bindungskonzentration p1(t, T ) nu-
merisch bestimmt werden (vgl. Abb. 8.1a). Die Simulation ist dabei in der Lage, das in
den Experimenten beobachtete Verhalten von logarithmischer Kontaktalterung nach-
zubilden. Zum Fitten der Ergebnisse des RG-Modells wird folgende logarithmische
Gleichung verwendet:






mit tc = 10 ms, genauso wie in den Experimenten, sowie x ∈ {1, 2, 3} korrespondierend
zu den Verteilungsfunktionen A1(EB), A2(EB) und A3(EB).
Der Beginn der Alterung zeigt eine deutliche lineare Abha¨ngigkeit von der Tempe-
ratur, wobei eine hohe Temperatur zu einem fru¨heren Einsetzen der Kontaktalterung
fu¨hrt. Daher ist auch die initiale Bindungskonzentration p1(t0, T ) positiv korreliert
mit der Temperatur. Diese Korrelation tritt allerdings nur dann auf, wenn t0 ≥ 10 s
gewa¨hlt wird, da vorher kaum Kontaktalterung auftritt (vgl. Abb. 8.1c). Die Alte-
rungsrate nimmt linear mit der Temperatur zu und verschwindet fu¨r T = 0 K (vgl.
Abb. 8.1d).
Die Alterungsrate weist also bereits einen Trend, der mit den Messungen vergleich-
bar ist und zeigt damit, dass die Alterungsrate mit einem einfach thermisch akti-
vierten Prozess erkla¨rt werden kann. In dem RG-Modell zeigt sich fu¨r den zeitlichen
Anfang der Kontaktalterung jedoch ein deutlicher Kontrast zu den Messungen. In
den Messungen zeigte sich eine Verringerung von k0 mit zunehmender Temperatur,
wa¨hrend das RG-Modell eine lineare Zunahme von p1(t0, T ) mit der Temperatur er-
gibt. Eine mo¨gliche Erkla¨rung fu¨r diese Diskrepanz ist, dass das RG-Modell bisher
noch nicht sa¨mtliche relevanten Aspekte des Experiments abbildet, d.h. das die phy-
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Abbildung 8.1: Ergebnisse der numerischen Rechnungen mit dem RG-Modell
zur Kontaktalterung mit Verteilungsfunktion A1(EB) bei verschiedenen Tem-
peraturen. Bei allen Temperaturen kann logarithmische Kontaktalterung be-
obachtet werden, die Daten werden gefittet mit Gl. 8.5 fu¨r t = 10 ms..100 s, also
innerhalb des experimentell zuga¨nglichen Zeitfensters. a) Nach Gl. 8.3 fu¨hrt ei-
ne erho¨hte Temperatur zu fru¨her einsetzender und schnellerer logarithmischer
Kontaktalterung. b) Wird dabei eine temperaturabha¨ngige Scherkraft nach
Gl. 8.6 einbezogen, so kehrt sich die Temperaturabha¨ngigkeit des zeitlichen
Beginns der Bindungsformation um. c) p(t0, T ) zeigt eine lineare Temperatu-
rabha¨ngigkeit, welche ohne Einbeziehung von Scherkra¨ften (Quadrate) negativ
und mit Scherkra¨ften (Sterne) positiv ist. Die Auswertung erfolgt fu¨r p1(t, T )
bei t = 100 s und fu¨r p1,τ (t, T ) bei t = 0,01 s. c) Die Alterungsrate αp(T ) ist
sowohl fu¨r p1(t, T ) (Sterne) als auch fu¨r p1,τ (t, T ) (Kreise) identisch. Es zeigt
sich hier eine lineare Abha¨ngigkeit der Temperatur (graue Trendlinie).
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8.1.2 Ein-Niveau-Verteilung mit Scherspannung
In den Messungen befindet sich die Spitze zuna¨chst in einer Gleitreibungsphase,
bis die Haltezeit beginnt. Dieser Aspekt ist bisher noch nicht in dem RG-Modell
beru¨cksichtigt. Bei den Messungen wirkt zu Beginn der Haltephase eine signifikante
Scherkraft auf den Kontakt, welche zuvor noch als Reibungskraft FF gemessen wurde.
Es ist bereits die Temperaturabha¨ngigkeit der Gleitreibung FF (T ) erla¨utert worden
(vgl. Kap. 6.2). U¨ber diese Temperaturabha¨ngigkeit der Gleitreibung kann eine tem-
peraturabha¨ngige Scherkraft erkla¨rt werden. In dem gespannten Kontakt wirkt eine
Scherspannung τ zwischen Spitze und Probe und es folgt aus dieser Verspannung
effektiv eine Reduktion der Energiebarriere zum Ausbilden von Bindungen [Eyring,
1936]. Die verbleibende effektive Energiebarriere ist dann
EB,eff = EB − τ · Va (8.6)
mit dem Aktivierungsvolumen Va. Dieser Korrekturterm wird ha¨ufig auch als Eyring-
Term bezeichnet, nach der Formulierung von Eyring [1936]. In der mathematischen
Modellierung kann dieser Korrekturterm aus zwei gleichwertige Arten implementiert
werden, welche unterschiedliche Bezugssysteme beschreiben. Die Implementierung
kann entweder durch Verringerung der Energiebarrieren gema¨ß
A1(EB)⇒ A1(EB,eff) (8.7)
oder durch Erho¨hung der verfu¨gbaren Energie zur Bindungsformation im exponenti-
ellen Term entsprechend
exp(−EB/kBT )⇒ exp(−(EB + τ · Va)/(kBT ) (8.8)
erfolgen. Es wurde dabei erstere Implementierung gewa¨hlt, da diese Implementierung
leichter erschien.
Im Experiment kann die Gro¨ße τ nicht direkt gemessen werden, da in diese Gro¨ße
auch die Kontaktfla¨che einfließt. Die Kontaktfla¨che ist jedoch nicht genau bestimm-
bar, im besten Fall kann u¨ber den Spitzenradius eine Abscha¨tzung u¨ber die maximale
Kontaktfla¨che entsprechend der Kontaktmechanik-Modelle angestellt werden. Direkt
zuga¨nglich ist jedoch die Kraf,t welche zu der Scherspannung fu¨hrt, da die Gleitrei-
bung FF im Moment des Stoppens der Scherkraft des Kontaktes entspricht. Damit




τ · Va = FF
Aa
· Aa · la = FF · la (8.9)
mit einer Aktivierungsla¨nge la. Fu¨r la = 20 nm wird eine optimale U¨bereinstimmung
mit den experimentellen Resultaten erzielt. Typsiche Aktivierungsvolumina bei Rei-
bungsmessungen sind ca. 1 nm3, was ha¨ufig grob mit dem Volumen von Atomen und
den chemischen Bindungen zwischen diesen assoziiert wird [Stark et al., 2004, Tian
et al., 2017]. Ein direkter Vergleich zu der Aktivierungsla¨nge lA ist schwierig, auf-
grund der unbekannten Aktivierungsfla¨che AA. Jedoch erscheint der Wert fu¨r lA sehr
groß, insbesondere im Vergleich zu Bindungsla¨ngen chemischer Bindungen.
Die Bindungswahrscheinlichkeit, welche die Scherspannung τ beru¨cksichtigt wird
als px,τ (t, T ) bezeichnet. Mit dieser Korrektur fu¨r die Scherspannung vera¨ndert sich
die nach dem RG-Modell erwartete Kontaktalterung deutlich, wie in Abb. 8.1b zu
sehen ist. Ohne die Beru¨cksichtigung der Vorspannung der Spitze in dem RG-Modell
helfen hohe Temperaturen dabei, die Kontaktalterung fru¨her beginnen zu lassen, was
nicht zu den experimentellen Beobachtungen passt. Wird jedoch die Vorspannung
in dem RG-Modell beru¨cksichtigt, so verschiebt sich effektiv die Verteilungsfunktion
mit wachsender Scherspannung τ hin zu niedrigeren Energien. Dann fu¨hren niedrigere
Temperaturen zu einem fru¨heren Einsetzen der Alterung, was sich mit den Beobach-
tungen aus den Experimenten deckt (vgl. Abb. 8.1c). Der Einfluss von τ u¨ber den
Eyring-Term ist damit eine wesentliche Komponente fu¨r die Modellierung der hier
vorliegenden experimentellen Konfiguration, zumindest in Bezug auf den zu erwar-
tenden Zeitpunkt, ab dem die Kontaktalterung beginnt. Entsprechend dem Zeitpunkt
des Kontaktalterungsbeginns ist auch die initiale Bindungskonzentration p1,τ (t0, T )
invertiert und fu¨r niedrigere Temperaturen am ho¨chsten. Hingegen wird kein Ein-
fluss durch die Beru¨cksichtigung von τ auf die Alterungsrate αp,τ (T ) beobachtet (vgl.
Abb. 8.1d). Es wurde nur von denjenigen Temperaturen die Alterungsrate bestimmt,
bei welchen auch in Abb. 8.1a,b Kontaktalterung beobachtet werden kann. Dabei kann
α1(T ) = α1,τ (T ) beobachtet werden. Konzeptionell kann der Bereich der Haltezeiten
in dem RG-Modell auch zu wesentlich la¨ngeren und ku¨rzeren Haltezeiten erweitert
werden, sodass fu¨r sa¨mtliche Temperaturen ein Bereich mit Kontaktalterung gefun-
den werden kann. Die Alterungsrate setzt dann exakt den linearen Trend, welcher in
Abb. 8.1d beobachtet werden kann, zu niedrigeren Temperaturen hin fort. Extrapo-
liert man diesen Trend der Alterungsrate zu T = 0 K, so ergibt sich p(0 K) = pτ (0 K)
= 0, was physikalisch plausibel ist.
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Die Modellierung des Kontaktalterung u¨ber die Reaktionsrate chemischer Bindun-
gen mit einer breiten, konstanten Verteilung an Energiebarrieren fu¨r die Bindungsfor-
mation unter Beru¨cksichtigung von temperaturabha¨ngigen Scherspannungen im Kon-
takt liefert also qualitativ vergleichbare Ergebnisse zu den Messungen. Bisher wurde
jedoch bewusst eine stark vereinfachte Form der Verteilungsfunktion verwendet, wel-
che noch genauer an die Ergebnisse von Molekulardynamik-Simulationen angepasst
werden kann.
8.1.3 Zwei-Niveau-Verteilung mit Scherspannung
In dem bisher vorgestellten Variante des RG-Modells ist bei der Verteilungsfunkti-
on fu¨r die Energiebarrieren der Bindungsformation eine deutliche Vereinfachung ge-
genu¨ber einer Verteilungsfunktion wie sie, gema¨ß MD-Simulationen, als realita¨tsnah
angesehen werden kann. Daher wird in diesem Abschnitt die verwendete Verteilungs-
funktion genauer an diese realita¨tsnahe Verteilungsfunktion angepasst. Dadurch kann
einerseits u¨berpru¨ft werden, ob dadurch das RG-Modell die Messungen besser abbil-
den kann, und andererseits wird so der allgemein Einfluss der Verteilungsfunktion auf
die zu erwartende Kontaktalterung deutlich. Dabei wird weiterhin die Scherspannung
τ beru¨cksichtigt. In Anlehnung an die berechnete Verteilungsfunktion von Liu and
Szlufarska [2012] werden statt einem Niveau nun zwei diskrete Niveaus beru¨cksichtigt
(vgl. Abb. 8.2b). Die zugeho¨rige Verteilungsfunktion A2(EB) wird wie folgt definiert:
A2(EB) =

ε 0,75 eV ≤ EB ≤ 0,95 eV





A2(EB)dEB = 1 gilt, wobei dies durch Anpassung des Energiebe-
reiches, in welchem die Verteilungsfunktion 6= 0 ist, erzielt wurde. Die resultierende
Kontaktalterung ist in Abb. 8.2a dargestellt.
Ein Unterschied, welcher durch A2(EB) anstelle von A1(EB) hervorgerufen wird
ist, dass sich nun aus dem RG-Modell innerhalb einer Temperatur zwei verschiedene
Alterungsraten ergeben. So ist grundsa¨tzlich die Rate der Bindungsformation fu¨r die
erste Ha¨lfte der Bindungen doppelt so hoch wie fu¨r die zweite Ha¨lfte der Bindun-
gen. Dies resultiert daraus, dass die Verteilungsfunktion A2(EB) fu¨r die Bindungen
bei niedrigen Energien auch doppelt so viele freie Zusta¨nde pro Energieintervall zur
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Abbildung 8.2: a) Ergebnisse fu¨r p2,τ (t, T ) des RG-Modells fu¨r die Verteilungs-
funktion A2(EB). Das RG-Modell ergibt nun eine Kontaktalterung, welche fu¨r
die ersten 50% der Bindungen sowie danach jeweils logarithmisch ist, jedoch
a¨ndert sich genau an dieser Grenze die Steigung. b) Darstellung der verwen-
deten Verteilungsfunktionen A1(EB) (blau), A2(EB) (rot) und A3(EB) (gru¨n).
c) Darstellung der Alterungsraten, welche sich bei einem Fit von pτ (t, T ) im
Bereich von thold = 0,01..10 s mit Gl. 8.5 ergeben.
dies bei T ≥ 200 K direkt zu beobachten. Fu¨r niedrigere Temperaturen ist derselbe
U¨bergang zu beobachten, jedoch bei deutlich niedrigeren Haltezeiten. Der U¨bergang
zwischen den beiden Alterungsraten tritt im Modell immer bei 50% der Bindungen
auf. Ob der U¨bergang in dem relevanten Bereich der Haltezeiten stattfindet, ha¨ngt
daher stark von der anfa¨nglichen Bindungskonzentration und somit auch von der
temperaturabha¨ngigen Scherspannung τ ab.
In direkter Konsequenz aus der Beobachtung verschiedener Alterungsraten, aus-
gelo¨st durch die zwei separaten Niveaus der Verteilungsfunktion, resultieren auch ver-
schiedene Alterungsraten der logarithmischen Fits. Entscheidend fu¨r die Alterungsra-
te ist im Endeffekt die Haltezeit tc, bei welcher eine Bindungskonzentration von 50%
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erreicht wird. Liegt tc außerhalb des Fensters der betrachteten Haltezeiten, ist ent-
weder nur der hohe Teil der Verteilungsfunktion oder nur der niedrige Teil relevant.
Liegt tc innerhalb dieses Fenster der Haltezeiten, so werden beide Teile der Vertei-
lungsfunktion relevant. Um zu verdeutlichen, welcher Anteil der Verteilungsfunktion
die Alterungsrate bestimmt, wird noch eine dritte Verteilungsfunktion A3(EB) defi-
niert, welche konstant ein niedriges Niveau an Reaktionsstellen hat (vgl. Abb. 8.2b):
A3(EB) =
ε2 0,75 eV ≤ EB ≤ 1,5 eV0 sonst (8.11)
Es kann nun fu¨r alle drei Verteilungsfunktionen jeweils die gefitteten Alterungsra-
ten in dem Fenster der Haltezeiten berechnet werden (vgl. Abb. 8.2c). Dafu¨r wurde
außerdem die obere Grenze der berechneten Temperaturen auf T = 600 K erho¨ht.
Erwartungsgema¨ß ist durchweg die Steigung der Alterungsrate bei ε, entsprechend
A1(EB), doppelt so hoch wie bei ε/2, entsprechend A3(EB). Fu¨r A2(EB) muss es
folglich in einem gewissen Temperaturbereich einen U¨bergang zwischen diesen beiden
Steigungen der Alterungsraten geben, da beispielsweise bei T = 230 K beide Steigun-
gen in dem Bereich der Haltezeiten enthalten sind. Der Verlauf der Alterungsrate von
A2(EB) kann daher in drei Bereiche unterteilt werden:
Bereich I T < 230 K nur ε2/2 ist relevant
Bereich II 230 K≤ T ≤ 420 K U¨bergang von ε2/2 nach ε2
Bereich III 420 K< T nur ε2 ist relevant
Zwischen T = 230 K und T = 420 K liegt auch tc in dem Fenster der betrachteten
Haltezeiten. Außerhalb dieses Fensters ist die Alterungsrate von A2(EB) entweder
mit A1(EB) oder A2(EB) identisch. Zwischen diesen Temperaturen zeigt sich der
erwartete U¨bergangsbereich.
In den Messungen aus Abb. 7.2e,f ist ein vergleichbarer Knick in den Alterungsra-
ten in diesem Temperaturbereich zu erkennen. Dieser Knick kann durch die pra¨zisere
Anpassung an die berechnete Verteilungsfunktion in den Simulationen abgebildet
werden. Zusa¨tzlich zeigt das RG-Modell auch hier, dass αp(T = 0) = 0 gilt, was in
guter Na¨herung auch im Experiment beobachtet wird. Im Experiment sind lediglich
die Bereiche I und II zuga¨nglich. In diesen Bereichen ist eine gute U¨bereinstimmung
von α(T ) aus dem Experiment und αp(T ) aus dem RG-Modell zu erkennen. Hierbei
offenbart sich auch die Notwendigkeit eines großen Temperaturbereichs in den Mes-
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sungen. Wa¨re nur Bereich II in den Messungen enthalten, ko¨nnte leicht der Eindruck
entstehen, dass Kontaktalterung unterhalb von 200 K nicht mehr auftritt entspre-
chend einer Extrapolation der in Bereich II beobachteten Steigung von α(T ). Ebenso
ist es fu¨r weitergehende Messungen wu¨nschenswert, auch Bereich III, also T > 420 K,
einzubeziehen, um die Passung des RG-Modells noch genauer u¨berpru¨fen zu ko¨nnen.
Es kann nun also nachvollzogen werden, welchen Einfluss die Verteilung der Ener-
giebarriere fu¨r Bindungsformation auf die beobachtete Kontaktalterung hat. Die we-
sentlichen Aspekte der Kontaktalterung ko¨nnen bereits mit der vereinfachten Vertei-
lungsfunktion mit zwei diskreten Niveaus beschrieben werden. Eine detailliertere Ab-
bildung der Verteilung entsprechend Liu and Szlufarska [2012] sollte die U¨bereinstimm-
ung zwischen Modell und Experiment weiter verbessern. An diesem Punkt kann das
RG-Modell mit seiner vergleichsweise geringen Komplexita¨t bereits sa¨mtliche Aspekte
der beobachteten Kontaktalterung im Experiment beschreiben.
8.1.4 Zwei-Niveau-Verteilung mit Scherspannung und
Bindungsbruch
Obwohl das RG-Modell bereits eine gute qualitative U¨bereinstimmung mit den Mes-
sungen liefert, soll ein weiterer Aspekt mit dem Modell untersucht werden. Eine
weitere Mo¨glichkeit fu¨r eine Erweiterung des RG-Modells wird erzielt, indem man
beru¨cksichtigt, dass Bindungen nach der Formation wieder aufbrechen ko¨nnen. Unter
anderem kann damit ein Bezug zu der typischerweise verwendeten Haftreibung herge-
stellt werden, fu¨r die eine Kombination aus Bindungsformation und -bruch erwartet
wird. Um den Bindungsbruch zu Implementieren, wird Gleichung 8.1 um einen Term
fu¨r den Bindungsbruch erweitert:
p˙(t, EB) = f0 · [A0(EB)− p(t, EB)]e−EB/kBT − f1 · p(t, EB)e−ER/kBT (8.12)
mit einer Anregungsfrequenz fu¨r den Kontaktbruch f1 und der Energiebarriere zum
Aufbrechen einer Bindung ER. Es wird f1 = f0 = 10 MHz gewa¨hlt sowie ER = 1,1 eV
nach Rimsza et al. [2016].
Durch die Einfu¨hrung von ER ko¨nnen effektiv keine Bindungen mit einer Energieb-
arriere ≥ 1,1 eV formiert werden, da diese direkt wieder aufbrechen (vgl. Abb. 8.3).
Effektiv wird durch Beru¨cksichtigung der aufbrechenden Bindungen die maximale
Bindungskonzentration auf einen Wert p(tmax) < 100% limitiert. Bis zum Erreichen
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dieser Sa¨ttigung sind keine signifikanten Abweichungen im Vergleich zu den Ergeb-
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Abbildung 8.3: Vergleich des RG-Modells fu¨r eine zwei-Niveau-Verteilung mit
(farbig) und ohne (schwarz) der Mo¨glichkeit des Bindungsbruchs. Durch die
Einbeziehung des Bindungsbruchs gibt es effektiv ein oberes Limit fu¨r die
Bindungskonzentration bei p2,τ,R < 100%.
Es ko¨nnten nun a¨hnliche Fragen gestellt werden wie bei der Bindungsformation,
beispielsweise ob und in welchem Maße die Scherspannung einen Einfluss hat, ob
es eine Temperaturabha¨ngigkeit gibt und ob eine einfache Energiebarriere die Rea-
lita¨t ada¨quat widerspiegelt oder eine Verteilungsfunktion notwendig ist. Aus den vor-
handenen Daten der Messungen kann u¨ber diese Fragen lediglich spekuliert werden,
da die A¨nderungen bei der verwendeten Modellierung des Bindungsbruchs erst au-
ßerhalb des messbaren Bereichs der Haltezeiten auftreten. Es wird auf eine na¨here
Analyse, welchen Einfluss die mo¨glichen Fragestellungen bedeuten, verzichtet, da die-
se Auswirkungen nicht mit experimentellen Daten abgeglichen werden ko¨nnen. Aus
den gleichen Gru¨nden wird auch auf die Modellierung der Haftreibung mit dem RG-
Modell verzichtet, da sich aus den vorhandenen Daten zu viele freie Parameter fu¨r
belastbare Ergebnisse ergeben. In dem RG-Modell ko¨nnen die Aspekte der offenen
Fragen jedoch grundsa¨tzlich beru¨cksichtigt werden, in gleicher Weise wie es auch bei
der Bindungsformation erla¨utert wurde.
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8.2 MD-Simulationen zu Kontaktalterung
Ein weiterer Zugang zur Modellierung von temperaturabha¨ngiger Kontaktalterung
stellen MD-Simulationen dar (vgl. Kap. 2.6, fu¨r eine ausfu¨hrliche Beschreibung siehe
auch Vorholzer and Vilhena [2019]). Die MD-Simulationen wurden dabei in Koope-
ration mit J. G. Vilhena durchgefu¨hrt, insbesondere in Bezug auf die Fragestellung.
Zu Beginn wird fu¨r die Simulation ein realistisches Modell von Spitze und Probe
beno¨tigt. In den Simulationen mu¨ssen diese zuna¨chst vorbereitet werden. Als Grund-
lage fu¨r Spitze und Probe wird in den Simulationen zuna¨chst ein amorphes Stu¨ck
SiO2 mit einer Dicke von 18 nm und einer Oberfla¨che von 60× 60 nm2 mit periodi-
schen Randbedingungen erzeugt. Eine zufa¨llige Amorphisation des Materials wird
erzielt durch die Simulation von Tempern bei 5000 K mit anschließendem Abku¨hlen
auf Raumtemperatur. Aus diesem Bulkmaterial amorphen Siliziumoxids wird dann
einmal ein 8,5×25× 25 nm3 großer Block als Probenmaterial entnommen. In a¨hnlicher
Weise wird als Spitze eine Halbkugel mit 10,25 nm Radius extrahiert. Von der Spitze
werden dann noch die Atome in den untersten 8,7 nm entfernt um eine abgeflach-
te Spitze zu erhalten, wie sie durch Verschleiß bei den Messungen zu erwarten ist.
Fu¨r die Probe werden alle Atome in den untersten 0,7 nm fixiert, um Bewegungen
des Materials zu verhindern. Die Spitze wird dann in die Probe vertikal eingedru¨ckt,
wobei auf die Atome innerhalb der obersten 0,7 nm der Spitze eine Kraft von 40 nN
in Richtung der Probe ausgeu¨bt wird. Alle u¨brigen Atome ko¨nnen sich wa¨hrend der
Simulationen frei bewegen.
Durch die externe Kraft auf die Spitze wird der Kontakt zwischen Spitze und
Probe hergestellt und es kann zu Kontaktalterung kommen. Ab dann wird der zeit-
liche Verlauf der Gesamtsumme der Bindungen bestimmt, wobei Si–O sowie O–O
Bindungen mo¨glich sind (siehe Abb. 8.4a). Wie auch im Experiment, zeigt sich hier
bei sa¨mtlichen Temperaturen eine logarithmische A¨nderung der Bindungszahl in der
Grenzfla¨che. Analog zu den Gleichungen 3.3, 7.1 und 8.5 wird hier zum Fitten der
Kurven folgende Gleichung verwendet:






mit tc = 1 ns, entsprechend der minimalen Haltezeit in den MD-Simulationen. Es wird
davon die Temperaturabha¨ngigkeit von Offset N(t0, T ) und Alterungsrate αN(T ) mit
den Experimenten verglichen.
Bei den MD-Simulationen zeigt sich ein deutlich unterschiedliches Bild bei der in-
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Abbildung 8.4: Ergebnisse zur Kontaktalterung aus den MD-Simulationen. a)
Bei jeder Temperatur ist eine logarithmische Zunahme der Bindungsanzahl
mit der Haltezeit zu erkennen, daher werden die Kurven mit einer logarithmi-
schen Funktion gefittet. b) Die Bindungszahl bei thold = 1 ns nimmt mit der
Temperatur (blau) zu und ha¨ngt zusa¨tzlich stark von der gewa¨hlten Normal-
kraft (rot) ab. c) Die abgeleitete Alterungsrate (grau) nimmt linear mit der
Temperatur zu, wobei eine erho¨hte Normalkraft (rot) keinen Einfluss hat.
italen Bindungsanzahl N(t0, T ) im Vergleich zu den experimentellen Ergebnissen (vgl.
Abb. 8.4c). Zum einen ist zu sehen, dass eine erho¨hte Normalkraft einen drastischen
Einfluss auf die anfa¨ngliche Bindungsanzahl hat. Zum anderen ist hier zu beobach-
ten, dass eine ho¨here Temperatur positiv mit ho¨heren N(t0, T ) korreliert, wohingegen
im Experiment das Gegenteil der Fall ist. An dieser unterschiedlichen Temperatu-
rabha¨ngigkeit zeigt sich eine “Schwachstelle” der hier vorgenommenen Modellierung.
In den Simulationen wird die Spitze in Normalrichtung auf die Probe zu bewegt und
dann in diese eingedru¨ckt. Es sind daher grundsa¨tzlich keine weiteren Kra¨fte in diesem
Kontakt zu erwarten, insbesondere keine Kra¨fte welche eine Temperaturabha¨ngigkeit
aufweisen. Dies ist eine Abweichung von der experimentellen Konfiguration des Kon-
taktes. Die Spitze wird in der Bewegung einer friction loop unterbrochen, also steht
die Spitze noch unter Spannung. Diese Scherspannung τ fu¨hrt u¨ber den Eyring-Term
zu effektiven Vera¨nderung der Energiebarrieren fu¨r Bindungsformation. Konzeptio-
nell ist fu¨r den Eyring-Term die Lateralkraft, welche die Spitze auf die Probe ausu¨bt,
in ihrer Auswirkung vergleichbar mit der Normalkraft, da beide Kra¨fte zu einer Re-
duktion der Energiebarriere fu¨r die Bindungsformation bewirken. Eine ausfu¨hrlichere
Erkla¨rung, warum sich diese Kra¨fte in ihrer Wirkung auf die Kontaktalterung glei-
chen, wird im Rahmen des RG-Modells gegeben (vgl. Kap. 8.1. Damit wird auch die
Bedeutung der Rahmenbedingungen fu¨r die Kontaktalterung hervorgehoben.
Die Alterungsrate α(T ) zeigt eine lineare Abha¨ngigkeit von der Temperatur (vgl.
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Abb. 8.4b). Dabei fa¨llt dabei jedoch auf, dass die Alterungsrate in den Simulatio-
nen eine einheitliche Steigung aufweist, wohingegen in den Experimenten zwei unter-
schiedliche Steigungen festgestellt wurden. Eine mo¨gliche Erkla¨rung dafu¨r ist, dass es
stark auf die gewa¨hlten Parameter, insbesondere den Bereich der betrachteten Halte-
zeiten, ankommt, ob verschiedene Steigungen der Alterungsrate erwartet werden [Liu
and Szlufarska, 2012]. Daher mu¨sste vermutlich der Bereich der Haltezeiten noch
erweitert werden, um auch in den MD-Simulationen bei den gewa¨hlten Parametern
zwei unterschiedliche Steigungen der Alterungsrate zu beobachten. Weiterhin ist ex-
emplarisch ein einzelner Durchlauf mit erho¨hter Normalkraft durchgefu¨hrt worden.
Dabei bleibt die Reaktionsrate von dieser A¨nderung jedoch unbeeinflusst.
Aus den MD-Simulationen ergibt sich weiterhin die Mo¨glichkeit, die beiden mo¨glich-
en Bindungsarten, also Si–O sowie O–O, getrennt voneinander zu betrachten. Dabei
zeigt sich, dass die O–O Bindungen im Wesentlichen einen konstanten Beitrag zu der
Gesamtzahl der Bindungen beitragen. Dies gilt im Rahmen der simulierten Konfigura-
tionen fu¨r A¨nderungen in der Temperatur, in der Haltezeit sowie in der Normalkraft.
Diese Bindungsart darf also fu¨r die Kontaktsteifigkeit nicht vernachla¨ssigt werden, fu¨r
sa¨mtliche Einflu¨sse der Temperatur und Normalkraft auf die Kontaktalterung sind
jedoch dementsprechend lediglich die Si–O Bindungen verantwortlich.
Die MD-Simulationen ko¨nnen den Temperaturverlauf der Alterungsrate qualitativ
abbilden. Außerdem zeigt sich in Bezug auf den Einfluss von externen Kra¨ften die
gleiche Situation, wie es auch in dem RG-Modell auftritt: externe Kra¨fte modifizieren
den Offset der Bindungskonzentration, haben jedoch keinen Einfluss auf die Alte-
rungsrate. Es konnte bei den MD-Simulationen eine positive Abha¨ngigkeit des Offsets
von der Temperatur beobachtet werden, was sich nicht mit den Experimenten deckt.
Im Rahmen des RG-Modell la¨sst sich eine Erkla¨rung fu¨r diese Diskrepanz zwischen
MD-Simulationen ableiten. In den MD-Simulationen gelten nicht die gleichen Rah-
menbedingungen wie im Experiment, da temperaturabha¨ngige externe Kra¨fte nicht
in den MD-Simulationen beru¨cksichtigt werden.
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Es besteht ein massives Interesse an dem Versta¨ndnis der atomaren Vorga¨nge, wel-
che Reibung hervorrufen. Wenn die physikalischen Prozesse verstanden sind, welche
zu Reibung beitragen, sollte es unter anderem mo¨glich sein, vorherzusagen, welche
Reibungseigenschaften bei einer Materialkombination zu erwarten sind. Bisher muss
dies fu¨r unbekannte Materialpaarungen im Experiment herausgefunden werden. Als
Materialkombinationen wurde hier SiO2 mit SiO2, Diamant mit SiO2 sowie Diamant
mit Si(111) untersucht. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der erstgenannten Materi-
alkombination, da diese einen großen Anwendungsbereich in der Mikrosystemtechnik
sowie in der Seismologie hat. Die Beobachtungen und Erkla¨rungen fu¨r SiO2-SiO2 wer-
den dann auf die beiden u¨brigen Probensysteme u¨bertragen, um Gemeinsamkeiten
und Unterschiede herauszuarbeiten.
Eine Mo¨glichkeit, um die Ursachen von Reibung zu untersuchen, ist die Messung
der Kontaktalterung. Dies wurde bereits ha¨ufiger sowohl auf der Makroskala als auch
auf der Nanoskala erforscht (vgl. Kap. 3. In der Literatur wird typischerweise stets die
Kontaktalterung der Haftreibung verwendet. Es konnten in dieser Arbeit jedoch deut-
liche Hinweise darauf gefunden werden, dass die Haftreibung insgesamt ein komplexer
Prozess ist, welcher nicht optimal fu¨r ein grundlegendes Versta¨ndnis von Kontaktal-
terung geeignet ist. Stattdessen wurde in dieser Arbeit fu¨r die Kontaktalterung die
Kontaktsteifigkeit untersucht. Die Kontaktsteifigkeit ist bei geeigneter Auswertung
aus den Daten nicht beeinflusst von einem Aufbruchprozess des Kontaktes, wodurch
die Kontaktsteifigkeit besser geeignet ist fu¨r eine Erkla¨rung von Kontaktalterung.
Auf der Nanoskala eignet sich ein Rasterkraftmikroskop fu¨r die Messungen (vgl.
Kap. 4). Das AFM wurde hier in einer UHV-Kammer betrieben, um Kontaminationen
der Kontaktfla¨chen durch das umgebende Restgas zu minimieren und insbesondere
auch den Einfluss von Wasser auf die Reibungsmessungen zu vermeiden (vgl. Kap. 5).
Fu¨r die Messungen wurde hier zur Untersuchung von Kontaktalterung das Slide-
Hold-Slide-Protokoll verwendet (vgl. Kap. 6). Im Allgemeinen sind bei Reibungsmes-
sunge sto¨rende Einflu¨sse durch Verschleiß von Probe oder Spitze mo¨glich. Daher wur-
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den die Messungen daraufhin u¨berpru¨ft, ob Verschleiß festgestellt werden kann und
inwiefern dieser die Experimente beeinflusst. Der Einfluss auf die gemessene Reibung
wurde innerhalb der SHS-Messungen, nach mehreren SHS-Messreihen bei Raumtem-
peratur sowie anhand von Topographiebildern vor und nach den SHS-Messungen
untersucht. Innerhalb einzelner SHS-Messungen sowie anhand der Referenzmessun-
gen bei Raumtemperatur wurde kein signifikanter Einfluss durch Verschließ erkennt-
lich. Fu¨r den SiO2-SiO2-Kontakt wurden zwei verschiedene Messreihen durchgefu¨hrt,
einmal ohne und einmal teilweise mit erkennbaren Verschleiß der Probe in den Topo-
graphieaufnahmen. Der Verschleiß trat dabei nur fu¨r T ≤ 200 K auf, jedoch ko¨nnte
dadurch die Oxidschicht der Siliziumprobe vollsta¨ndig abtragen und somit auch die
Kontaktalteung beeinflusst werden. Die Kontaktalterung in beiden Messreihen unter-
scheidet sich jedoch nicht, weswegen hier gefolgert wurde, dass Verschleiß der Probe
bei dieser Materialkombination eine untergeordnete Rolle spielt. Bei dem Diamant-
SiO2-Kontakt zeigte sich ebenfall ein temperaturabha¨ngiger Verschleiß der Probe,
wobei analog zu SiO2 auf SiO2 davon ausgegangen wird, dass die Kontaktalterung
davon nicht stark beeinflusst wurde. Bei Diamant auf Si(111) entstanden durch die
Messungen Strukturen auf der Probe, deren Gro¨ße sich als temperaturabha¨ngig her-
ausstellte. Die Zusammensetzung der Strukturen stellt ein Ra¨tsel dar. Jedoch musste
die Auswertung angepasst werden, um vergleichbare Kontaktalterung wie bei den bei-
den anderen Materialkombinationen zu erhalten. Es konnte dabei nicht mit Sicherheit
gesagt werden, ob die Resultate der Kontaktalterung zu dieser Materialkombination
zuverla¨ssig sind. Insgesamt ist temperaturabha¨ngige Reibung bisher wenig untersucht,
daher liefern die Befunde der Messungen Anhaltspunkte fu¨r weitere Untersuchungen
in dieser Richtung sein ko¨nnen.
Bei den Messungen konnte weiterhin festgestellt werden, dass die Spitzen wa¨hrend
der Haltephasen eine Kriechbewegung ausfu¨hren. Die Kriechgeschwindigkeit folgte
einem Potenzgesetz, wobei diese Beobachtung durch geschwindigkeitsabha¨ngige Rei-
bung erkla¨rt werden konnte. Die Kriechgeschwindigkeit fa¨llt rapide ab und die insge-
samt wa¨hrend der Haltephase zuru¨ckgelegte Strecke ist im Bereich weniger A˚ngstro¨m.
Daher du¨rfte der Einfluss des Kriechens auf die Messungen vernachla¨ssigbar gering
sein, fu¨r eine exakte Modellierung sollte das Nachkriechen jedoch beru¨cksichtigt wer-
den.
Zur U¨berpru¨fung des Messprotokolls wurde weiterhin die Gleitreibung und deren
Temperaturabha¨ngigkeit analysiert. Die beobachtete Temperaturabha¨ngigkeit passte
zu experimentellen und theoretischen Studien, es zeigte sich hier also ein zu erwar-
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tendes Verhalten.
Mit der u¨berpru¨ften Vorgehensweise bei dem Messprotokoll konnten die Ergebnisse
zur Kontaktalterung ausgewertet werden. Es wurde ausfu¨hrlich anhand des Beispiels
von SiO2 auf SiO2 die Temperaturabha¨ngigkeit der Kontaktalterung untersucht, so-
wohl auf Grundlage der Haftreibung als auch der Kontaktsteifigkeit. Anhand der
beobachteten Temperaturabha¨ngigkeit wurde argumentiert, dass der Verlauf der Kon-
taktsteifigkeit mit einem einfach thermisch aktivierten Prozess erkla¨rt werden kann,
wohingegen bei der Haftreibung ein komplexerer Prozess notwendig ist. Vermutlich
ist fu¨r die Haftreibung zusa¨tzlich noch der ebenfalls temperaturabha¨ngige Prozess
des Aufbruchs des Kontaktes relevant. Insgesamt wurde daher die Auswertung der
Kontaktsteifigkeit fu¨r die Kontaktalterung vorgezogen.
Zusa¨tzlich zu den Messungen wurden numerische Simulationen durchgefu¨hrt. Es
kamen einmal Molekulardynamik-Simulationen zum Einsatz, welche aufgrund des
hohen Rechenaufwandes nur fu¨r die Modellierung einzelner Aspekte der Kontaktalte-
rung herangezogen werden ko¨nnen (vgl. Kap. 8.2). Außerdem wurde noch ein eigenes
Modell entwickelt, welches die Kontaktalterung durch die Reaktionskinetik chemi-
scher Bindungen abbildet (vgl. Kap. 8.1). Die Rechnungen in diesem Modell lassen
sich sehr schnell durchfu¨hren, weswegen anhand dieses Modell versucht wurde, alle
beobachteten Details zur Kontaktalterung in den Messungen abzubilden. Insbesonde-
re sind dabei alle Aspekte des Reaktiongeschwindigkeits-Modells mit physikalischen
Prozessen motiviert.
Anhand des Probensystems SiO2 auf SiO2 ließen sich einige Aspekte der Kontaktal-
terung beobachten, welche auch in den Modellen nachgebildet werden konnten (vgl.
Kap. 7). Grundsa¨tzlich wurde bei jeder Temperatur eine logarithmische Zunahme
der Kontaktsteifigkeit mit der Haltezeit beobachtet, wie es auch in der Literatur be-
obachtet wird. Es wurde dann die Kontaktalterung bei jeder Temperatur mit einer
logarithmischen Funktion gefittet und von dieser Funktion der Offset und die Steigung
weiter ausgewertet.
Beim Offset zeigte sich, dass dieser mit der Temperatur abnimmt. Dies kann nicht
mit einem einfachen thermisch aktivierten Prozess erkla¨rt werden. Eine Erkla¨rung
dafu¨r konnte darin gefunden werden, dass bei den Messungen die Gleitreibung tem-
peraturabha¨ngig ist und diese mit der Temperatur abnimmt. Eine hohe Gleitreibung
setzt effektiv die Energiebarrieren zur Bindungsformation herab. Mit dem Reaktions-
geschwindigkeits-Modell konnte gezeigt werden, dass genau die Scherspannung, wel-
che aus der Gleitreibung resultiert, den beobachteten Temperaturverlauf erkla¨ren
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kann. Wird die Scherspannung in dem RG-Modell ausgelassen, so kehrt sich die
Temperaturabha¨ngigkeit um und zeigt dann ein vergleichbares Verhalten wie in den
Molekulardynamik-Simulationen, welche ebenfalls die Scherspannung nicht einbezie-
hen. In den MD-Simulationen zeigte eine erho¨hte Normalkraft den gleichen Effekt wie
eine erho¨hte Scherkraft in dem RG-Modell. Beide externen Kra¨fte fu¨hrten durch den
Eyring-Term in gleicher Form zu einer Reduktion der effektiven Energiebarriere fu¨r
die Bindungsformation.
Die Steigung des logarithmischen Fits, also die Alterungsrate, nahm mit der Tempe-
ratur zu. Genauer konnten sogar zwei Bereiche mit unterschiedlicher linearer Steigung
der Alterungsrate unterschieden werden, wobei fu¨r niedrige Temperaturen die Stei-
gung der Alterungsrate geringer und bei ho¨heren Temperaturen gro¨ßer war. An diesem
Punkt wurde in dem RG-Modell die Verteilung der Energiebarrieren zur Bindungs-
formation relevant. War diese Verteilungsfunktion konstant, so ergab sich eine lineare
Abha¨ngigkeit der Alterungsrate von der Temperatur. Wurde eine Verteilungsfunktion
verwendet, welche zwei unterschiedliche Niveaus hat, konnten auch zwei Steigungen
in der Alterungsrate mit dem Modell abgebildet werden. Um die Ergebnisse des Ex-
periments gut abzubilden sollte die Verteilungsfunktion bei niedrigen Energien hoch
und bei ho¨heren Energien niedriger sein. Genau eine solche Form der Verteilungs-
funktion wird in der Literatur als Ergebnis von MD-Simulationen berichtet. Fu¨r eine
gute U¨bereinstimmung zwischen RG-Modell und Experiment war auch hier die Scher-
spannung wichtig. Bei konstanter Scherspannung mu¨sste die Reihenfolge der Niveaus
in der Verteilungsfunktion getauscht werden, um den Verlauf der Alterungsrate im
Experiment abzubilden. Erst durch die temperaturabha¨ngige Scherspannung stimmte
die im RG-Modell no¨tige Verteilungsfunktion mit der aus der Literatur u¨berein. Aus
den MD-Simulationen, welche im Rahmen dieser Arbeit durchgefu¨hrt wurden, ergab
sich ein linearer Verlauf der Alterungsrate. Hier konnte die MD-Simulation also nicht
das Experiment nachbilden, da konstante externe Kra¨fte angenommen wurden. Nach
dem RG-Modell ist zu erwarten, dass bei Temperaturen T ≥ 420 K eine dritte Stei-
gung der Alterungsrate beobachtet werden kann, hierfu¨r sind jedoch weiterfu¨hrende
Experimente notwendig.
Zusa¨tzlich konnte bei der Kontaktalterung im Experiment auch innerhalb einzel-
ner Kurven ein U¨bergang zwischen zuna¨chst schnellerer und spa¨ter langsamerer Kon-
taktalterung beobachtet werden. Durch die Einfu¨hrung der Verteilungsfunktion mit
zwei Niveaus in dem RG-Modell wurde auch genau ein solcher Verlauf abgebildet,
wobei sogar der dafu¨r relevante Temperaturbereich bei Experiment und RG-Modell
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u¨bereinstimmten.
Das hier entwickelte RG-Modell war also in der Lage, sa¨mtliche Aspekte der im Ex-
periment beobachteten Kontaktalterung zu beschreiben, wobei sa¨mtliche Pha¨nomene
durch plausible physikalischen Ursachen abgebildet wurden. In einem letzten Schritt
wurde fu¨r diese Materialkombination das RG-Modell erweitert um die Mo¨glichkeit
des Bindungsbruchs. Dieser Aspekt sollte einen U¨bergang zu den Messungen der
Haftreibung liefern, der u¨blichen Messgro¨ße fu¨r die Kontaktalterung. Anhand einer
einfachen, von Scherspannung unbeeinflussten Energiebarriere ergaben sich maximale
Bindungskonzentrationen kleiner 100%. Diese wa¨ren jedoch erst bei Haltezeiten zu
beobachten, welche weitaus la¨nger sind als in diesem Experiment realisierbar war.
Anhand der verfu¨gbaren Daten konnten keine konkreten Schlu¨sse abgeleitet werden,
da keine weiteren Aspekte in der beobachteten Kontaktalterung zu erkla¨ren waren.
Jedoch stellte diese Erweiterung des Bindungsbruchs eine Mo¨glichkeit zur Verwen-
dung des Modells in weiterfu¨hrenden Studien dar, welche spezifisch auf die Analyse
des Bindungsbruchs ausgelegt sind.
Mit dem gut funktionierenden RG-Modell konnte dann auch die Kontaktalterung
mit der Diamantspitze auf SiO2 sowie Si(111) interpretiert werden. Bei Diamant auf
SiO2 wurde ebenfalls bei jeder Temperatur eine logarithmische Kontaktalterung be-
obachtet und dementsprechend auch mit einer logarithmischen Funktion gefittet (vgl.
Kap. 7.2). Der Offset nahm tendenziell mit zunehmender Temperatur ab, vergleich-
bar zu den Beobachtungen bei SiO2 auf SiO2. Die temperaturabha¨ngige Alterungsrate
zeigte zwei unterschiedliche Steigungen, wobei bei niedrigen Temperaturen eine ho-
he Steigung und bei hohen Temperaturen eine niedrige Steigung beobachtet wurde.
Also war die Reihenfolge der Steigungen im Vergleich zu SiO2 auf SiO2 getauscht.
Da es sich nun um eine andere Materialkombination handelte, war auch mit ande-
ren chemischen Bindungen zu rechnen. Fu¨r die Verteilungsfunktion kam es genau auf
diese chemischen Bindungen an und es lag nahe, dass zwei unterschiedliche Materi-
alsysteme auch verschiedene Verteilungsfunktionen fu¨r die Modellierung beno¨tigten.
Da hier die Steigungen der Alterungsrate in umgekehrter Reihenfolge wie bei SiO2
auf SiO2 auftraten, sollte auch die Reihenfolge von hohem und niedrigem Niveau der
Verteilungsfunktion vertauscht sein. Es lag jedoch zu Diamant auf SiO2 keine Lite-
ratur vor, in welcher die Verteilungsfunktion fu¨r diesen Fall berechnet wurde. Ohne
weitere Anhaltspunkte zu haben, wie die Verteilungsfunktion aussehen und insbe-
sondere auch bei welchen Energiebereichen diese ungleich Null sein sollte, wurde auf
eine weiterfu¨hrende Analyse der mo¨glichen zugrundeliegenden Verteilungsfunktion
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verzichtet.
Zuletzt wurde die Kontaktalterung bei der Materialkombination Diamant auf Si(111)
diskutiert (vgl. Kap. 7.3). Nach den Messungen konnten auf der Probe deutlich sicht-
bare Strukturen beobachtet werden, deren Wachstum vermutlich bei den ersten Hal-
tezeiten an dem Haltepunkt der Scanlinie erzeugt werden. Daher wurden nur die
jeweils zweiten Messungen ausgewertet. Auch fu¨r diese Materialkombination konnte
eine logarithmische Kontaktalterung beobachtet werden, wobei hier der Anfang des
logarithmischen Bereichs beobachtet wurde. Der Offset zeigte in den Fits eine positive
Temperaturabha¨ngigkeit, jedoch wurde in den Daten des Experiments ein anna¨hernd
gleicher Anfangswert beobachtet. Die Alterungsrate nahm mit der Temperatur ab und
war damit deutlich unterschiedlich zu den davor gemessenen Probensystemen. Insbe-
sondere da es sich jeweils um den Beginn der Kontaktalterung handelt, konnte diese
Messreihe nicht analog zu den anderen Materialkombinationen u¨ber eine angepasste
Verteilungsfunktion der Energiebarrieren zur Bindungsformation erkla¨rt werden. Es
wurde daher davon ausgegangen, dass die Ausbildung der Erhebungen auf der Probe
eine mo¨gliche Kontaktalterung u¨berlagert und unbestimmbar macht.
Es wurde außerdem ein graduelles Aufbrechen des Kontaktes untersucht, wofu¨r aus
allen Datenpunkten vor Erreichen der Haftreibung die momentane Kontaktsteifigkeit
bestimmt wurde (vgl. Kap. 7.4). Dabei wurde beobachtet, dass bei sa¨mtlichen Mes-
sungen eines Tupels aus Temperatur und Haltezeit die Kontaktsteifigkeit anfa¨nglich
eine schmale Normalverteilung zeigte. Der weitere Verlauf hing dann von der Spitze
ab. Fu¨r die Siliziumspitze auf thermisch oxidiertem Silizium konnte der Aufbruch-
prozess kaum aufgelo¨st werden, die gemessenen Kontaktsteifigkeiten meistens waren
entweder in der anfa¨nglichen Verteilung enthalten oder der Kontakt war aufgebro-
chen. Auf dem nativen Silizium zeigt sich ein Aufbruchprozess, welcher u¨ber mehrere
Nanometer gestreckt sein konnte. Dabei wurden teilweise u¨ber la¨ngere Strecken ver-
schwindend geringe Kontaktsteifigkeiten gemessen werden, obwohl die Reibung dabei
deutlich u¨ber dem Gleitreibungsniveau lag. Bei der dabei verwendeten Spitze gab es
also Zusta¨nde, welche weder durch Haftreibung noch durch Gleitreibung eindeutig
charakterisiert werden konnten. Es wurde erla¨utert, wieso es naheliegend ist, dass die
Diskrepanzen zwischen den Messungen an der Spitze und nicht an der Probe liegen.
Insgesamt konnte also die Kontaktalterung des Modellsystems von SiO2-SiO2-Kon-
takten mit dem eigens entwickelten Reaktionsgeschwindigkeits-Modell vollsta¨ndig er-
kla¨rt werden. Fu¨r die Modellierung waren die temperaturabha¨ngige Scherspannung
der Spitze und die Verteilungsfunktion der Energiebarrieren zur Bindungsformation
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die wesentlichen Aspekte, um die Kontaktalterung mit Hilfe von chemischen Bindun-
gen in der Grenzfla¨che zu erkla¨ren. Das Modell liefert folglich eine Grundlage zur
Erkla¨rung von Kontaktalterung und sollte sich auch leicht an weitere Materialkombi-
nationen anpassen lassen, insbesondere wenn die Verteilungsfunktion der Energiebar-
rieren dafu¨r bekannt sind. Außerdem konnte anhand der Daten eine Kriechgeschwin-
digkeit der Spitze wa¨hrend der Haltephase pra¨zise ermittelt werden, ein Aspekt der
selten in der Modellierung beachtet wird. Jedoch dieser Aspekt auch hier nicht direkt
relevant fu¨r die Beschreibung der Kontaktalterung. Es konnte außerdem temperatu-
rabha¨ngiger Verschleiß beobachtet werden, wobei bisher nur wenige Studien existie-
ren, welche explizit die Temperatur bei Reibungsmessungen beru¨cksichtigen. Weiter-
hin konnte gezeigt werden, dass der graduelle Aufbruchprozess bei der Haftreibung
einen signifikanten Einfluss hat. Insbesondere konnten Zusta¨nde beobachtet werden,
welche weder eindeutig der Gleitreibung oder der Haftreibung zugeordnet werden
ko¨nnen. Es konnten einige Aspekte von Reibungsprozessen, insbesondere der Kon-
taktalterung, erkla¨rt werden, jedoch erfordert die U¨berpru¨fung der Allgemeingu¨ltig
davon sowie die Aufkla¨rung von temperaturabha¨ngiger Reibung, dem Kriechen der
Spitze wa¨hrend der Haltephase, der temperaturabha¨ngige Verschleiß sowie die Details
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